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Teilurkunde PL-

Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Druckeigenschaften in

131;(1510121-01 DIN EN ISO 14126 2024-03 der Laminatebene (ISO 14126:1999) Faserverstarkte Kunststoffe
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0008 2015-03 AITM Airbus Test Method - Fibre Reinforced Plastics Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- L . . «
Unidirektionale Laminate aus Kohlenstoffasern und Reaktionsharz - Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 2850 2018-01 )
Kap. 4 Druckversuch parallel zur Faserrichtung Kunststoffe
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Faserverstérkte Kunststoffe; Priifung von
13119-02-01 DIN 65375 1989-11 unidirektionalen Laminaten; Druckversuch quer zur Faserrichtung Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 [ZURUCKGEZOGEN]
Teilurkunde PL- ; .
13119-02-01 DINEN 1SO 844 2021-07 Hart_e Schaumstoffe - Bestimmung der Druckeigenschaften (ISO Harte Schaumstoffe
844:2007)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 604 2003-12 Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002) Unverstéarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- - « . . . u .
[ZURUCKGEZOGEN] Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Warmedammstoffe fiir das
13119-02-01 DIN EN 826 2013-05 ) )
Kap. 4 Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung Bauwesen
Teilurkunde PL- « x . . . u .
13119-02-01 DIN EN ISO 29469 2023-02 W@rmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens  |Warmedammstoffe flir das
Kap. 4 bei Druckbeanspruchung Bauwesen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 695 2023 Priifung der Druckfestigkeit von harten Kunststoffen Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix
13119-02-01 ASTM D 3410/D 3410M 2016 Composite Materials with Unsupported Gage Section by Shear Polymer Matrix Composite Materials
Kap. 4 Loading
Teilurkunde PL- Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method -
13119-02-01 DIN EN 6036 2016-02 Determination of notched, unnotched and filled hole compression Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 strength
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM C364/C 364M 2016 Priifung der Druckfestigket an hochkant gestellten flachen Kernverbunden
Kap. 4 Kernverbunden
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix
13119-02-01 ASTM D 6641/D 6641M 2023-12 Composite Materials Using a Combined Loading Compression (CLC) |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Test Fixture
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM C365/C 365M 2022-05 Priifung der Druckfestigkeit an senkrechten Kernverbunden Kernverbunden
Kap. 4
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Open-Hole Compressive Strength of
13119-02-01 ASTM D 6484 2023 Polymer Matrix Composite Laminates Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 ASTM D8066 2017-08 Standarc_l Practl_ce Unnotched Compression Testing of Polymer Matrix Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Composite Laminates
Teilurkunde PL- X " _—
13119-02-01  |DIN 65380 1991-11 Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Prifung von Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 unidirektionalen Laminaten und Gewebe-Laminaten; Druckversuch
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM D1621 2016 Stancjard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Kernwerkstoffe
Plastics
Kap. 4
Teilurkunde PL- e . I
13119-02-01 B652/12 2014-02 Quallflcatlgn test report - BE_$52/12 - Technical Quall_flcatlon of category Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 1 Mechanical Tests according to AP 2294 Composites
Teilurkunde PL-
13119-02-01 SACMA 1R-94 1994 Compressive Properties of Oriented Fiber-Resin Composites Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM D 7078/D 7078M 2020 Standard Test_Method for Shear Properties of Composite Materials by Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 V-Notched Rail Shear Method
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM D 5379 2019 Standard Test Method for Shear Properties of Composite Materials by Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 the V-Notched Beam Method
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe - Zugversuch an 45°-Laminaten zur
13119-02-01 DIN EN ISO 14129 1998-02 Bestimmung der Schubspannungs/Schubverformungs-Kurve des Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Schubmoduls in der Lagenebene (ISO 14129:1997)
Teilurkunde PL- . . L x
13119-02-01 ASTM D 3518 2018-11 Priifung der Schubspannung-Gleitung bei unidirektionalen verstarkten Faserverstirkte Kunststoffe
Kunststoffen
Kap. 4
Teilurkunde PL- .
Standard Test Method for In-Plane Shear Strength of Reinforced .
131K1:F-)0i-01 ASTM D 3846 2008 Plastics [ZURUCKGEZOGEN] Faserverstarkte Kunststoffe
Teilurkunde PL- — . y . .
13119-02-01 AITM 1-0001 1994-06 De_termmatuon of mechanical degradation due to chemical paint Faserverstirkte Kunststoffe
strippers
Kap. 4
Teilurkunde PL- o . . .
13119-02-01  |AITM 1-0002 1998-11 [ZURUCKGEZOGEN] AITM Airbus Test Method - Fibre Reinforced o orctarkte Kunststoffe
Kap. 4 Plastics Determination of in-plain shear properties (+45 ° tensile test)
Teilurkunde PL- . . . . -
13119-02-01 AITM 1-0002 2025-01 _AITM_Alrbus Test Me_thod - Fltzre Re_mforced Plastics Determination of Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 in-plain shear properties (+45 ° tensile test)
Teilurkunde PL- . . . . -
13119-02-01 AITM 1-0002 1998-11 _AITM_Alrbus Test Me_thod - Fltzre Re_mforced Plastics Determination of Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 in-plain shear properties (+45 ° tensile test)
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM C273/C 273M 2020 Stand_ard Test Method for Shear Properties of Sandwich Core Kemwerkstoffe
Materials
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 53294 1982-02 Prifung von Kernverbunden; Schubversuch Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 I1SO 1922 2018-09 Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Scherfestigkeit Harte Schaumstoffe
Kap. 4
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Teilurkunde PL-

Prifung der Klebfestigkeit von zweischnittig tiberlappten Klebungen im

13119-02-01 ASTM D 3528 1996 Klebstoffe
Zugscherversuch
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) L
13119-02-01 DIN EN 1465 2009-07 Iflebstoffe - Bestimmung der Zugscherfestigkeit von Klebstoffe
Uberlappungsklebungen
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) L
13119-02-01 1SO 4587 2003-03 Iflebstoffe - Bestimmung der Zugscherfestigkeit hochfester Klebstoffe
Uberlappungsklebungen
Kap. 4
Teilurkunde PL- . ) ) _— .
13119-02-01  |DIN EN 6031 2016-02 Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of in-plane o erstiirkte Kunststoffe
Kap. 4 shear properties (+ 45° tensile test)
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstérkte Kunststoffe - Priifung von
13119-02-01 DIN 65466 1996-11 unidirektionalen Laminaten; Bestimmung der Schubfestigkeit und des |Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Schubmoduls im Zugversuch
Teilurkunde PL-
13119-02-01 T/B1/01 2017-01 Technische Mitteilung — Validierung IMA-RS Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . e . .
13119-02-01 DIN EN 1SO 527-1 2019-12 Bestlmmung der Zugeigenschaften - Teil 1: Allgemeine Grundsatze Kunststoffe
(1ISO 527-1:2012)
Kap. 4
Teilurkunde PL- B ! !
g g Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: .
131K1agp0i 01 DIN EN1SO 527-2 2012-6 Prifbedingungen fiir Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012) Form und Extrusionsmassen
Teilurkunde PL- . : .
g Y Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: .
131K1agp0i 01 DIN EN1SO 527-2 2025-09 Prifbedingungen fiir Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012) Form und Extrusionsmassen
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3:
13119-02-01 DIN EN ISO 527-3 2019-02 Prifbedingungen fiir Folien und Tafeln (ISO 527-3:1995 + Corr 1:1998 |Kunststoffe — Folien und Tafeln
Kap. 4 + Corr 2:2001)
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 4:
13119-02-01 DIN EN ISO 527-4 2023-07 Prufbedingungen fir isotrop und anisotrop faserverstarkte Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO 527-4:1997)
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: Unidirektionale faserverstarkte
13119-02-01 DIN EN ISO 527-5 2022-05 Priifbedingungen fiir unidirektional faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO 527-5:2009)
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstarkte Kunststoffe - Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 2561 1995-11 Unidirektionale Laminate - Zugpriifung parallel zur Faserrichtung; Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche Fassung EN 2561:1995
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 2747 1998-10 Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstarkte Kunststoffe - Zugversuch Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . - .
13119-02-01  |T/B314/15/03 Mai 16 Bestimmung von Zugkennwerten an Materialien mit hoher Faserverstarkte Kunststoffe
Laminatdicke
Kap. 4
Teilurkunde PL- " x
Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstarkte Kunststoffe; Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 2597 1998-08 N . !
Kap. 4 unidirektionale Laminate - Zugversuch senkrecht zur Faserrichtung Kunststoffe
Teilurkunde PL- . . . . -
13119-02-01 AITM 1-0007 2016-03 AITM .All'bUS Test Method - Fibre RelnforF:ed Plastics - Determination Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 of Plain, Open Hole and Filled Hole Tensile Strength
Teilurkunde PL- . . N
13119-02:01  |ASTM D3039/D3039M 2017 Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Composite Materials
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 1SO 37 2017-11 Elastomere _ode_r thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Elastomere
Kap. 4 Zugfestigkeitseigenschaften
Teilurkunde PL- Warmedammstoffe fiir das B n - Bestimmung der Zugfestigkeit |Warmedammstoffe fiir d
13119-02-01 DIN EN 1607 2013-05 armedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkei armedammstoffe fir das
Kap. 4 senkrecht zur Plattenebene Bauwesen
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM D4541 2022 Stande_\rd Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Coatings
Adhesion Testers
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM C297/C 297M 2016 Standard _Test Method for Flatwise Tensile Strength of Sandwich Kernverbunde (Sandwich)
Constructions
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . N
13119-02-01 ASTM D1623 2017 SFa_ndard Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Harte Schaumstoffe
Rigid Cellular Plastics
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1SO 1926 2009-12 Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften Harte Schaumstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Priifung von
13119-02-01 DIN 65378 1989-11 unidirektionalen Laminaten; Zugversuch quer zur Faserrichtung Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 [Zurlickgezogen]
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Priifung von
13119-02-01 DIN 65559 1991-04 multidirektionalen Laminaten; Bestimmung der Kerbzugfestigkeit Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 [Zurlickgezogen]
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Verstarkungsfasern fiir Kunststoffe; Zugversuch
13119-02-01  |DIN 65382 1988-12 uft- und Rau  Verstarkung uru s LUGVETSUCT /o rstarkungsfasern fiir Kunststoffe
Kap. 4 an impragnierten Garnpriifkérpern
Teilurkunde PL- . . . .
09 - Textilglas - Rovings - Herstellung von Probekérpern und Bestimmung . R .
131K1:p°i 01 |DINENISO 9163 2005-07 der Zugfestigkeit von impragnierten Rovings (ISO 9163:2005) Textilglas - Rovings
Teilurkunde PL- .
13119-02-01  |DIN EN ISO 10618 2004-11 Kohlenstofffaser - Bestimmung des Zugverhaltens von Kohlenstofffasern
Kap. 4 harzimpragnierten Garnen (ISO 10618:2004)
Teilurkunde PL- . . y
13119-02-01 ASTM D2343 2017 Standard Test Method for _Tensn_le Properties _of Glass Fiber Strands, Glasfasern
Kap. 4 Yarns, and Rovings Used in Reinforced Plastics
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 ASTM D7205 2006-03 Standard Tes_t Method fz_)r Tensile Properties of Fiber Reinforced Composites
Kap. 4 Polymer Matrix Composite Bars
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Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle Nichtmetallische Werkstoffe -
13119-02-01 DIN EN 2243-4 2006-10 Klebstoffsysteme - Priifverfahren - Teil 4: Zugversuch senkrecht zur
; . Strukturelle Klebstoffsysteme
Kap. 4 Deckschicht fiir Wabenkernverbunde
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0056 2008-06 Vertical Insert Shear Sandwich
Kap. 4
Teilurkunde PL- Space engineering
131K1:é0i-01 ECSS-B-HB-32-22A 2011-03 Insert design handbook - Tensile Pull-Out und Shear Test Composites
Teilurkunde PL- I « .
13119-02-01 PR 546 2013-12 Zugversuch an unidirektional verstarkten Laminaten senkrecht zur Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Faserrichtung
Teilurkunde PL- Durchfiihrung des Zugversuches an 45°-Laminaten zur Bestimmung
13119-02-01 PR 526 2013-12 der Schubspannungs-/Schubverformungskurve des Schubmoduls in  |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 der Laminatebene nach DIN EN ISO 14129
Teilurkunde PL- I « .
13119-02-01 PR 545 2013-12 Zugversuch an unidirektional verstarkten Laminaten parallel zu Faserverstirkte Kunststoffe
Faserrichtung
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . . . ] .
13119-02-01 AITM 1-0025 1994-10 AITM Airbus Tgst Methoq - Fibre Reinforced Plastics Flatwise tensile Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 test of composite sandwich panel
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 638 2022-07 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . ) ) _— .
13119-02:01  |ASD-STAN prEN 6066 P1 1995-11 Fibre reinforced plastics — Test method — Determination of tensile | gyyr¢ reinforced plastios
Kap. 4 strength of a tapered and stepped joints
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 5766 2023-09 Zugfestigkeit am offenen Loch von Schichtstoffen mit Kunststoffmatrix |Fibre reinforced plastics
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 DIN DIN 53292 1982-02 Prifung von Kernverbunden; Zugversuch senkrecht zur Kemverbunde
Deckschichtebene
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) ] . .
13119-02-01  |DIN EN 6035 2016-2 Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Determination of notched and unnotched tensile strength
Teilurkunde PL- x ) . )
ey ¥ Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften .
131K169p031 01 DIN EN ISO 14125 2011-05 (1SO 14125:1998 + Cor.1:2001 + Amd.1:2011) Faserverstarkte Kunststoffe
Teilurkunde PL- x
13119-02-01  |DIN EN 2562 1997-05 Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstérkte Kunststoffe - Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Unidirektionale Laminate; Biegepriifung parallel zur Faserrichtung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DINEN ISO 178 2019-08 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02:01  |ASTM C393/C 393M 2020 Standard Test Method for Core Shear Properties of Sandwich Kemverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Constructions by Beam Flexure
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 14509 Anhang A3 2013-12 Schubversuch am Kernwerkstoff Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL- Priifung zur Bestimmung des aufnehmbaren Biegemoments eines
13119-02-01 DIN EN 14509 Anhang A5 2013-12 ) 9 9 9 Kernverbunde (Sandwich)
Einfeld-Elements
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 14509 Anhang A7 2013-12 Interaktion zwischen Biegemoment und Auflagerkraft Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 53293 1982-02 Prifung von Kernverbunden; Biegeversuch Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM D 7249 2020-02 Standard Test Method for Facesheet Properties of Sandwich Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Constructions by Long Beam Flexure
Teilurkunde PL- ) - .
13119-02-01 ASTM D 7250 2020-08 St;ndard Practice for Determining Sandwich Beam Flexural and Shear Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Stiffness
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Flexural Properties of Unreinforced and
13119-02-01 ASTM D 6272 2017 Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials by Four-Point Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Bending
Teilurkunde PL- . . . . .
13119-02-01 AITM 1-0018 2003-12 AITM AII’!.)US Teslt Method - Fibre Reinforced Plastics Sandwich flexural Kernverbunde (Sandwich)
test 4-point bending
Kap. 4
Teilurkunde PL- u )
13119-02-01 DIN EN 1SO 15310 2005-10 Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung des Schermoduls nach dem Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Verfahren der drehbaren Platte
Teilurkunde PL- . )
13119-02-01 ASTM D 790 2017 Stgndard Test Mlethods for Flelxural Proplertles of Qnr9|nforced and Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
Teilurkunde PL- ) .
13119-02-01  |ASTM D 7264/D 7264M 2021 Standard Test Method for Flexural Properties of Polymer Matrix Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Composite Materials
Teilurkunde PL- . . . e
13119-02-01 DIN EN 310 1993-08 Hlolzwerklstofffe, Bestimmung des Biege-Elastizitatsmoduls und der Holzwerkstoffe
Kap. 4 Biegefestigkeit; Deutsche Fassung EN 310:1993
Teilurkunde PL- Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe — Spezifikationen fiir Pultrudierte Profile aus
13119-02-01 DIN EN 13706-2 D, G 2003-02 pultrudierte Profile — Teil 2: Priifverfahren und allgemeine .
faserverstarktem Kunststoff
Kap. 4 Anforderungen
Teilurkunde PL- ) . . .
13119-02-01 PR 544 2013-09 Begtlmmung der Blegeelgenschafte von Faserverbundwerkstoffen im Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Drei- und Vierpunktbiegeverfahren
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0069 2011-12 Fibre Reinforced Plastics - Determination of curved-beam failure load |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe — Bestimmung der scheinbaren
13119-02-01 DIN EN ISO 14130 1998-02 interlaminaren Scherfestigkeit nach dem Dreipunktverfahren mit Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 kurzem Balken (ISO 14130:1997)
FQQM/13.10 Seite 3 von 40




Stand: 09.07.2026

PL-13119-02-00

Offentliche Ubersicht der akkreditierten Priifverfahren

Zuordnung zum
Kapitel der Akk-
reditierungs-
urkunde

Priif- bzw, Kalibrierverfahren

(Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation)

Ausgabedatum /
Version

Titel

Priif- bzw. Kalibriergegenstand

Teilurkunde PL-

Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaserverstérkte Kunststoffe —

Kohlenstofffaserverstarkte

13119-02-01 DIN EN 2563 1997-03 Unidirektionale Laminate; Bestimmung der scheinbaren interlaminaren
S Kunststoffe
Kap. 4 Scherfestigkeit
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe — Prifverfahren — Bestimmung der
13119-02-01 ASD-STAN prEN 6060 1995-12 Ny s . - ung Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Bindefestigkeit von einschnittig Uberlappten Klebungen im Zugversuch
Teilurkunde PL- . _— .
13119-02-01 AITM 1-0019 2015-06 AITM AIrbL!S Tegt Method Determination of tensile lap shear strength Faserverstirkte Kunststoffe
of Composite Joints
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM D1002 2010 Prifung der Festigkeitseigenschaften von Metallklebungen im Klebstoffe
Zugscherversuch
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM D5868 2001 (reapproved 2008) Stangard Test Method for Lap Shear Adhesion for Fiber Reinforced Klebstoffe
Plastic (FRP) Bonding
Kap. 4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Strukturelle
13119-02-01 DIN EN 2243-1 2007-04 Klebstoffsysteme — Prifverfahren — Teil 1: Bestimmung der Klebstoffe
Kap. 4 Bindefestigkeit von einschnittig Uberlappten Klebungen im Zugversuch
Teilurkunde PL- - u .
13119-02-01  |DIN 65148 1986-11 Luft- und Raumfahrt; Prufung von faserverstarkien Kunststoffen; Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit im Zugversuch
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Priifung von Holzleimen und Holzverleimungen;
13119-02-01 DIN 53255 2017-08 Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzleimungen (Furnier- und |Holzverleimung
Kap. 4 Tischlerplatten) im Zugversuch und im Aufstechversuch
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Glasfaserverstarkte Kunststoffe; Prifverfahren
13119-02-01 DIN EN 2377 1989-10 zur Bestimmung der scheinbaren interlaminaren Scherfestigkeit; Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche Fassung EN 2377:1989
Teilurkunde PL- . ) ) _— L
13119-02-01  |AITM 1-0065 2014-01 Fiber reinforced plastics Determination of joint strength Fiber reinforced plastics
Kap. 4 of mechanically fastened joints
Teilurkunde PL- .
13119-02-01  |ASTM D 2344/D 2344M 2022-08 Standard Test Method for Short-Beam Strength of Polymer Matrix | £ e rstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Composite Materials and Their Laminates
Teilurkunde PL- - . . )
13119-02-01 DIN EN ISO 11339 2022-05 K!gbstqffe - T-Schalprlljfung fiir geklebte Verbindungen aus flexiblen Klebstoffe
Kap. 4 Flgeteilen (ISO 11339:2010)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D1876 2008-10 Standard Test Method for Peel Resistance of Adhesives (T-Peel Test) |Klebstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) . ) )
13119-02-01  |DIN EN 14509 Anhang B5 2013-12 Klebeverbindung zwischen Deckschichten und vorgefertigtem Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Kernwerkstoff (Keilpriifung)
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Strukturelle Metallische Kernverbunde
13119-02-01 DIN EN 2243-2 2006-10 Klebstoffsysteme — Priifverfahren — Teil 2: Rollen-Schélversuch Metall- N
(Sandwich)
Kap. 4 Metall
Teilurkunde PL- ) -
Klebstoffe - Bestimmung des Schalwiderstandes von Klebungen -
131K1:r-)0i-01 DIN EN 1464 2010-06 Rollenschalversuch; Deutsche Fassung EN 1464:2010 Klebstoffe
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Strukturelle
13119-02-01 DIN EN 2243-3 2006-10 Klebstoffsysteme — Priifverfahren — Teil 3: Trommelschalversuch fir ~ |Nichtmetallische Werkstoffe
Kap. 4 Wabenkernverbunde
Teilurkunde PL- Klebstoffe —
13119-02-01 DIN EN ISO 8510-2 2010-12 Schalpriifung fiir flexibel/starr geklebte Proben — Nichtmetallische Werkstoffe
Kap. 4 Teil 2: 180-Grad-Schélversuch
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E 2004 2018 Standard Test Method for Facing Cleavage of Sandwich Panels Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 3167 2010 Prifung von Klebstoffen; Rollen-Schalversuch Klebstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 53295 1982-02 Prifung von Kernverbunden; Trommel-Schélversuch Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) -
13119-02-01 1SO 4578 1997-07 Klebstoffel- Bestimmung des Sctjalwderstandes von hochfesten Klebstoffe
Kap. 4 Klebeverbindungen - Rollen-Schélverfahren
Teilurkunde PL- Klebebander —
13119-02-01 DIN EN ISO 29862 2019-09 ) Klebebander
Kap. 4 Bestimmung der Klebkraft
Teilurkunde PL- 1998
13119-02-01 ASTM D1781 Standard Test Method for Climbing Drum Peel for Adhesives Klebstoffen
Kap. 4 (2012 re-approved)
Teilurkunde PL- " . . . s x
13119-02-01 1SO 15024 2023-02 Faserverstarkte Kunststoffe — Bestimmung des Mode |, interlaminare | Undirektional faserverstéarkte
Kap; 4' - Bruchzéhigkeit, G, fiir unidirektional verstarkte Werkstoffe Kunststoffe
Teilurkunde PL- Klebstoffe — Bestimmung der Mode I-Bruchenergie von strukturellen
13119-02-01 1SO 25217 2009-05 Klebverbindungen unter Verwendung von Doppelbalkenproben (DCB) |Klebstoffe
Kap. 4 und keilférmigen Doppelbalkenproben (TDCB)
Teilurkunde PL- . . x
Standard Test Method for Mode | Interlaminar Fracture Toughness of |Undirektional faserverstérkte
13119-02-01 ASTM D 5528 2021-12 L . " X N .
Kap. 4 Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites Kunststoffe
Teilurkunde PL- Kohlenstoffverstarkte Kunststoffe — Priifverfahren — Bestimmung der  |Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 6033 2016-02 . . . . Ny
Kap. 4 interlaminaren Energiefreisetzungsrate — Mode | — Gic Kunststoffe
Teilurkunde PL- Kohlenstoffverstarkte Kunststoffe — Priifverfahren — Bestimmung der  |Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 DIN EN 6034 2016-02 . . . .
Kap. 4 interlaminaren Energiefreisetzungsrate — Mode Il — Glic Kunststoffe
Teilurkunde PL- — . . x
13119-02-01 AITM 1-0006 1994-06 Determination of interlaminar fracture toughness energy Mode Il G2C |Kohlenstofffaserverstarkte
Test Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Plastics — Determination of fracture toughness (GIC and KIC) — Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 I1SO 13586 2018-08 . - -
Kap. 4 Linear elastic fracture mechanics (LEFM) approach Kunststoffe
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Teilurkunde PL- Kohlenstofffaserverstarkte
13119-02-01 AITM 1-0005 2015-10 Determination of mode | fracture toughness energy
Kap. 4 Kunststoffe
Teilurkunde PL- Determination of mode | fracture toughness energy «
13119-02-01  |AITM 1-0053 201511 of bonded joints ﬁﬁ:'s‘igfg?ff:ase”emarkte
Kap. 4 (G1C Test)
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Determination of the Mode Il Interlaminar Undirektional faserverstérkte
13119-02-01 ASTM D 7905/D 7905M 2019 Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix
; Kunststoffe
Kap. 4 Composites
Teilurkunde PL- . o .
13119-02-01  |T/B1/03 2017-01 Technische Mitteilung — Validierung der Verwendung von Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Rissmessstreifen zur Bestimmung der Energiefreisetzungsrate
Teilurkunde PL- B . ’ .
Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens - Teil 1: Zeitstand-
131K1:é°i'01 DIN EN IS0 899-1 2018-03 Zugversuch (ISO 899-1:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 899-1:2017 | Kunststoffe
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens |
ey . g Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung (ISO 899-
131150201 DIN EN1SO 899-2 201506 2:2003 + Amd.1:2015); Deutsche Fassung EN ISO 899-2:2003 + Kunststoffe
Kap. 4 R
A1:2015
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens - Teil 2: Zeitstand-
13119-02-01 DIN EN ISO 899-2 2025-01 Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung (ISO 899-2:2003 + Kunststoffe
Kap. 4 Amd.1:2015); Deutsche Fassung EN ISO 899-2:2003 + A1:2015
Teilurkunde PL- Priifung zur Bestimmung des aufnehmbaren Biegemoments eines
13119-02-01  |DIN EN 14509 Anhang A6 2013-12 rurung 9 ’ g Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4 Einfeld-Elements - Bestimmung des Kriechfaktors
Teilurkunde PL-
13119-02-01 IMA-PV B/1 1997-12 IMA-Prifvorschrift — Zeitstand-Biegeversuch bei Vierpunktbelastung Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . N .
13119-02-01 IMA-PV B/2 1997-12 IMA—Prufvorschnft — Planung, Durchfuhrung und Auswgrtung von Kunststoffe
Kap. 4 Kriechversuchen an Kunststoffen bei Zug, Druck und Biegung
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 ASTM D 2990 2017 Standard Test Methods for_Tensne, Compressive, and Flexural Creep Kunststoffe
Kap. 4 and Creep-Rupture of Plastics
Teilurkunde PL- . " . . —
131190201 |AITM 1-0009 2013-07 AITM Airbus Test Method -~ Fibre Reinforced Plastics Determination of | £ oo grstarie Kunststoffe
Kap. 4 Bearing Strength by either Pin or Bolt Bearing Configuration
Teilurkunde PL- Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe — Spezifikationen fiir Pultrudierte Profile aus
13119-02-01 DIN EN 13706-2 E 2003-02 pultrudierte Profile — Teil 2: Prifverfahren und allgemeine .
faserverstarktem Kunststoff
Kap. 4 Anforderungen
[ACHTUNG: DOKUMENT ZURUCKGEZOGEN]
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN 65562 1991-05 Titel (Deutsch): Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte Kunststoffe; Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Priifung von multidirektionalen Laminaten; Bestimmung der
Lochleibungsfestigkeit
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Bearing Response of Polymer Matrix
13119-02-01  |ASTM D5961 2023-09 : . 9 Resp v Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Composite Laminates
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Kunststoffe - Priifverfahren -
13119-02-01 DIN EN 6037 2016-02 Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit; Deutsche und Englische Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Fassung EN 6037:2015
Zyklische Zug-Druck-Wechselpriifung an +45° verstérkten Laminaten -
Teilurkunde PL- Richtlinien zur Fiihrung des Nachweises fiir die Anerkennung von Harz-|
13119-02-01 RHV-Priifung 1999-01 Matrix- Verbundsystemen im Anwendungsbereich der Herstellung und |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Instandhaltung von  Segelflugzeugen und Motorseglern (RHV),
Luftfahrt-Bundesamt, Ausgabe Januar 1999
Teilurkunde PL- . . ) L
13119-02-01  |T/B360/09/02 Ausgabedatum: 2010-03 2010-03 Technische Mitteilung — Schwingfestigkeitsprufung nach dem IMA- 1 o iae Kunststoffe
Kap. 4 UDFA-Priifverfahren an unidirektional faserverstarkten Kunststoffen
Teilurkunde PL- x )
13119-02-01 IS 13003 2003-12 Glasfaserverstrkie Kunststoffe - Bestimmung des Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Ermiidungsverhaltens unter zylindrischer Beanspruchung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0075 2012-12 Constant amplitude fatigue tests on coupons Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- éiZeUI:;Jcis(:ﬁ(Zeg(jth] Prifung von glasfaserverstarkten Kunststoffen;
13119-02-01 DIN 53398 1975-09 9 . N . . L . Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Englischer Titel: Testing of textile glass reinforced plastics; bending
) pulsating test
Teilurkunde PL-
13119-02-01 T/B1/02 2017-01 Technische Mitteilung — Validierung IMA-up-UDFA-Priifverfahren Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . R .
13119-02:01  |ASTM D 3479 2019 Harzbinder-Verbundstoffe; Prifung der Zug- Dauerfestigkeit von Faserverstarkte Kunststoffe
orientierten Fasern
Kap. 4
Teilurkunde PL- Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht
13119-02-01 DIN EN ISO 1183-1 2019-09 verschdumten Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit (Kunststoffe
Kap. 4 Flussigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2004)
Teilurkunde PL- . ) . y
13119-02-01 DIN 65569-2 1992-10 VersFarkungsfasern - Bestimmung der Dichte von Filamantgarnen Verstarkungsfasers
Auftriebsverfahren
Kap. 4
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 DIN EN 1SO 845 2009-10 Schaumstoffe aus Kautschuk und Kunststoffen — Bestimmung der Schaumstoffe aus Kautschuk und
Kap. 4 Rohdichte (ISO 845:2006) Kunststoffen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1ISO 10119 2020-06 Kohlenstoff-Faser - Bestimmung der Dichte Kohlenstoff-Faser
Kap. 4
Teilurkunde PL- Textilglasverstarkte Kunststoffe — Prepregs, Formmassen und
13119-02-01 DIN EN ISO 1172 2023-12 Laminate — Bestimmung des Textilglas- und Mineralfiillstoffgehalts; Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Kalzinierungsverfahren (ISO 1172:1996)
Teilurkunde PL- . . .
Kohlenstoffaserverstarkte Verbundwerkstoffe - Bestimmung des Harz-, |Kohlenstoffaserverstarkte
13119-02-01 I1SO 14127 2008-03
Kap. 4 Faser- und Blasengehaltes Verbundwerkstoffe
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Teilurkunde PL-

13119-02-01 DIN EN ISO 3451-1 2019-05 Kunststoffe - Bestimmung der Asche - Teil 1: Allgemeine Verfahren Glasfaserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 3451-1 2019-05 Kunststoffe - Bestimmung der Asche - Teil 1: Allgemeine Verfahren Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- - ) . .
13119-02-01 DIN 65569-2 1992-10 VersFarkungsfasern - Bestimmung der Dichte von Filamantgarnen Faserverstirkte Kunststoffe
Auftriebsverfahren
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 3451-1 2019-05 Kunststoffe - Bestimmung der Asche - Teil 1: Allgemeine Verfahren Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D1622 2020 Bestimmung der Rohdichte von festen Schaumstoffen Schaunstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- ’ .
13119-02-01 DIN EN 2564 2019-08 Luft- und Raumfahrt — Kunststoffaser-Laminate — Bestimmung der Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Faser-, Harz- und Porenanteile
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-Prepreg; Priifmethode zur
13119-02-01 DIN EN 2331 1993-04 Glasfilament-Prepreg; Prifmethode zur Bestimmung des Harz- und Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Faseranteils sowie der flaichenbezogenen Fasermasse
Teilurkunde PL- . . . . .
. . Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckharte mit "
131K1:p0i 01 DIN EN ISO 868 2003-10 einem Durometer (Shore-Harte) (ISO 868:2003) Kunststoffe und Hartgummi
Teilurkunde PL- « . . . .
13119-02-01  |DINEN 59 2016-11 Glasfaserverstérkie Kunststoffe; Bestimmung der Harte mit dem Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Barcol-Harteprifgerat
Teilurkunde PL- ’ . -
13119-02-01 DIN EN ISO 1110 2019-09 Kunststf)ffe - Polyamlde'— Beschleunigte Konditionierung von Kunststoffe
Kap. 4 Probekdrpern (1ISO 1110:1995)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 62 2008-05 Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme (1ISO 62:2008) Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) )
13119-02-01 DIN ISO 1817 2016-11 Elastomere oder tt\ermopulasltlsche Elastomere - Bestimmung des Kunststoffe
Kap. 4 Verhaltens gegeniiber Flissigkeite
Teilurkunde PL- - )
13119-02-01 DIN EN ISO 175 2011-03 Klyns:tstoffe - F’rufverfahren zu'r Bestimmung des Verhaltens gegen Kunststoffe
Kap. 4 fliissige Chemikalien (ISO 175:2010)
Teilurkunde PL- . - .
131190201 |ASTM D 5229/D 5220M 2020 Prifverfahren flir die Feuchteaufnahmesigenschaften und _ |Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Gleichgewichtseinstellung von Verbundwerkstoffen mit Polymermatrix
Teilurkunde PL- Faserverstarkte Kunststoffe — Ermittlung der
13119-02-01 ASD-STAN prEN 3615:1998-11-30 1998-11 Auslagerungsbedingungen in feuchtem Klima und der Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Feuchteaufnahme
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-Prepreg; Priifmethode zur
13119-02-01 DIN EN 2330 1993-04 ) : menw-rrepreg, ; Glasfilament-Prepreg
Kap. 4 Bestimmung des Anteils an fliichtigen Bestandteilen
Teilurkunde PL- . ) -
13119-02-01 DIN EN 2332 1993-04 Luft-lund Raumfahrt; Glasfilament-Prepreg; Prifmethode zur Glasfilament-Prepreg
Kap. 4 Bestimmung des Harzflusses
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 DIN EN 2557 1997-05 LHft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepregs — Bestimmung der Kohlenstoffaser-Prepregs
Kap. 4 flachenbezogenen Masse
Teilurkunde PL- .
13119-02-01  |DIN EN 2558 1997-05 Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepregs — Bestimmung des |\ 1\ cioffaser-Prepregs
Kap. 4 Anteils an fliichtigen Bestandteilen
Teilurkunde PL- .
13119-02-01  |DIN EN 2559 2023-07 Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepregs — Bestimmung des | 1\ e oftaser-Prepregs
Kap. 4 Harz- und Fasermasseanteils und der flachenbezogenen Fasermasse
Teilurkunde PL- )
13119-02-01 DIN EN 2560 1998-08 Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepreg — Bestimmung des Kohlenstoffaser-Prepregs
Harzflusses
Kap. 4
Teilurkunde PL- x .
13119-02-01 1SO 14127 2008-03 Kohlenstoffaserverstarkte Verbundwerkstoffe - Bestimmung des Harz-, Kohlenstoffaser-Prepregs
Kap. 4 Faser- und Blasengehaltes
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 1889 2009-10 Verstarkungsgarne — Bestimmung der Feinheit (ISO 1889:2009) Verstarkungsgarne
Kap. 4
Teilurkunde PL- x .
13119-02-01 1SO 14127 2008-03 Kohlenstoffaserverstarkte Verbundwerkstoffe - Bestimmung des Harz-, Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Faser- und Blasengehaltes
Teilurkunde PL- . u x . )
13119-02-01 DIN EN 1602 2013-05 [Zuruckggzogen] Warmedammstoffe flir das Bauwesen — Bestimmung Warmedammstoffe
der Rohdichte
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 29470 2024-09 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte Wéarmedammstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 2584 2018 Standard Test Method for Ignition Loss of Cured Reinforced Resins Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- ) . .
13119-02-01 ASTM D 2583a 2013 Standard Test Method for Indentation Hardness of Rigid Plastics by Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Means of a Barcol Impressor
Teilurkunde PL- . .
131190201  |ASTM D 3171 2022-03 Standard Test Methods for Constituent Content of Composite Faserverstarkte Kunststoffe
Materials
Kap. 4
Teilurkunde PL- . - . )
13119-02-01 ASTM D 792 2020 Stanc!ard Test Mlethods for Density and Specific Gravity (Relative Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Density) of Plastics by Displacement
Teilurkunde PL- Standard Test Methods for Constituent Content of Composite
13119-02-01 ASTM D 3529 2016 Kohlenstoffaser-Prepregs
Kap. 4 Prepreg
p.
Teilurkunde PL-
131190201 |ASTM D 570 2022-09 Standard Test Method for Plastics
Water Absorption of Plastics
Kap. 4
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Teilurkunde PL- Kunststoffe - Fliissige Harze - Bestimmung der Dichte nach dem
13119-02-01 DIN EN ISO 1675 2023-03 Pyknometer-Verfahren (ISO 1675:1985); Deutsche Fassung EN ISO  [Kunststoffe
Kap. 4 1675:1998
Teilurkunde PL- ) B . ’ .
13119-02-01 DIN 16945 1989-03 Re__aktlonsharze, Reaktlgnsmlttel und Rgakthnsharzmassen, Reaktionsharze
Kap. 4 Prifverfahren, 6.3 Bestimmung der Gelierzeit
Teilurkunde PL- ) B . ’ .
13119-02-01 DIN 16945 1989-03 Re__aktlonsharze, Reaktlgnsmlttel und Reaktlonsha'rzmassen, Reaktionsharze
Kap. 4 Prifverfahren, 6.5 Bestimmung der Volumenschwindung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D2240 2015 Harteprifung an Gummi Gummi
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM C271/C 271M 2016 Prifung des Kernraumgewichts von Kernverbunden Kernwerkstoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 1SO 3374 2000-06 Ve__rstarkungsprodukte - Matten und Gewebe - Bestimmung des Verstarkungsprodukte
Kap. 4 Flachengewichtes
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstérkte Kunststoffe - Bestimmung der
13119-02-01 DIN EN 2378 1995-11 Wasseraufnahme durch Einlagerung; Deutsche Fassung EN Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 2378:1995
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung der Temperatur-Zeit-Grenzen bei
13119-02-01 DIN EN ISO 2578 1998-10 langanhaltender Warmeeinwirkung (ISO 2578:1993); Deutsche Kunststoffe
Kap. 4 Fassung EN ISO 2578:1998
i Viskosimetrie —-Messung-von-Viskositaten-und-FlieRkurv b
131490201  |DIN-53019-1 2008-09 oM Toil1: Grundiagen undM Flissigkeiten
@D, Rotationsviskosimetern—Teil-1:-Grundlagen-und netri
Teilurkunde PL- Viskosimetrie - Messung-von-Viskesitaten-und-Fliefkurven-mit
3119-02-0 DIN-53049-2 2004-02 . . . 2 Vi . o b
@, Ermi ' . . 9 9
Viskosimetrie —-Messung-von-Viskositat
13119-02-01 DIN-53019-3 2008-09 Dotnt: L A L
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Kunststoffe - Standardverfahren
13119-02-01 DIN EN 2743 2003-06 fiir Vorbehandlung vor der Priifung von nicht gealterten Werkstoffen; |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche und Englische Fassung EN 2743:2001
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 2734 2023-10 Bestimmung des Porengehaltes bei verstarkten Kunststoffen Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . . L .
Kunststoffe - Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung
131K1:r;°§'°1 DINEN1SO 291 2008-08 (ISO 291:2008); Deutsche Fassung EN ISO 291:2008 Kunststoffe
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 618 2021-07 Priifung von Kunststoffen und Isolierstoffen; Konditionierung Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 14509 Anhang B3 2013-12 Priifung DUR2 Kernverbunde (Sandwich)
Kap. 4
Tei Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Kunststoffe - Ermittlung des
eilurkunde PL- Einfl der Auslagerung in feuchtem Klima auf die mechanischen
131190201 |DIN EN 2823 201707 Influsses cer usiagerung In 1euctiem 1ima aut ¢ie Meshanisenen g ;serverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 und physikalischen Eigenschaften; Deutsche und Englische Fassung
X EN 2823:2017
Teilurkunde PL- s . .
13119-02-01 DIN EN 1SO 3521 1999-10 Kunststoffe - Ungesattlgtg Polyester und Epoxidharze - Bestimmung Kunststoffe
Kap. 4 der Gesamtvolumenschwindung
Teilurkunde PL- Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle Expansionsklebstoffe in Nichtmetallische Werkstoffe -
13119-02-01 prEN 2667-4 1996-11 Filmform - Priifverfahren - Teil 4: Standvermdgen in senkrechter Strukturelle Expansionsklebstoffe in
Kap. 4 Auftragslage Filmform
Teilurkunde PL- ) . . . Nichtmetallische Werkstoffe -
13119-02-01  |DIN EN 2667-5 1997-04 Nichimetallische Werkstoffe - Strukturelle Expansionsklebstoffe in | g yyrejle Expansionsklebstoffe in
Filmform - Priifverfahren - Teil 5: Exothermenreaktion N
Kap. 4 Filmform
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D4359 2019 Verfahren zur Priifung von Stoffen auf ihren Zustand (fliissig oder fest) | Stoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 1:
13119-02-01 DIN EN ISO 11357-1 2017-02 Allgemeine Grundlagen (ISO 11357-1:2016); Deutsche Fassung EN Kunststoffe
Kap. 4 1SO 11357-1:2016
Teilurkunde PL- Kunststoffe — Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) — Teil 2:
13119-02-01 DIN EN ISO 11357-2 2020-08 ; 4 . . Kunststoffe
Kap. 4 Bestimmung der Glasiibergangstemperatur
. Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 3:
Teilurkunde PL- Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der
13190201 DINENISO 113573 201807 Schmelz- und Kristalisationsenthalpie (SO 11357-3:2011); Deutsche | <Unststeffe
p- Fassung EN I1SO 11357-3:2013
Tei Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 3:
eilurkunde PL- Bestimmung der Schmelz- und Kiristallisationstemperatur und der
131;:'031'01 DIN EN SO 11357-3 2025-09 Schmelz- und Kristallisationsenthalpie (ISO 11357-3:2011); Deutsche | 'UnStstoffe
P Fassung EN 1SO 11357-3:2013
. Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 5:
Teilurkunde PL- Bestimmung von charakteristischen Reaktionstemperaturen und -
131K1:-0i-01 DIN ENISO 11357-5 2014-07 zeiten, Reaktionsenthalpie und Umsatz (ISO 11357-5:2013); Deutsche Kunststoffe
p- Fassung EN I1SO 11357-5:2014
Tei Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 5:
eilurkunde PL- Bestimmung von charakteristischen Reaktionstemperaturen und -
131;:'03{01 DIN EN SO 11357-5 2025-09 zeiten, Reaktionsenthalpie und Umsatz (SO 11357-5:2013); Deutsche | <UnStstoffe
P- Fassung EN ISO 11357-5:2014
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) - Teil 8:
13119-02-01 DIN EN ISO 11357-8 2021-05 Bestimmung der Warmeleitfahigkeit (ISO 11357-8:2021); Deutsche Kunststoffe
Kap. 4 Fassung EN I1SO 11357-8:2021
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6:
oy g g Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und
131K1: Oi 01 DIN ENISO 11357-6 2018-07 Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT) (ISO 11357- Kunststoffe
p- 6:2008); Deutsche Fassung EN ISO 11357-6:2013
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Teilurkunde PL- Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6:
. g g Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und
131K139 Oi 01 DIN EN SO 11357-6 2025-09 Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT) (ISO 11357- Kunststoffe
p- 6:2008); Deutsche Fassung EN 1ISO 11357-6:2013
Teilurkunde PL- Nichtmetallische Werkstoffe — Analyse von nichtmetallischen
13119-02-01 DIN EN 6064 2018-03 Werkstoffen (gehartet) zur Bestimmung des Vernetzungsgrades durch [Kunststoffe
Kap. 4 dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)
Teilurkunde PL- . . ) .
13119-02-01 AITM 3-0002 1995-06 AITM Airbus Tgst Met‘hod - Aqalyms of. non metallic materials Kunststoffe
Kap. 4 (uncured) by Differential scanning calorimetry
Teilurkunde PL- . —
13119-02-01 AITM 3-0008 1995-06 A!TM Al(bus Test‘ Method - Determination of the extent of cure by Kunststoffe
Kap. 4 Differential scanning calorimetry
Teilurkunde PL- N . . .
13119-02-01 AITM 3-0027 2024-09 Determlnatlop of the Meltlng thawouf and thg extent of Crystallinity of Kunststoffe
Kap. 4 Semi-crystalline Materials by Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften -
13119-02-01 DIN EN ISO 6721-1 2019-09 Teil 1: Allgemeine Grundlagen (ISO 6721-1:2019); Deutsche Fassung |Kunststoffe
Kap. 4 EN ISO 6721-1:2019
Teilurkunde PL- Kunststoffe — Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften
13119-02-01  |ISO 6721-5 2019-04 nsistotle — Bes 9 ay - " 9 ~ |Kunststoffe
Kap. 4 Teil 5: Biegeschwingung — Erzwungene Schwingungen
Teilurkunde PL- - - .
13119-02-01 ASTM E1269 2018-05 SFandarc_l Test Me_thod for I_:)etermmmg Specific Heat Capacity by Kunststoffe
Kap. 4 Differential Scanning Calorimetry
Teilurkunde PL- . . .
Kunststoffe - Bestimmung von dynamisch mechanischen
131;:‘;03{01 IS0 6721-12 2022-02 Eigenschaften - Teil 12: Druck Vibration - Nichtresonanzmethode Kunststoffe
Teilurkunde PL- . -
13119-02-01 ASTM E2602 2022-05 Standard Test Methods for Assignment of t.he Gla§s Tran3|_t|on Kunststoffe
Kap. 4 Temperature by Modulated Temperature Differential Scanning
Teilurkunde PL- " . .
131190201 |DIN EN 6032 2016-02 Faserverstirkie Kunststoffe — Prifverfahren — Bestimmung der Faserverstérkte Kunststoffe
Kap. 4 Glasuiberganstemperatur
Teilurkunde PL- . . . .o
13119-02-01 ASTM D 5026 2023-11 Stanc_iard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: In Kunststoffe
Tension
Kap. 4
Teilurkunde PL- Priifung von Kunststoffen; Bestimmung des thermischen
13119-02-01 DIN 53752 1980-12 Langenausdehnungskoeffizienten [ACHTUNG: DOKUMENT Kunststoffe
Kap. 4 ZURUCKGEZOGEN]
Teilurkunde PL- . . . .
13119-02-01 ASTM E831 2019 Standard Test Method for Llngar Thermal Expansion of Solid Materials Kunststoffe
Kap. 4 by Thermomechanical Analysis
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0003 2018-08 Determination of the glass transition temperatures Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- . "
13119-02-01 ASTM E1640 202308 Standard Test Method f_or Assngnment of lhe_GIass Transition Kunststoffe
Kap. 4 Temperature By Dynamic Mechanical Analysis
Teilurkunde PL- . Sl .
13119-02-01 1SO 11359-1 2023-02 Kunststoffe - Thermomechanische Analyse (TMA) - Teil 1: Allgemeine Kunststoffe
Grundlagen
Kap. 4
Teilurkunde PL- Kunststoffe - Thermomechanische Analyse (TMA) - Teil 2:
13119-02-01 1ISO 11359-2 2021-11 Bestimmung des linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und |Kunststoffe
Kap. 4 der Glaslbergangstemperatur
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 1SO 11359-3 2019-02 Kuns_tstoffe - Thermomechamsche Analyse (TMA) - Teil 3: Kunststoffe
Kap. 4 Bestimmung der Penetrationstemperatur
Teilurkunde PL- . "
13119-02-01 ASTM E1356 2023 Standard Test Method for _Assngnmgnt of lhe_ Glass Transition Kunststoffe
Kap. 4 Temperatures by Differential Scanning Calorimetry
Teilurkunde PL- "
13119.02-01  |ASTM D7028 2007 Standard Test Method for Glass Transition Temperature (DMA Tg) of ¢ o o srte Kunststoffe
Kap. 4 Polymer Matrix Composites by Dynamic Mechanical Analysis (DMA)
Teilurkunde PL- - - N .
13119-02-01 SACMA 18R-94 1994 Glass Tr_ansmon Temperature (Tg) Dtermination of oriented fiber-resin Faserverstirkte Kunststoffe
Kap. 4 Composites
. Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Priifverfahren -
Teilurkunde PL- Anal n nichtmetallischen Werkstoffen (ungehartet) mittel
13119-02-01  |DIN EN 6041 2018-03 alyse von nichtmetallischen Werkstoffen (ungehértet) mittels Kunststoffe
Kap. 4 dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC); Deutsche und Englische
p- Fassung EN 6041:2018
Teilurkunde PL- Schaumstoffe und Schaumgummis - Bestimmung der linearen
13119-02-01 DIN EN ISO 1923 1995 Abmessungen (ISO 1923:1981); Deutsche Fassung EN ISO Schaumstoffe
Kap. 4 1923:1995
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM D 5947 2018-08 Physical Dimensions of Solid Plastic Specimens Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1ISO 16012 2015-03 Kunststoffe - Bestimmung der linearen MaRe von Probekérpern Kunststoffe
Kap. 4
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Faserverstarkte Kunststoffe - Priifverfahren -
13119-02-01 DIN EN 6038 2016-02 Bestimmung der Restdruckfestigkeit nach Schlagbeanspruchung; Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Deutsche und Englische Fassung EN 6038:2015
Teilurkunde PL- Determination of Compression Strength
13119-02-01 AITM 1-0010 2005-10 P 9 Fibre Reinforced Plastics
Kap. 4 After Impact
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Measuring the Damage Resistance of a
13119-02-01 ASTM D 7136 2020 Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite to a Drop-Weight Impact |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Event
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Measuring the Damage Resistance of a
13119-02-01 ASTM D 7136 2025 Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite to a Drop-Weight Impact |Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Event
. Standard Test Method for Compressive Residual Strength Properties
Teilurkunde PL- of Damaged Polymer Matrix Composite Plates
13119-0201  |ASTM D7137/D7137M 2023 9 v P Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4
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Teilurkunde PL-

[ZURUCKGEZOGEN] Luft- und Raumfahrt; Faserverstarkte

13119-02-01 DIN 65561 1991-05 Kunststoffe; Prifung von multidirektionalen Laminaten; Bestimmung Faserverstarkte Kunststoffe
Kap. 4 der Druckfestigkeit nach Schlagbeanspruchung
. Kohlenstofffaserverstarkte Kunststoffe - Ermittlung der Compression-
Teilurkunde PL- After-Impact Eigenschaften bei spezifischer Aufprallenergie
13119-02-01  |ISO 18352 2009-08 rimpact =ig¢ pezllischer Aulp 9 Faserverstarkte Kunststoffe
Laminaten; Bestimmung der Druckfestigkeit nach
Kap. 4
Schlagbeanspruchung
Teilurkunde PL- Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Selbsttragende Sandwich-Elemente
13119-02-01 DIN EN 14509 2013-12 Metalldeckschichten — WerkmaRig hergestellte Produkte — clostirager .
e mit beidseitigen Metalldeckschichten
Kap. 4 Spezifikationen
Teilurkunde PL- Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen fiir Pultrudierte Profile aus
13119-02-01 DIN EN 13706-1 2003-02 pultrudierte Profile - Teil 1: Bezeichnung; Deutsche Fassung EN 13706 N
faserverstarktem Kunststoff
Kap. 4 1:2002
. Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen fiir
Teilurkunde PL- N ) - . ) . N
13119-02-01 DIN EN 13706-2 2003-02 pultrudierte Profile - Teil 2: Prifverfahren und allgemeine Pultrudierte Profile aus
Kap. 4 Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13706-2:2002 faserverstarktem Kunststoff
Teilurkunde PL- Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen fur
13119-02-01 DIN EN 13706-3 2003-02 pultrudierte Profile - Teil 3: Besondere Anforderungen; Deutsche Pultrudierte Profile aus
Kap. 4 Fassung EN 13706-3:2002 faserverstarktem Kunststoff
Teilurkunde PL- - o - ) .
13119-02-01 DIN 18807-9 1998-06 Trapgzproflle |lm Hochbau - Teil 9: AIumlnlgm-TraEezproflle und ihre Trapezprofile
Kap. 4 Verbindungen; Anwendung und Konstruktion [zurlickgezogen]
Teilurkunde PL- . . - .
13119-02-01 DIN 18807-2 18807-2 Trapezprofile im Hochlzag, St.ahltrapezproflle, I?urchfuhrung und Trapezprofile
Kap. 4 Auswertung von Tragfahigkeitsversuchen [zuriickgezogen]
Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 4:
Teilurkunde PL- Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente Ausfiihrung von Stahltragwerken
13119-02-01  |DIN EN 1090-4 2020-06 aus Stahl und tragende, kaltgeformte Bauteile fir Dach-, Decken-, n Alumir?ium"a Werke%
Kap. 4 Boden- und Wandanwendungen; Deutsche Fassung EN 1090-4:2018 9
Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 5:
Teilurkunde PL- Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente Ausfiihrung von Stahltragwerken
13119-02-01 DIN EN 1090-5 2020-06 aus Aluminium und tragende, kaltgeformte Bauteile fiir Dach-, Decken- und Alumir?iumtra werke%
Kap. 4 , Boden- und Wandanwendungen; Deutsche Fassung EN 1090-5:2017 9
Teilurkunde PL- " e " - .
_ Verstarkungen - Spezifikation fir Multiaxialgelege - Teil 1: x
131;:‘;03{01 DIN EN 134731 2001-11 Bezeichnung; Deutsche Fassung EN 13473-1:2001 Verstarkungen
Teilurkunde PL- . .
Kunststoffe - Herstellung von Probekdrpern durch mechanische
131K1:r;°§'°1 DINENISO 2818 2019-04 Bearbeitung (1SO 2818:2018); Deutsche Fassung EN 1SO 2818:2019 | Kunststoffe
Teilurkunde PL- . S .
131190201  [PR528 2016-04 Probenbeschnitt von Faserverbundwerkstoffen fir die mechanische | £ oy erstarkte Kunststoffe
Kap. 4 Kennwertermittlung und Qualitatstiberpriifung
Teilurkunde PL- . . " L
13119-02-01 ASTM D 5687 2020 Ifi_ers_tellung von flachgn Schichtstoffplatten mit Verarbeitungsleitlinien Kunststoffe
fiir die Probenvorbereitung
Kap. 4
Teilurkunde PL- e " . S .
Prufeinrichtungen fir Elastomere und Kunststoffe - Zug-, Biege- und Prifeinrichtungen fiir Elastomere
13119-02-01 1SO 5893 2019-07 . . . L "
Kap. 4 Druckprifmaschinen mit konstanter Geschwindigkeit - Beschreibung  |und Kunststoffe
Teilurkunde PL- . . .
131190201 [DIN 51220 2022-10 Werkstoffpriifmaschinen - Allgemeines zu Anforderungen an Werkstoffpriifmaschinen
Kap. 4 Werkstoffprifmaschinen und zu deren Prifung und Kalibrierung
PL-13119-02-01 Rohre, Formstlicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
DIN EN ISO 1167-1 2006-05 Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N L X "
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -
PL-13119-02-01 Rohre, Formstlicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
DIN EN ISO 1167-2 2006-05 Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N L X "
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -
PL-13119-02-01 Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
DIN EN ISO 1167-3 2008-02 Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N L X "
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -
PL-13119-02-01 Rohre, Formstlicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
DIN EN ISO 1167-4 2008-02 Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten - Bestimmung der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N L X "
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck -
PL-13119-02-01 DIN EN 1267 2012-04 ndustrjearmgturen - Messung des Stromungswiderstandes mit Wasser Industriearmaturen
Kap. 5 als Prifmedium
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
DIN EN 1447 2011-01 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der Langzeit- Rohre
Kap. 5 N )
Widerstandsfahigkeit gegen Innendruck
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
Kap. 5 1ISO 15306 2003-12 duroplastischen Kunststoffen - Bestimmung der Widerstandsfahigkeit |Rohre
p- gegenlber zyklischem Innendruck
PL-13119-02-01 Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen -
Kap. 5 1ISO 15306 AMD 1 2012-02 Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegeniiber zyklischem Rohre
p- Innendruck; Anderung 1
PL-13119-02-01 DIN 16887 1990-07 Prufung von Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen; Bestimmung Rohre
Kap. 5 des Zeitstand-Innendruckverhaltens
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
DIN EN 12106 1997-11 Polyethylen (PE) - Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen Rohre
Kap. 5
Innendruck nach Abquetschen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus Polyethylen (PE) -
Kap. 5 DIN EN 12106 2025-07 Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen Innendruck nach Rohre
P: Abquetschen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Verbindungen
Kap. 5 DIN EN ISO 3458 2015-08 zwischen Formstlicken und Druckrohren - Prifung der Dichtheit bei Rohre + Formstiicke
P Innendruck
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
I1SO 7509 2015-03 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der Langzeit- Rohr
Kap. 5 N NN
Widerstandsfahigkeit gegen Innendruck
PL-13119-02-01 g Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mehrschichtverbundrohre -
Kap. 5 IS0 17456 2006-09 Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhaltens Rohr
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PL-13119-02-01 ASTM D 1598 2023 [ZURlUCI.(GEZOGEN] Standard Test Method for Time-to-Failure of Rohr
Kap. 5 Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure
PL-13119-02-01 ASTMD1598 2024 Standard Test Method for Time-to-Failure of Plastic Pipe Under Rohr
Kap. 5 Constant Internal Pressure
PL-13119-02-01 ASTMD1599 2018-11 Standard Test Mgthold for R9§|stance tAo AShort—Tlme Hydraulic Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Pressure of Plastic Pipe, Tubing and Fitting
PL-13119-02-01 Rohre und Formstiicke aus glasfaserverstarkten duroplastischen
1SO 8483 2019-08 Kunststoffen (GFK) - Priifverfahren zur Bauartenerprobung von Rohre + Formstlicke
Kap. 5 f
geschraubten Flansch-Verbindungen
PL-13119-02-01 Rohre und Formstiicken aus glasfaserverstérkten duroplastischen
1ISO 8533 2019-08 Kunststoffen (GFK) - Priifverfahren zur Bauarterprobung von Rohre + Formstiicke
Kap. 5 - N
geklebten oder laminierten Verbindungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Verbindungen fiir Rohre und
PL-13119-02-01 Formstiicke aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen
Kap. 5 DIN EN 1119 2009-07 (GFK) - Prifverfahren zur Dichtheit und Widerstandsfahigkeit gegen  |Rohre + Formstiicke
P Beschéadigung von nicht druckbestandigen flexiblen Verbindungen mit
elastomeren Dichtungselementen
PL-13119-02-01 g Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Drucksysteme fir Warm- und .
Kap. 5 DIN EN 1SO 13056 2018-12 Kaltwasser - Priifverfahren der Vakuumdichtheit Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 13254 2018-01 Ro__l'lrleltungssysteme aus Thermqplasten fiir drucklose Anwendungen - Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Priifverfahren auf Wasserdichtheit
PL-13119-02-01 Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten zum Ableiten von Abwasser
Kap. 5 DIN EN ISO 13255 2018-01 innerhalb von Gebauden - Prifverfahren fir die Gasdichtheit von Rohre + Formstiicke
p- Verbindungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Verbindungen
PL-13119-02-01 zwischen Formstiicken und Druckrohren - Priifung der Dichtheit bei ,
Kap. 5 DIN EN1SO 3459 2022-07 Unterdruck (ISO 3459:2015); Deutsche und Englische Fassung Kunststoff-Rohrleitungssysteme
EN ISO 3459:2015
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Verbindungen
PL-13119-02-01 zwischen Formstiicken und Druckrohren - Prifverfahren fiir die "
Kap. 5 DIN EN IS0 3503 2015-06 Dichtheit von Verbindungen bei Innendruck und gleichzeitiger Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Biegebeanspruchung (ISO 3503:2015)
PL-13119-02-01 Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose
Kap. 5 DIN EN ISO 13259 2020-10 Anwendungen - Prifverfahren fiir die Dichtheit von elastomeren Rohre + Formstiicke
p- Dichtringverbindungen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Steckmuffenverbindungen mit
Kap. 5 DIN EN ISO 13844 2022-06 elastomeren Dichtringen fiir Kunststoffdruckrohre - Priifverfahren fir  |Kunststoff-Rohrleitungssysteme
p- die Dichtheit bei Unterdruck, Abwinkelung und Verformung
PL-13119-02-01 DIN EN 1267 2012-04 Industnearmat_l_Jren -_Messung des Stromungswiderstandes mit Fittinge
Kap. 5 Wasser als Priifmedium
PL-13119-02-01 DVGW W 575 2023-12 Ermltltlung von "\Nldelrstandsl?ellwerten fl:lr Fo.rlmt und Fittinge
Kap. 5 Verbindungsstiicke in der Trin =Ir n
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 19893 2018-12 Thfermoplastep fur Warm- und Kaltwasser - Prifverfahren fir die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Widerstandsfahigkeit von montierten Baugruppen gegen
Temperaturwechselbeanspruchung
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 19892 2018-12 Th_ermoplastep fur Warm- und Kaltwasser - Priifverfahren fiir die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Widerstandsfahigkeit von Verbindungen gegen
Druckwechselbeanspruchung
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 13257 2019-04 Rohrleitungssysteme aus Thgrmoplasten fur die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Temperaturbeanspruchbarkeit
Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir erdverlegte
PL-13119-02-01 Abwasserkanale und -leitungen — Priifverfahren zur Bestimmung der .
Kap. 5 DIN EN1SO 13260 2018-01 Widerstandsfahigkeit gegen Temperaturwechsel und gleichzeitige Rokre + Formstiicke
auRere Belastung
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 899-1 2018-03 Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens - Teil 1: Zeitstand- Rohrwerkstoff
Kap. 5 Zugversuch
PL-13119-02-01 g g [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens -
Kap. 5 DIN EN IS0 899-2 2015-06 Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung Rohrwerkstoff
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 899-2 2025-01 Klunststoffe - Besltlmn?ung des Kriechverhaltens - Teil 2: Zeitstand- Rohrwerkstoff
Kap. 5 Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung
PL-13119-02-01 _ o Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Eigenschaften im
Kap. 5 DIN EN ISO 6259-1 2015-08 Zugversuch - Teil 1: Allgemeines Priifverfahren Rohr
Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Eigenschaften im
PL-13119-02-01 g ~ Zugversuch - Teil 2: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
Kap. 5 DIN EN SO 6259-2 2021-01 (PVC-U), chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C), hochschlagzéhes Rohr
Polyvinylchlorid (PVC-HI)
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 6259-3 2015-11 Thermoplastlschg Rohre - Bgstlmmung der Eigenschaften im Rohr
Kap. 5 Zugversuch - Teil 3: Polyolefin-Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Mechanische Verbindungen
DIN EN ISO 3501 2022-03 zwischen Formstiicken und Druckrohren — Priifung des Widerstandes |Rohre + Formstiicke
Kap. 5 X
gegen Zugbelastung bei konstanter Zugkraft
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Plastic piping system - Glass-reinforced
Kap. 5 I1SO 8513 2016-02 thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of longitudinal Rohre
P: tensile properties
PL-13119-02-01 1SO 8513 2023-07 Pllastlc piping slystelm - Glassl-relr)forced tlhermosettllng plastics (GRP) Rohre
Kap. 5 pipes - Determination of longitudinal tensile properties
PL-13119-02-01 Plastic piping system - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
Kap. 5 1SO 8521 2020-07 pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile Rohre
p- strength
P s |DINENISO 14125 2011-05 Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Biegesigenschaften  |Rohre
PL-13119-02-01 . . ’ -
Kap. 5 DIN EN ISO 4624 2023-09 Beschichtungsstoffe - Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit |Werkstoff
PL-13119-02-01 Prifung von Rohrleitungen aus glasfaserverstarkten Kunststoffen;
DIN 53769-1 1988-11 Bestimmung der Haft-Scherfestigkeit von Rohrleitungsteilen Rohre
Kap. 5
entsprechend Rohrtyp B
PL-13119-02-01 ASTMD2143 2021 Standard T_est Methpd fpr Cyclic Pressure Strength of Reinforced, Rohre
Kap. 5 Thermosetting Plastic Pipe
PL-13119-02-01 Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
Kap. 5 DVS 2203-1 Beiblatt 1 2010-08 thermoplastischen Kunststoffen — Anforderungen im Zugversuch — Rohre + Formstiicke
p- Kurzzeitzug-SchweiBfaktor
PL-13119-02-01 Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
DVS 2203-1 Beiblatt 2 2014-05 thermoplastischen Kunststoffen - Anforderungen im Zeitstand- Rohre + Formstiicke

Kap. 5

Zugversuch (Zeitstandzug-Schweilfaktor fs)
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PL-13119-02-01

DVS 2203-1 Beiblatt 3

2016-02

[ZURUCKGEZOGEN] Priifen von Schweiverbindungen an Tafeln und
Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen
Anforderungen im technologischen Biegeversuch

Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Biegewinkel/Biegeweg
Priifen von SchweiRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
PL-13119-02-01 ) thermoplastisch.en Kunststoffen ) )
Kap. 5 DVS 2203-1 Beiblatt 3 2023-09 Anforderungen im technologischen Biegeversuch Rohre + Formstlicke
! Biegewinkel/Biegeweg
PL-13119-02-01 DVS 2203-2 Beiblatt 1 2010-08 Prifen von Schwei[&verbindungen an Tafeln und Rohren aus Rohre + Formstiicke
Kap. 5 thermoplastischen Kunststoffen - Tieftemperatur-Zugversuch
PL-13119-02-01 Prifen von Schwei[&verbindungen an Tafeln und Rohren aus i
Kap. 5 DVS 2203-2 2010-08 thermoplastischen Kunststoffen - Zugversuch Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 DVS 2203-3 2011-04 Prifen von Schweil&verbindungen an Tafeln und Rohren aus Rohre + Formstiicke
Kap. 5 thermoplastischen Kunststoffen — Schlagzugversuch
PL-13119-02-01 Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus .
Kap. 5 DVS 2203-4 202112 thermoplastischen Kunststoffen - Zeitstand-Zugversuch Rohre + Fommstilcke
Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
PL-13119-02-01 DVS 2203-4 Beiblatt 1 2001-12 thglrmoplastischen Kunstsltoffen - Zeitstandzugversuch Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Prifen von Muffenschweilverbindungen an Rohren
Prifen von SchweiRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
PL-13119-02-01 DVS 2203-4 Beiblatt 2 2016-09 thglrmoplastiss:hen Kunststoffen — Zeitstandzugversuch ) Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Prifen des Widerstandes gegen langsames Risswachstum im Full
Notch Creep-Test (FNCT)
Prifen von SchweiRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
PL-13119-02-01 ] t_hermoplastischen Kunststoffen — Zeitstandzugversuch
Kap. 5 DVS 2203-4 Beiblatt 3 2015-03 Uberpriifen des geforderten Zeitstandzug-Schweilfaktors und der Rohre + Formstiicke
! Mindestlebensdauer von Schweillverbindungen aus Polyethylenen (PE
80 und PE 100)
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Priifen von Schweiverbindungen an Tafeln und
Kap. 5 DVS 2203-5 1999-08 Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen - Technologischer Rohre + Formstiicke
) Biegeversuch
PL-13119-02-01 DVS 2203-5 2023-04 Priifen von Schwei[&verbindungen an Tafeln.und Rohren aus Rohre + Formstiicke
Kap. 5 thermoplastischen Kunststoffen - Technologischer Biegeversuch
PL-13119-02-01 DVS 2203-6 2008-01 Prifen von Flgeverbindungen aus polymeren Werkstoffen - Scher- Rohre + Formstiicke
Kap. 5 und Schalversuche
PL-13119-02-01 Priifen von Fligeverbindungen aus polymeren Werkstoffen -
DVS 2203-6 Beiblatt 1 2016-08 Torsionsscher-, Radialschal- und Linearscherversuch flr Heizwendel- |Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N . ©
und Heizelementmuffen-Schweilverbindungen
PL-13119-02-01 DVS 2203-6 Beiblatt 2 2008-01 Priifen von F[Jgeverbindgngen aus polymer_e_zn Werkstoffen - Priifen Rohre + Formstiicke
Kap. 5 von Klebeverbindungen im Scher- und Schélversuch
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
PL-13119-02-01 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen
Kap. 5 1SO 10468 2023-07 Langzeit-Ringsteifigkeit unter Feuchteeinfluss und Berechnung des Rohre
Kriechfaktors in Feuchte
PL-13119-02-01 1SO 13953 2001-09 Polyethylene (EE) pipes and fitting§ — Determination of the. t_ensile Rohre + Formstiicke
Kap. 5 strength and failure mode of test pieces form a butt-fused joint
PL-13119-02-01 Bestimmung der Spannungsrissbestandigkeit von Polyethylen unter
Kap. 5 1ISO 16770 2019-09 Medieneinfluss (ESC) - Kriechversuch an Probekdrpern mit Rohre
i umlaufender Kerbe (FNCT)
PL-13119-02-01 Ku__nststoff—Rohn_'_IeitL_J ngssyster_ne - Mehrschichtvgrbgndrohre -
Kap. 5 1ISO 17454 2006-02 Prifverfahren fiir die Haftfestigkeit der unterschiedlichen Schichten Rohre
i unter Verwendung eines Zugpriifstandes
Rohre und Formstiicke aus glasfaserverstarkten duroplastischen
PL-13119-02-01 Kunststoffen (GFK) - Priifverfahren zur Erprobung von zugfesten .
Kap. 5 1SO 7432 2021-04 Muffen- und Spitzende-Verbindungen, einschlieBlich Doppelmuffen- Rohre + Formstiicke
Verbindungen mit elastomeren Dichtungen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Longitudinal Tensile
Kap. 5 ASTMD2105 2001-06 Properties of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting- Rohre + Formstiicke
) Resin) Pipe and Tube
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Longitudinal Tensile Properties of
Kap. 5 ASTM D2105 2025 '_'rFiEergIass“ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and  |Rohre + Formstiicke
ube
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Determination of External Loading
Kap. 5 ASTM D 2412 2021-02 Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading Rohre
PL-13119-02-01 ASTM D2290a 2019-09 St;ndard Test Mlethtl)d for Apparent Hoop Tensile Strength of Plastic or; Rohre
Kap. 5 Reinforced Plastic Pipe
Rohleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose erdverlegte
PL-13119-02-01 Entwésserungs- und Abwasserleitungen - Formstiicke aus .
Kap. 5 DIN ENISO 13264 2018-01 Thermoplasten - Prifverfahren der mechanischen Festigkeit oder Formstiicke
Elastizitdt von handgefertigten Formstiicken
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Anbohr-T-Stiicke aus Kunststoff-Rohrleitungssysteme -
PL-13119-02-01 Polyethylen (PE) - Prifverfahren fir die Widerstandsfahigkeit gegen -
DIN EN 1716 1997-03 - - o Anbohr-T-Stiicke aus
Kap. 5 Schlagbeanspruchung eines montierten Anbohr-T-Stiickes; Deutsche Polyethylen (PE)
Fassung EN 1716:1997
PL-13119-02-01 1SO 13955 1997-12 Kunststoffrohre und Formstﬂ_cke - Kohéasionsbruchpriifung von Kunststoffrohre und Formstiicke
Kap. 5 Polyethylen (PE)-Elektroverbindungen
PL-13119-02-01 Kunststoffrohrleitungen und Formstiicke - Rei3priifung fiir Polyethylen
K 1ISO 13956 2010-10 (PE)-Sattelbaugruppen - Bestimmung der Zahigkeit von Kunststoffrohre und Formstiicke
ap. 5 N . oo
Schweiverbindungen bei Reillpriifung
PL-13119-02-01 Kunststoffrohre und Formstﬂgke - Schalfestigkeitspriifung von . .
Kap. 5 1ISO 13954 1997-12 Polyethylen-(PE-)Elektroverbindungen von Nenndurchmesser groRer | Kunststoffrohre und Formstiicke
) oder gleich 90 mm
PL-13119-02-01 Kunststoffrohre und Formstﬂgke - Schalfestigkeitspriifung von . .
Kap. 5 1ISO 13954 2025-11 Polyethylen-(PE-)Elektroverbindungen von Nenndurchmesser groRer | Kunststoffrohre und Formstiicke
) oder gleich 90 mm
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 3126 2005-05 Kuns:tstoff-RohrIeitungssysteme - Rohrleitungsteile aus Kunststoffen - Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Kap. 5 Bestimmung der MaRe
PL-13119-02-01 Gummi- und Kunststoffschléuchglund -schlaughleitungen - Verfahren .
Kap. 5 DIN EN ISO 4671 2022-07 zur Messung der MaRe von Schlduchen und Langen von Kunststoff-Schlauche
) Schlauchleitungen (ISO 4671:2022)
PL-13119-02-01 Gummi- und Kunststoffschlduche - Bestimmung der Haftung zwischen u
Kap. 5 DIN EN ISO 8033 2017-04 den einzelnen Schichten (ISO 8033:2016) Kunststoff-Schlauche
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PL-13119-02-01

Erdverlegte Rohleitungssysteme aus Thermoplasten fiir
Abwasserkanale und -leitungen - Thermoplastische Spiralrohre mit

Kap. 5 DIN EN IS0 13262 2018-01 profilierter Wandung - Bestimmung der Zugfestigkeit einer Rohre + Formstiicke
Verbindungsnaht
PL-13119-02-01 Rohre aus Polyolefinen fiir den Transport von Fluiden - Bestimmung
DIN EN ISO 13479 2022-09 des Widerstandes gegen Rissfortpflanzung - Priifverfahren fiir Rohre
Kap. 5 X -
langsames Risswachstum an gekerbten Rohren (Kerbpriifung)
PL-13119-02-01 1SO 18488 2015-09 Ro__hre aus Polyethylen inder'stand gegen langsames Risswachstum - Werkstoff+Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Priifung des Kaltverfestigungsindexes
PL-13119-02-01 1SO 18489 2015-09 Roﬂhre aus Polyethylen - Wlde[stand gegen langsames Risswachstum - Rohre

Kap. 5 Priifung an gekerbten Rundstaben
PL-13119-02-01 1SO 13480 1997-09 Polyeth)_/_len Rohre - Bestandigkeit gegenuber verzdégernder RiRbildung Rohre

Kap. 5 Kegelpriifung
PL-13119-02-01 Rohre aus Thermoplasten fiir den Transport von Fluiden - Bestimmung

DIN EN ISO 13477 2008-06 des Widerstandes gegentiber schneller Rissfortpflanzung (RCP)- Rohre

Kap. 5 - -

Laborpriifung (S4-Prifung)
PL-13119-02-01 1SO 7685 2019-07 Q!a?ss—relnfqrced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of Rohre

Kap. 5 initial ring stiffness
PL-13119-02-01 1SO 10466 2021-04 Pllastlc piping system - GIass-r9|nfor(?edthermoAst-:ftltlngA plastics (QRP) Rohre

Kap. 5 pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
PL—1’;"(1a1p9-é)2-01 DIN EN ISO 9967 2016-07 Thermoplastische Rohre - Bestimmung des Verformungsverhaltens Rohre
PL_1?(LL9_§2_01 DIN EN ISO 9969 2016-06 Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Ringsteifigkeit Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten

Kap. 5 DIN EN 1228 1996-08 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen Rohre + Formstiicke

P Anfangs-Ringsteifigkeit
PL-13119-02-01 . . ) ) e

Kap. 5 DIN EN ISO 13967 2010-04 Thermoplastische Formstiicke - Bestimmung der Ringsteifigkeit Rohre
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 13968 2009-01 Kunststoff—RohrIeitung_s— und Schutz_rohrsy_stg_n_\_e — Rohre aus Rohre

Kap. 5 Thermoplasten — Bestimmung der Ringflexibilitat
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Long-Term Ring-

ASTM D 5365 2018-08 Bending Strain of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting- |Rohre

Kap. 5 N N

Resin) Pipe
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Long-Term Ring-Bending Strain of
Kap. 5 ASTM D 5365 2023 "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Rohre
PL-13119-02-01 Rohre aus glasverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) -
1ISO 10471 2018-05 Ermittlung der Langzeit-Biegedehnung und der Langzeit- Rohre
Kap. 5 . N X
Ringverformbarkeit unter Feuchteeinfluss
PL-13119-02-01 . Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und

Kap. 5 DIN EN1SO 21003-2, Anhang C 2011-07 Kalt installation innerhalb von Geb&uden - Teil 2: Rohre Rohrwerkstoff
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 2578 1998-10 Kunststoffe - Bestlrpmung dgr Temperatur-Zeit-Grenzen bei Rohrwerkstoff

Kap. 5 langanhaltender Warmeeinwirkung
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Rohre aus

DIN EN ISO 3127 2018-01 Thermoplasten - Priifverfahren fir die Widerstandsfahigkeit gegen Rohre

Kap. 5 M .

auBere Schlagbeanspruchung im Umfangsverfahren
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 179-1 2023-06 Kgnst§toffe - Bestlmmung der_.C.harpy—S?hlagelgenschaﬂen Teil 1: Werkstoff

Kap. 5 Nicht instrumentierte Schlagzahigkeitspriifung
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 11173 2018-02 Rohre aus Thermoplasten - Bestimmung der Widerstandsfahigkeit Rohre

Kap. 5 gegen duBere Schlagbeanspruchung - Stufenverfahren
PL-13119-02-01 Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose

Kap. 5 DIN EN ISO 13263 2018-01 erdverlegte Entwasserungs- und Abwasserleitungen — Formstiicke aus |Formstiicke

p- Thermoplasten — Prifverfahren der Schlagzahigkeit
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 2505 2024-01 Rohre aus Thermoplasten - Langsschrumpf - Priifverfahren und Rohr

Kap. 5 Kennwerte
PL-13119-02-01 1SO 12091 1995-12 Thlgrmoplastlsche Rohre mit strukturierter Wand - Priifung im Rohr

Kap. 5 Warmeschrank
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 9852 2018-01 R_ohre aus weichmacherfreien PVC-U Bestandigkeit gegen Rohr

Kap. 5 Dichlormethan
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Spritzguss-

Kap. 5 DIN EN ISO 580 2005-05 Formstiicke aus Thermoplasten - Verfahren fir die visuelle Beurteilung |Formstiicke

P: der Einflisse durch Warmlagerung
PL-1 3K1a1p9-§2-01 Hausverfahren - Sauerstoffdichtigkeit Rohr
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 g glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Ermittlung .
Kap. 5 DIN EN 1120 1996-07 der Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalieneinwirkung von der Rokre + Formstiicke
Innenseite eines Abschnittes im verformten Zustand
Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus
PL-13119-02-01 ¥ glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) - .
Kap. 5 IS0 10952 2021-03 Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalieneinwirkung Rokre + Formstiicke
an der Innenseite eines Abschnittes im verformten Zustand
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Chemical Resistance
ASTM D 3681 2018-08 of "Fiberglass" (Glass - Fiber - Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe [Rohr
Kap. 5 . I
in a Deflected Condition
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Chemical Resistance of "Fiberglass" (Glass -,

Kap. 5 ASTM D 3681 2023 Fiber - Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe in a Deflected Condition Rohr
P"'13KLL9'§2'01 DIN 4109-1 2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen ;
PL-13119-02-01 g Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Polyethylen-Rohrleitungswerkstoffe .

Kap. 5 DIN EN 12099 1997-08 und —teile — Bestimmung des Gehalts an fliichtigen Bestandteilen Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 g Rohre und Fittings aus vernetztem Polyethylen (PE-X) - Berechnung

Kap. 5 DINEN1SO 10147 2013-03 des Grades der Vernetzung durch Bestimmung des Gel-Gehaltes Rohr
PL-13119-02-01 ) g Thermoplastische Rohre - Widerstand gegen chemische Fluide -

Kap. 5 SO 44331 1997-12 Klassifizierung - Teil 1: Eintauchtest-Verfahren Rohr
PL-13119-02-01 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und

Kap. 5 DIN EN ISO 1133-1 2022-10 der Schmelze-VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Rohr + Werkstoff

P Allgemeines Priifverfahren
Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Masseflielrate (MFR) und
PL-13119-02-01 DIN EN ISO 1133-2 2012-03 der Schmelze-VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 2: Rohr + Werkstoff

Kap. 5

Verfahren flir Materialien, die empfindlich gegen eine zeit- bzw.
temperaturabhangige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind
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urkunde
Teil 1: 2009-07,
PL-13119-02-01 . Teil 2: 1995-05, Akustik — Priifung des Gerauschverhaltens von Armaturen und
Kap. 7 DIN ENISO 3822-1 bis 4 Teil 3: 2018-04, Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium Armaturen
Teil 4: 1997-03
Aenor Mark specific rules for plastics piping systems for hot and cold
PL-13119-02-01 water installations .
Kap. 5 AENOR RP 01.52 2016-09 Section 3.2 Sampling and tests to be done by the laboratory Rohre + Formstiicke
Aenor Mark specific rules for multilayer piping systems for hot and cold
PL-13119-02-01 water installations inside buildings .
Kap. 5 AENORRP 01.71 2014-01 Section 3.2 Sampling and tests to be done by the laboratory Rohre + Formstiicke
Spoolable Reinforced Plastic Line Pipe
PL_K;: 9_502_01 API| 158 2022 Section 5 Qualification Program Rohre
P Section 6.4 Quality Assurance Tests
Specification for Unbonded Flexible Pipe
PL_K;: 9_502_01 AP| 17J 2017-10 Section 6.2 Testing Requirements Rohre
p- Section 9. Factory Acceptance Test
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or
ASTM D 2992 2022 Pressure Design Basis for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N X " S
Thermosetting-Resin) Pipe and Fittings
PL-13119-02-01 Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis
Kap. 5 ASTM D 2992 2024 for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Rohre + Formstiicke
p- and Fittings
PL-13119-02-01 g [ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-
Kap. 5 ASTM D 3262 2016-04 Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer Pipe Rohre
PL-13119-02-01 ASTM D 3262 2025 Standard Spemflcat_lon for "Flbs_zrglass“ (Glass-Fiber-Reinforced Rohre
Kap. 5 Thermosetting-Resin) Sewer Pipe
PL-13119-02-01 ¥ [ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-
Kap. 5 ASTM D 3517 2019-08 Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure Pipe Rohre
PL-13119-02-01 ASTM D 3517 2024 Standard Spemflcat_lon for "Flberg_lass“ (Glass-Fiber-Reinforced Rohre
Kap. 5 Thermosetting-Resin) Pressure Pipe
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-
Kap. 5 ASTM D 3754 2014-03 Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer and Industrial Pressure |Rohre
) Pipe
PL-13119-02-01 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced
Kap. 5 ASTM D 3754 2024 Thermosetting-Resin) Sewer and Industrial Pressure Pipe Rohre
Standard Specification for Crosslinked Polyethylene/ Aluminum/
PL-13119-02-01 Crosslinked Polyethylene Tubing OD Controlled SDR9
Kap. 5 ASTMF 2262 2009-05 Section 9: Test Methods Rore
[ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for Crosslinked
PL-13119-02-01 Polyethylene (PEX) Tubing
Kap. 5 ASTMF 876 2019 Section 7: Test Methods Rohre
PL-13119-02-01 Standard Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing
Kap. 5 ASTM F 876 2025 Section 7: Test Methods Rohre
[ZURUCKGEZOGEN] Standard Specification for Crosslinked
PL-13119-02-01 ASTM F 877 2018 Polylethylene (PEX) Hot- and Cold-Water Distribution Systems Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Section 9: Test Methods
Standard Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Hot- and
PL-13119-02-01 Cold-Water Distribution Systems .
Kap. 5 ASTM F 877 2025 Section 9: Test Methods Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 Standard Specification for Polyethylene of Raised
Kap. 5 ASTM F 3346 2024 Temperature/Aluminum/Polyethylene of Raised Temperature (PE- Rohre
p- RT/AL/PE-RT) Composite Pressure Pipe
Kunststoffrohre und Kunststoffschachte fiir die Entwasserung von
PL-13119-02-01 Bahnanlagen .
Kap. 5 DBS 918 064 201312 Abschnitt 2: Technische Anforderungen an Kunststoffrohre Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 _ Gebaudearmaturen - Absperrventile aus Kupferlegierungen fiir
Kap. 5 DINEN 1213 1999-12 Trinkwasseranlagen in Gebduden - Priifungen und Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 DIN EN 1567 2000-01 (%ebaudearmaturen - Druckmlndere[ und Druckmindererkombinationen Armaturen
Kap. 5 fiir Wasser - Anforderungen und Priifverfahren
PL-13119-02-01 DIN EN 248 2003-01 §anité.|.‘armaturen - Allgemeine Anforderungen fir elektrolytische Ni-Cr- Armaturen
Kap. 5 Uberziige
[ZURUCKGEZOGEN] Fernwarmerohre — WerkmaRig geddmmte
PL-13119-02-01 ¥ Verbundmantelrohrsysteme fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — x
Kap. 5 DIN EN 448 2020-03 Verbundformstiicke, bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan- Femwdrmerohre
Waérmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen
Fernwarmerohre — WerkmaRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme
PL-13119-02-01 fir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Verbundformstticke, .
Kap. 5 DIN EN 448 2025-07 bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Femwarmerohre
AuBenmantel aus Polyethylen
Fernwarmerohre — WerkmaBig gedédmmte Verbundmantelrohrsysteme
PL-13119-02-01 _ g fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Rohrverbindungen fiir "
Kap. 5 DIN EN 489-1 2022-08 Stahlmediumrohre mit Polyurethan-Warmedammung und Auenmantel Fernwérmerohre
aus Polyethylen
[ZURUCKGEZOGEN] Fernwérmerohre — WerkmaRig geddmmte
PL-13119-02-01 Verbundmanteldoppelrohre fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze —
Kap. 5 DIN EN 15698-1 2020-04 Teil 1: Verbund-Doppelrohrsystem bestehend aus zwei Stahl- Fernwarmerohre
P: Mediumrohren, Polyurethan-Warmeddmmung und einem AuRenmantel
aus Polyethylen
Fernwarmerohre — WerkmaRig gedammte Verbundmanteldoppelrohre
PL-13119-02-01 fir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Teil 1: Verbund-
DIN EN 15698-1 2025-07 Doppelrohrsystem bestehend aus zwei Stahl-Mediumrohren, Fernwarmerohre
Kap. 5 N . .
Polyurethan-Warmedammung und einem Aufenmantel aus
Polyethylen
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PL-13119-02-01

[ZURUCKGEZOGEN] Fernwérmerohre - WerkmaRig gedammte
Verbundmanteldoppelrohre fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze -
Teil 2: Verbundformstiick und vorgedammte Absperrarmatur,

Kap. 5 DIN EN 15698-2 2020-04 bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Fernwérmerohre
AuRenmantel aus Polyethylen
Abschnitt 5: Prifverfahren
Fernwarmerohre - WerkméRig gedammte Verbundmanteldoppelrohre
PL-13119-02-01 fur direkt erdverlegte Fernwarmenetze - Teil 2: Verbundformstiick und «
Kap. 5 DIN EN 15698-2 202507 vorgedammte Absperrarmatur, bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Femwarmerohre
Polyurethan-Warmedammung und AufRenmantel aus Polyethylen
PL-13119-02-01 DIN EN 15632-1 2022-08 Fernw?rmgrohre - Werkmél&ig gedammte flexible__ Rohrsysteme - Teil 1: Fernwarmerohre
Kap. 5 Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 2:
Kap. 5 DIN EN 15632-2 2022-08 Verbundsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Anforderungen Fernwarmerohre
p- und Prifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 3:
Kap. 5 DIN EN 15632-3 2022-08 Nicht-Verbundsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Fernwarmerohre
p- Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkméaRig gedammte flexible Rohrsysteme - Teil 4:
DIN EN 15632-4 2022-08 Verbundsystem mit Mediumrohren aus Metall - Anforderungen und Fernwarmerohre
Kap. 5 .
Priifungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die drucklose unterirdische
PL-13119-02-01 Entwasserung fiir Nicht-Trinkwasser - Versickerungsblécke zur
DIN EN 17152-1 2023-06 Verwendung in Infiltrations-, Zwischenspeicher- und Speichersystemen |Versickerungsblcke
Kap. 5 . " . "
- Teil 1: Festlegungen fir Regenwasserabfluss-Versickerungsblocke
aus PP und PVC-U; Abschnitte 5 bis 10
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkmaRig hergestellte flexible Rohrsysteme mit
Kap. 5 DIN EN 17878-1 2025-03 einem niedrigeren Temperaturprofil - Teil 1: Klassifikation, allgemeine |Fernwarmerohre
p- Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - WerkmaRig hergestellte flexible Rohrsysteme mit
Kap. 5 DIN EN 17878-2 2025-03 einem niedrigeren Temperaturprofil - Teil 2: Verbundrohrsysteme mit | Fernwarmerohre
p- Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und Priifungen
Fernwarmerohre - WerkmaRig hergestellte flexible Rohrsysteme mit
PL-13119-02-01 . - einem niedrigeren Temperaturprofil - Teil 3: Nicht-Verbund- "
Kap. 5 DIN EN 17878-3 2025-03 Rohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und Fernwérmerohre
Prifungen
PL-13119-02-01 Gebaudeamaturen- Frostbestandige Amarturen fiir den AuRenbereich
Kap. 5 DINEN 17821 2023-09 (FRT) - Allg. techn. Spezifikation Armaturen
PL-13119-02-01 Gebaudearmaturen und Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
Kap. 5 DIN EN 17962 2025-04 Trinkwassers gegen Verschmutzung durch RiickflieRen - Armaturen
P: Kunststoffteile und -gehause unter Innendruck und ohne aufere Last
Verstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe — Spezifikationen fiir . "
PL-13119-0201 |\ N 13706-1...3 2003-02 pultrudierte Profile — Teil 1: Bezeichnung; Teil 2: Prifverfahren und Pultrudierte Profile aus
Kap. 5 N A, faserverstarktem Kunststoff
allgemeine Anforderungen; Teil 3: Besondere Anforderungen
PL-13119-02-01 DIN 8061 2016-05 thre aus welchmache_rfrelem Polyvinylchlorid (PVCU) - Aligemeine Rohre
Kap. 5 Guteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 . . ) ) ) .
Kap. 5 I1SO 7628 2010-02 Road vehicles - Thermoplastics tubing for air braking systems Thermoplastische Kuststoffrohre
PL-13119-02-01 Armaturen fiir Trinkwasserinstallationen in Grundstiicken und
Kap. 5 DIN 3266 2018-03 Gebéauden - Rohrbeliifter, Bauformen D und E Armaturen
Losbare Rohrverbindungen fir metallene Gasleitungen, Teil
PL-13119-02-01 1:Glattrohrverbindungen .
Kap. 5 DIN 3387-1 2008-11 Abschnitt 4: Anforderungen und Priifungen Rohre + Formstiicke
Absperrarmaturen fir Trinkwasserinstallationen in Grundstiicken und
PL-13119-02-01 g . Gebauden - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen fiir
Kap. 5 DIN 3546-1 2011-01 handbetatigte Kolbenschieber in Sonderbauform, Schieber und Armaturen
Membranarmaturen, Technische Regel des DVGW
Armaturen fir Trinkwasseranlagen in Gebauden -
PL-13119-02-01 g Leckageschutzsysteme mit Sensoren und automatisierten
Kap. 5 DIN 3553 2019-03 Absperrvorrichtungen - Detektoren zum Einbau in Trinkwasser- Armaturen
Ir ionen - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Rohrverbindungen und Formstiicke fiir Druckrohrleitungen aus
Kap. 5 DIN 16831-1 zuriickgezogen 2003-05 Polybuten (PB) - PB 125 - Teil 1: Winkel aus Spritzguss fiir Rohre + Formstlicke
P Muffenschweillung [Zurlickgezogen]
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Rohre aus Polyethylen erhéhter
DIN 16833 2009-09 Temperaturbestandigkeit (PE-RT) - PE-RT Typ | und PE-RT Typ Il - Rohre
Kap. 5 . " .
Allgemeine Giteanforderungen, Prifungen
PL-13119-02-01 Rohre aus Polyethylen erhéhter Temperaturbesténdigkeit (PE-RT) - PE
Kap. 5 DIN 16833 2024-02 RT Typ | und PE-RT Typ Il - Allgemeine Giiteanforderungen, Rohre
P Prifungen
PL-13119-02-01 g Thermoplastische Werkstoffe flir Rohrverbinder - Polyphenylensulfon
Kap. 5 DIN 16838 201012 (PPSU) - Aligemeine Gliteanforderungen und Priifung Rore
PL-13119-02-01 DIN 16839 2010-12 Thermoplasti§_ohe Werkstoffe fir Rohn{_erbinder - Polysulfon (PSU) - Rohre
Kap. 5 Allgemeine Guteanforderungen und Priifung
PL-13119-02-01 _ Thermoplastische Werkstoffe fiir Rohrverbinder - Polyvinylidenflourid
Kap. 5 DIN 16840 2010-12 (PVDF) - Allgemeine Guteanforderungen und Prifung Rohre
PL-13119-02-01 g Rohre aus Polyethylen (PE) - PE-HD fiir drucklose Anwendungen -
Kap. 5 DIN 16842 2023-10 Allgemeine Giiteanforderungen, MaRe und Priifungen Rohre
PL-13119-02-01 DIN 16868-1 2016-10 Rohr_e aus gla§_faserverstarktem Polyesterharz (UP-GF) Teil 1: Rohre
Kap. 5 Gewickelt, gefiillt, MalRe
Rohre aus glasfaserverstérktem Polyesterharz (UP-GF) Teil 2:
PL-13119-02-01 DIN 16868-2 2016-10 Gewuck_elt, gefu_!lt, allgemeine Guteanforderungen, Priifung, Rohre
Kap. 5 Abschnitt 6: Priifung
PL-13119-02-01 DIN 16869-2 2014-12 Roi}re auslglasfaservelrstérlﬁtlem Polyesterharz (UF-GF), geschleudert, Rohre
Kap. 5 gefillt - Teil 2: allgemeine Giteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 " Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir die erdverlegte
Kap. 5 DIN 16874 2018-09 Telekommunikation - MaRe und technische Lieferbedingungen Rohre
PL-13119-02-01 DIN 16892 2019-10 Rczhre aus vernetztem If‘olyethylen hoher Dichte (PE-X) - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Glteanforderungen, Priifung
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PL-13119-02-01 DIN 16894 2011-04 Rohre aus ve[netztem Polyethylen [mttlerer Dichte (PE-MDX) - Rohre
Kap. 5 Allgemeine Guteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 Rohre und Formstiicke aus thermoplastischen Kunststoffen mit .
Kap. 5 DIN 16961-1 2018-08 profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache Rokre + Formstiicke

Rohre und Formstiicke aus thermoplastischen Kunststoffen mit
profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache — Teil 2: Technische
DIN 16961-2 2018-08 Lieferbedingungen,

Abschnitt 5: Priifung

PL-13119-02-01
Kap. 5

Rohre + Formstlicke

Formstiicke und Verbindungen aus glasfaserverstarkten
Polyesterharzen (UP-GF); Formstiicke; Allgemeine

DIN 16966-1 1988-11 Giteanforderungen, Priifung

Abschnitt 4: Priifung

PL-13119-02-01
Kap. 5

Rohre + Formstiicke

Formstiicke und Verbindungen aus glasfaserverstarkten
Polyesterharzen (UP-GF) - Teil 7: Bunde, Flansche, Flansch- und

PL-13119-02-01 DIN 16966-7 1995-04 Laminatverbindungen; Allgemeine Giteanforderungen, Priifung

Rohre + Formstlicke

Kap. 5 Abschnitt 5: Priifung
PL-13119-02-01 DIN 16968 2012-11 Rc_)_hre aus Polybuten-1 (PB__—1) - PB 125 - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Guteanforderungen und Priifung
Mechanisch wirkende Filter in der Trinkwasser-Installation -
PL-13119-02-01 DIN 19628 2007-07 Anwendgng von mechanisch wirkenden Filtern nach DIN EN 13443 1 Armaturen
Kap. 5 Abschnitt 4: Anforderungen
Enthartungsanlagen (Kationenaustauscher) in der
PL-13119-02-01 . g Trinkwasserinstallation - Teil 100: Anforderungen zur Anwendung von
Kap. 5 DIN 19636-100 2023-05 Enthartungsanlagen nach DIN EN 14743, Abschnitt 5: Priifungen Armaturen
PL-13119-02-01 DIN 35861 2022-06 Geregelte ZirkulationS\./_entiIe in der Trinkwasser-Installation — Armaturen
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 _ g [ZURUCKGEZOGEN] Anbohrarmaturen aus Polyethylen hoher Dichte
Kap. 5 DIN 3544-1 1985-09 (HDPE) fiir Kunststoffrohre; Anforderungen und Priifung Armaturen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Rohre und Formstiicke fiir die unterirdische
DIN 4262-1 2009-10 Entwéasserung im Verkehrswege- und Tiefbau — Teil 1: Rohre, Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Formstiicke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE

Rohre und Formsticke fiir die unterirdische Entwéasserung im

PL-13119-02-01 DIN 4262-1 2024-07 Verkehrswege- und Tiefbau — Teil 1: Rohre, Formstiicke und deren

Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Verbindungen aus PVC-U, PP und PE
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PL-13119-02-01 . Warmwasser-Fullbodenheizung und Heizkérperanbindung - .
Kap. 5 DIN 4721 2001-06 Polyethylen erhdhter Temperaturbesténdigkeit (PE-RT) Rohre + Formstiicke
[Zurlickgezogen]
PL-13119-02-01 DIN 4724 2020-11 Kunststloff:RohrIeltllJngssysteme fur Warmwasser-Fufbodenheizung Rohre + Formstiicke
Kap. 5 und Heizkdrperanbindung
PL-13119-02-01 DIN 4726 2017-10 [Zl._JRl_._JCKGEZ_OGEN] Warmwasser-Fullbodenheizungen und Armaturen
Kap. 5 Heizkérperanbindungen
PL-13119-02-01 ; . ;
Kap. 5 DIN 4726 2024-12 Warmwasser-Fullbodenheizungen und Heizkdrperanbindungen Armaturen
PL-13119-02-01 DIN 8062 2009-10 thre aus weichmacheffreien Polyvinylchlorid (PVC/U) - Aligemeine Rohre
Kap. 5 Guteanforderungen, Priifungen
PL-13119-02-01 DIN 8075 2018-08 Rczhre aus Polyethylen gPE) - PE 80, PE 100 - Allgemeine Rohre
Kap. 5 Guteanforderungen, Priifungen

Druckrohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen —
Klemmverbinder aus Metall und Kunststoffen fiir Rohre aus
Polyethylen Polyethylen (PE) — Aligemeine Guteanforderungen und

PL-13119-02-01 DIN 8076 2013-09 Prifung,

Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Abschnitte 8: Bauteilpriifung und
Abschnitt 9: Mechanische Eigenschaften

PL-13119-02-01 DIN 8078 2008-09 Rohre ags Po.l_ypropylen (PP) - PP“-H, PP-B, PP-R, PP-RCT — Rohre

Kap. 5 Allgemeine Giteanforderungen, Priifung
PL-13119-02-01 DIN 8079 2009-10 Rczhre aus chloriertem Ii‘olyvmylchlorld (PVC/C) - Aligemeine Rohre

Kap. 5 Guteanforderungen, Priifungen
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und

DIN CEN ISO/TS 21003-7 2019-09 Kaltwasserinstallation innerhalb von Geb&uden - Teil 7: Empfehlungen |Rohre + Formstiicke

Kap. 5 fir die Beurteilung der Konformitét

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN CEN ISO/TS 22391-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhdhter Temperaturbestandigkeit
(PE-RT) - Teil 7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat

PL-13119-02-01
Kap. 5

Rohre + Formstiicke

PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir

DIN CEN/TS 12201-7 2014-05 Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil [Rohre + Formstiicke
Kap. 5 ) . ¥ L
7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitéat
PL-13119-02-01 _ ~ Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose .
Kap. 5 DIN EN 12666-1 2011-11 Abwasserkanale und -leitungen - Polyethylen (PE) Rohre + Formstiicke
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten
PL-13119-02-01 . g von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der .
Kap. 5 DIN CEN/TS 1519-2 2012-05 Gebaudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil 2: Empfehlungen fiir die Rohre + Formstiicke

Beurteilung der Konformitat

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger

PL13119-0201 iy cENITS 1519-2 2023-08 und hoher Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur - Polyethylen

Rohre + Formstiicke

Kap. 5 (PE) - Teil 2: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitéit
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
PL-13119-02-01 DIN CEN/TS 12666-2 2012-11 Abwasslerkanalfe und -leitungen - Polyethylen (PE) Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Abschnitt 6: Priifung
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Entwasserung und
PL-13119-02-01 . Wasserversorgung mit und ohne Druck - Glasfaserverstarkte .
Kap. 5 DIN CEN TS 14632 2024-04 duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesattigtem Rohre + Formstiicke

Polyesterharz (UP) - Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat
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PL-13119-02-01

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen

Kap. 5 DIN CEN/TS 15557 2022:03 (PE) - Teil 7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét; Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Sanitararmaturen - Auslaufventile und
DIN EN 200 2008-10 Mischbatterien fir Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - |Armaturen
Kap. 5 . . e
Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 Sanitdrarmaturen - Auslaufventile und Mischbatterien fir
DIN EN 200 2024-05 Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - Aligemeine Armaturen
Kap. 5 . e
technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 442 2015-03 Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Radiatoren
Kap. 5 Anforderungen;
PL—1';"(1a1p9-gZ-01 DIN EN 816 2017-10 Sanitérarmaturen - Selbstschlussarmaturen PN 10 Armaturen
PL-13119-02-01 g [ZURUCKGEZOGEN] Sanitararmaturen - Mechanisch einstellbare
Kap. 5 DINEN 817 2008-09 Mischer (PN 10) - Allgemeine technische Spezifikation Armaturen
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2025-03 Sanltara.rmaturen.— Mechan|§gh ellnstellbare Mischer (PN 10) - Armaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2026-01 Sanltara‘rmaturen‘— Mechanls.(.:h glnstellbare Mischer (PN 10) - Armaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 1111 2017-10 [ZURUCKGEZOGEN] Sanitararmaturen - Thermostatische Mischer Armaturen
Kap. 5 (PN 10)
PL_K?(LLQ_SOZM DIN EN 1111 2024-07 Sanitararmaturen - Thermostatische Mischer (PN 10) Armaturen
PL-13119-02-01 DIN EN 1253-1 2015-03 Ablaufe fiir Gebaude - Teﬂ 1: Bodenlablaufe mit Geruchverschluss mit Abldufe fiir Gebéude
Kap. 5 einer Geruchverschlusshéhe von mindestens 50 mm
PL-13119-02-01 DIN EN 1286 1999-06 Sanltararmat.uren. - Mechanisch glnstellbare Mischer fiir die Armaturen
Kap. 5 Anwendung im Niederdruckbereich
PL-13119-02-01 DIN EN 1287 2017-10 Slanltararmaturen.- Thermostatische Mischer fiir die Anwendung im Armaturen
Kap. 5 Niederdruck-bereich
PL_1?(LL9_§2_01 DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen -
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 Wasserversorgung und fiir Entwasserungs- und
Kap. 5 DIN EN 12201-1 2011-11 Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1: Allgemeines Werkstoff
P Abschnitt 4: Werkstoff
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
PL-13119-02-01 Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
Kap. 5 DIN EN 12201-1 2025-03 1: Allgemeines Werkstoff
- Abschnitt 4: Werkstoff
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fir Entwasserungs- und
PL-13119-02-01 R _ Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre
Kap. 5 DIN EN 12201-2 201312 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Rohre
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften;
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und fiir
Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
PL-13119-02-01 2: Rohre
Kap. 5 DIN EN 12201-2 2025-03 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Rore
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften;
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fir Entwasserungs- und
PL-13119-02-01 R " Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstiicke .
Kap. 5 DIN EN 12201-3 2013-01 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und fiir
Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
PL-13119-02-01 3: Formstiicke .
Kap. 5 DIN EN 12201-3 2025-03 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fir Entwasserungs- und
PL-13119-02-01 B g Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen
Kap. 5 DIN EN 12201-4 201204 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Armaturen
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
Entwésserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil
PL-13119-02-01 4: Armaturen
Kap. 5 DIN EN 12201-4 2025-03 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und Armaturen
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
Wasserversorgung und fiir Entwasserungs- und
PL-13119-02-01 N R Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) .
Kap. 5 DIN EN 12201-5 2011-11 Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems Rohre + Formstiicke
Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit des Systems
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
PL-13119-02-01 Entwéasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE)
Kap. 5 DIN EN 12201-5 2025-03 Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems Rohre + Formstiicke
P Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit des Systems
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten
von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil
PL-13119-02-01 DIN EN 1329-1 2018-05 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem Rohre + Formstiicke

Kap. 5

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften, Abschnitt 8: Physikalische
Eigenschaften, Abschnitt 9: Anforderungen an die Verbindung und die
Gebrauchstauglichkeit des Rohrsystems
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urkunde
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger
und hoher Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen
PL-13119-02-01 ~ g an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem .
Kap. 5 DIN EN 13291 2023-06 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften, Abschnitt 8: Physikalische Rokre + Formstiicke

Eigenschaften, Abschnitt 9: Anforderungen an die Verbindung und die
Gebrauchstauglichkeit des Rohrsystems

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen

PL-13119-02-01 DIN EN 13076 2004-05 Verschmutzung durch RiickflieBen - Ungehinderter freier Auslauf - Armaturen

Kap. 5 Familie A - Typ A
[ZURUCKGEZOGEN] Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
PL-13119-02-01 Trinkwassers gegen Verschmutzung durch RickflieBen - Freier
Kap. 5 DIN EN 13077 2018-06 Auslauf mit nicht kreisférmigem Uberlauf (uneingeschrénkt) - Familie A Armaturen
—-TypB
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen__zum Schutz dels Trinkwassgrs gegen
Kap. 5 DIN EN 13077 2023-07 Verschmutzung durch RuckflieRen - Freier Auslauf mit nicht Armaturen
) kreisférmigem Uberlauf (uneingeschrankt) - Familie A — Typ B
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen__zum Schutz des Trinkwassers gegen
Kap. 5 DIN EN 13078 2004-02 Verschmutzung durch RuckflieRen - Freier Auslauf mit beltiftetem Armaturen
) Tauchrohr und Uberlauf - Familie A, Typ C
PL-13119-02-01 DIN EN 13079 2003-12 Sicherungseinrichtungenﬂzum Schutz des Trinkwassers gegen Armaturen
Kap. 5 Verschmutzung durch RiickflieRen
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden -
DIN EN 13443-1 2007-12 Mechanisch wirkende Filter - Teil 1: Filterfeinheit 80 um bis 150 ym - |Filter

Kap. 5 Anforderungen an Ausfiihrung, Sicherheit und Priifung

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden -
DIN EN 13443-2 2007-10 Mechanisch wirkende Filter - Teil 2: Filterfeinheit 1 um bis unter 80 um -|Filter
Anforderungen an Ausfiihrung, Sicherheit und Priifung

PL-13119-02-01
Kap. 5

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
PL-13119-02-01 DIN EN 13476-1 2018-10 Polypropylen (PP) unleonethern (PE) — Teil 1: Allgemeine

Kap. 5 Anforderungen und Leistungsmerkmale,

Abschnitt 9: Auf Prifverfahren und Eigenschaften bezogene
Leistungsfahigkeit des Systems

Werkstoff

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
PL-13119-02-01 Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 2: Anforderungen an
Kap. 5 DIN EN 13476-2 202012 Rohre und Formstiicke mit glatter Innen- und AuBenfléche und an das
Rohrleitungssystem, Typ A,

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften, Abschnitt 9: Mechanische
Eigenschaften

Rohre + Formstiicke

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
PL-13119-02-01 Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: Anforderungen an
Kap. 5 DIN EN 13476-3 202012 Rohre und Formstiicke mit glatter Innen- und profilierter AuRenflache
und an das Rohrleitungssystem, Typ B, Abschnitt Physikalische
Eigenschaften,

Abschnitt 9: Mechanische Eigenschaften

Rohre + Formstiicke

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter
PL-13119-02-01 : g Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),

Kap. 5 DIN CEN/TS 13476-4 2020-08 Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 4: Empfehlungen fiir die
Beurteilung der Konformitat,

Abschnitt 6: Priifung und Uberwachung

Rohre + Formstiicke

[ZURUCKGEZOGEN] Geb&udearmaturen - Handbetétigte Kugelhdhne
DIN EN 13828 2003-12 aus Kupferlegierungen und nicht rostenden Stahlen fiir Armaturen
Trinkwasseranlagen in Gebduden - Priifungen und Anforderungen

PL-13119-02-01
Kap. 5

Gebaudearmaturen - Handbetétigte Kugelhdhne aus
DIN EN 13828 2025-04 Kupferlegierungen und nicht rostenden Stahlen fiir Trinkwasseranlagen|Armaturen
in Gebauden - Prifungen und Anforderungen

PL-13119-02-01
Kap. 5

PL-13119-02-01 Fernwarmerohre - Auslegung und Installation von gedammten Einzel-

Kap. 5 DIN EN 13941-2 2022-06 und Doppelrohr-Verbundsystemen fiir direkt erdverlegte HeiBwasser- |Fernwarmerohre
P Fernwarmenetze - Teil 2: Installation
PL-13119-02-01 Riickflussverhinderer - DN 6 bis DN 250 - Familie E, Typ A, B, C und
Kap. 5 DIN EN 13959 2005-01 D, Abschnitt 10: Priifanforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten
DIN EN 1393 1996-12 duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der Anfangs- Rohre

Kap. 5 Zugeigenschaften in Léngsrichtung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten

PL13119-02:01 |1\ EN 1394 1996-12 duroplastichen Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der scheinbaren Rohre

Kap. 5 Anfangs-Zugfestigkeit in Umfangsrichtung
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte
drucklose Abwasserkanéle und -leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke
PL-13119-02-01 ~ g und das Rohrleitungssystem; .
Kap. 5 DIN EN 14011 2009-07 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften Rohre + Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Abschnitt 9: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid
(PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
PL-13119-02-01 R g Rohrleitungssystem; o
Kap. 5 DIN EN 1401-1 202311 Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften Rokre + Formstiicke
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften
Abschnitt 9: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
PL-13119-02-01 DIN EN 1488 2021-09 Gglbéudearmaturen - Sicherheitsgruppen fiir Expansionswasser - Armaturen
Kap. 5 Priifungen und Anforderungen
PL-13119-02-01 DIN EN 1491 2022-09 Gg_baudearmaturen - Sicherheitsventile fiir Expansionswasser - Armaturen
Kap. 5 Priifungen und Anforderungen
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urkunde
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger
PL-13119-02-01 _ g und hoher Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur - Polyethylen .
Kap. 5 DIN EN 1519-1 2023-08 (PE) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohre + Formstiicke
Rohrleitungssystem
PL-13119-02-01 Systemtrenner mit unterschiedlichen nicht kontrollierbaren Druckzonen |
Kap. 5 DIN EN 14367 2005-10 Familie C, Typ A Armaturen
p- Abschnitt 9: Anforderungen und Prifverfahren
Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von
PL-13119-02-01 g Trinkwasserverunreinigung
Kap. 5 DIN EN 14451 2020-10 durch Rickflieien — Rohrleitungsbeliifter DN 10 bis inschlieflich DN |ATMaturen
50 — Familie D, Typ A
Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
PL-13119-02-01 Verschmutzung durch RickflieRen - Rohrunterbrecher mit
Kap. 5 DIN EN 14452 2005-08 Lufteintrittsafinung und beweglichem Teil, DN 10 bis DN 20 - Familie |\™aturen
D, TypB
Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
PL-13119-02-01 g Verschmutzung durch RiickflieBen - Rohrunterbrecher mit standig
Kap. 5 DIN EN 14453 2005-08 geoffneten Lufteintritts6ffnungen, DN 10 Armaturen

bis DN 20 - Familie D, Typ C

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
DIN EN 14454 2005-08 Verschmutzung durch RiickflieBen - Sicherungsarmatur fiir Armaturen
Schlauchanschliisse DN 15 bis DN 32 - Familie H, Typ A

PL-13119-02-01
Kap. 5

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
DIN EN 14455 2005-08 Verschmutzung durch RickflieRen - Druckbeaufschlagte Rohrbellifter |Armaturen
in Durchflussform DN 15 bis DN 50 - Familie L, Typ A und Typ B

PL-13119-02-01
Kap. 5

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen

PL-13119-02-01 DIN EN 14622 2005-08 Verschmutzung durch RiickflieBen - Freier Auslauf mit kreisférmigem  |Armaturen

Kap. 5 Uberlauf (eingeschrénkt) - Familie A, Typ F
Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
PL-13119-02-01 Verschmutzung durch RickflieBen - Freier Auslauf mit kreisformigem
Kap. 5 DIN EN 14623 2005-08 Uberlauf mit M?ndestdurchmesser (Nachweis durch Priifung oderg Armaturen
Messung) - Familie A, Typ G
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungenﬂzun} Schutz des Trinkwassers gegen -
Kap. 5 DIN EN 14506 2005-08 Verschmutzung durch RickflieRen - Automatischer Umsteller - Familie |Armaturen
H, Typ C
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser inner'halb von eréudlen -
Kap. 5 DIN EN 14652 2007-09 Meﬂmbranfllteranlagen - Anforderungen an Ausfiihrung, Sicherheit und [Armaturen
Priifung
PL-13119-02-01 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden -
Kap. 5 DIN EN 14743 2007-09 Enthgrter - Anforderung%n an Ausfiihrung, Sicherheit und Priifung Armaturen
PL-13119-02-01 A_nlager_1 zur_BehandIung von Trinkwasser innerhalb von Gebéuden -
DIN EN 14898 2007-09 Filter mit aktiven Substanzen - Anforderungen an Ausfiihrung, Armaturen

Kap. 5 Sicherheit und Priifung

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
DIN EN 15096 2020-10 Verschmutzung durch RiickflieBen — Rohrbellifter fir Armaturen
Schlauchanschliisse — DN 15 bis DN 25, Familie H, Typ B und Typ D

PL-13119-02-01
Kap. 5

PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose

Kap. 5 DIN EN 1852-1 2023-07 Abwasserkanale und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: Rohre + Formstiicke
p- Anforderungen an Rohre, Formstlicke und das Rohrleitungssystem
PL_13};1;,11;)9_§2_01 DIN EN 476 2022-09 ﬂgre];:me Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserleitungen und Rohre + Formstiicke

PL-13119-02-01

Kap. 5 DIN EN IEC 60730-2-8 2022-11 Automatische elektrische Regel- und Steuergerate Armaturen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwasserungs- und

DIN EN ISO 1452-1 2010-04 Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)|Werkstoff
— Teil 1: Aligemeines
Abschnitt 4: Werkstoff

PL-13119-02-01
Kap. 5

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
PL-13119-02-01 — Teil 2: Rohre

Kap. 5 DIN EN ISO 1452-2 2010-04 Abschnitt 4: Werkstoff, Rohre
Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften und
Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
DIN EN ISO 1452-3 2010-04 Teil 3: Formstticke, Formstiick
Abschnitt 4: Werkstoff,

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften und
Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

PL-13119-02-01
Kap. 5

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
PL-13119-02-01 — Teil 4: Armaturen

Kap. 5 DIN EN ISO 1452-4 2010-04 Abschnitt 4: Werkstoff, Armaturen
Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften und
Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
erdverlegte und nicht erdverlegte Entwésserungs- und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
DIN EN ISO 1452-5 2010-04 — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems Rohr + Formstiick
Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit der Verbindungen und des
Systems

PL-13119-02-01
Kap. 5
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PL-13119-02-01

DIN EN ISO 11296-4

2021-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 4: Vor
Ort hartendes Schlauch-Lining

Abschnitt 5: Rohre im ,M“-Zustand,

Rohre + Formstlicke

Kap. 5 Abschnitt 6: Formstiicke im ,M“ Zustand und
Abschnitt 8: Gebrauchstauglichkeit des Lining-Systems im ,|“-Zustand
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
Abwasserdruckleitungen - Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-Lining
PL-13119-02-01 Abschnitt 5: Rohre im ,M“-Zustand, .
Kap. 5 DIN EN ISO 112974 2018-09 Abschnitt 6: Formstiicke im ,M* Zustand und Rohre + Formstilcke
Abschnitt 8: Gebrauchstauglichkeit des Lining-Systems im ,|“-Zustand
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DINEN SO 15874-1 2022-10 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 1: Allgemeines Werkstoff
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN1SO 15874-2 2022-11 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und .
Kap. 5 DIN ENISO 15874-3 2022-05 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 3: Formstiicke Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeitgngssysteme fur die Warm-_und i
DIN EN ISO 15874-5 2019-06 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 5: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 . .
Gebrauchstauglichkeit des Systems
PL-13119-02-01 Kunststoﬁ-RohrIeitgngssysteme fiir die Warm- und )
Kap. 5 DIN EN ISO 15875-1 2004-03 Kaltwa5§erlnstallatlon - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 1: Werkstoff
Allgemeines
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN IS0 15875-2 2021-03 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoﬁ-RohrIeitgngssysteme fiir die Warm- und ) .
Kap. 5 DIN EN ISO 15875-3 2022-03 Kaltwasﬂserlnstallatlon - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 3: Formstiicke
Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoﬁ-RohrIeitgngssysteme fiir die Warm- und ) .
DIN EN ISO 15875-5 2021-03 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 5: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 . .
Gebrauchstauglichkeit des Systems
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN ENISO 15676-1 2017-06 Kaltwasserinstallation - Polybuten (PB) - Teil 1: Allgemeines Werkstoff
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN ISO 15876-2 2021-03 Kalt installation - Polybuten (PB) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und -
Kap. 5 DIN EN1SO 15876-3 2022-05 Kaltwasserinstallation - Polybuten (PB) - Teil 3: Formstiicke Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeityngssysteme fur die War'm- und i . .
Kap. 5 DIN EN ISO 15876-5 2021-03 Kaltwasserinstallation - Polybuten (PB) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit |Rohre + Formstiicke
) des Systems
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeityngssysteme fur die Warm- ur]d )
Kap. 5 DIN EN ISO 15877-1 2011-03 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 1: Werkstoff
) Allgemeines
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeityngssysteme fur die Warm- ur]d )
Kap. 5 DIN EN ISO 15877-2 2021-03 Iéallt]wasserlnstallatlon - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 2: Rohre
ohre
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeityngssysteme fur die Warm- ur]d ) )
Kap. 5 DIN EN ISO 15877-3 2022-01 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 3: Formstiicke
) Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN EN ISO 15877-5 2021-03 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 5: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 . N
Gebrauchstauglichkeit des Systems
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 21003-1 2008-11/Ber.2010-01 Meltlrschichtverbun_d—R_ohrIeitungssystem? fur die W_arm- und ) Werkstoff
Kap. 5 installation innerhalb von Gebduden - Teil 1: Allgemeines
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN EN1SO 21003-2 2011-07 Kaltwasserinstallation innerhalb von Geb&duden - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir
Kap. 5 DIN EN ISO 21003-3 2008-11 die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von Geb&uden - Teil 3: |Formstlicke
) Formstiicke
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und .
Kap. 5 DIN EN IS0 21003-3 202205 Kalt installation innerhalb von Gebauden - Teil 3: Formstiicke || O mstucke
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN EN ISO 21003-5 2008-11 Kaltwasserinstallation innerhalb von Geb&uden - Teil 5: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 " .
Gebrauchstauglichkeit des Systems
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeitgngssysteme fur die _\_Narm- und o
DIN EN ISO 22391-1 2010-04 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhohter Temperaturbestandigkeit |Werkstoff
Kap. 5 . N
(PE-RT) - Teil 1: Aligemeines
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeitgngssysteme fur die _\_Narm- und o
Kap. 5 DIN EN ISO 22391-2 2021-03 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhdhter Temperaturbestandigkeit |Rohre
) (PE-RT) - Teil 2: Rohre
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeitgngssysteme fur die _\_Narm- und o .
Kap. 5 DIN EN ISO 22391-3 2022-05 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhohter Temperaturbestandigkeit |Formstiicke
) (PE-RT) - Teil 3: Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff—RohrIeitgngssysteme fur die _\_Narm- und o .
Kap. 5 DIN EN ISO 22391-5 2021-06 Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhhter Temperaturbestandigkeit |Rohre + Formstiicke
: (PE-RT) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems
[Zuriickgezogen] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PL-13119-02-01 Wasserversorgung, Entwa ungssysteme und Ab leitungen "
Kap. 5 DIN EN ISO 23856 2021-06 mit und ohne Druck - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe Kunststoff-Rohrleitungssysteme
(GFK) auf der Basis von ungesattigtem Polyesterharz (UP)
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Wasserversorgung,
PL-13119-02-01 Entwa ungssysteme und Ab leitungen mit und ohne Druck - "
Kap. 5 DIN EN ISO 23856 2023-08 Glasfaserverstéarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis Kunststoff-Rohrleitungssysteme
von ungesattigtem Polyesterharz (UP)
PL-13119-02-01 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des
A3119-02:01 1\ 150 8151 2022-04 Druckverformungsrestes - Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen | Werkstoff

Kap. 5
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PL-13119-02-01

Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) fiir die Trinkwasser

DVGW VP 624 2005-05 und Gasinstallation - Gasinnenleitungen mit einem Betriebsdruck Rohre
Kap. 5 . N
kleiner/gleich 100 m bar
PL-13119-02-01 DVGW G 5600-1 2014-02 Werkstofflibergangsverbinder aus Mfetall fur Gasrohrleitungen aus Formstiicke

Kap. 5 Polyethylen - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW G 5614 2013-12 UnlosbarelRohrverblndungen fiir metallene Gasleitungen; Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Pressverbinder

Installationssysteme fiir die Gasinneninstallation, bestehend aus
PL-13119-02-01 Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem .
Kap. 5 DVGW G 5628 2016-09 Betriebsdruck kleiner / gleich 100 mbar - Anforderungen und Rohre + Formstiicke
Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW GW 8 2014-03 Kapillarlétfittings aus Kgpfer in der Gas- und Trinkwasser-Installation - Fittinge

Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW GW 327 2011-03 Auskleidung von Gas- und Wasserrohrleitungen mit einzuklebenden Rohre + Formstiicke

Kap. 5 Gewebeschlauchen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und

Kap. 5 DVGW GW 335-A 1 2005-11 Wasserverteilung; Anforderungen und Priifungen - Teil A1: Rohre und [Rohre + Formstlicke

P: daraus gefertigte Formstiicke aus PVC-U fiir die Wasserverteilung
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und
Kap. 5 DVGW GW 335-A 2 2005-11 Wasserverteilung; Anforderungen und Priifungen - Teil A2: Rohre aus |Rohre
P- PE 80 und PE 100
PL-13119-02-01 - ; .
Kap. 5 DVGW GW 335-A2-B1 (A) 2010-12 [ZURUCKGEZOGEN] Beiblatt 1 zu DVGW-Arbeitsblatt GW 335-A2 Rohre
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und
PL-13119-02-01 . . Wasserverteilung; Anforderungen und Priifungen - Teil B2: .

Kap. 5 DVGW GW 335-82 2004-09 Formstiicke aus PE 80 und PE 100 Abschnitt 5: Priifungen Rokre + Formstiicke
PL_1?(LL9_§2_01 DVGW GW 335 2024-11 Bauteile fiir Kunststoff-Rohrleitungssysteme in Rohrnetzen Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 _ g Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - .

Kap. 5 DVGW GW 335-A3 2003-06 Anforderungen und Priifungen - Teil A 3: Rohre aus PE-Xa Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung -

Kap. 5 DVGW GW 335-B3 2011-09 Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) fir die  [Rohre + Formstlicke

p- Wasserverteilung
1. Beiblatt fir Verbinder aus PE 100 zu DVGW GW 335-B3:2011-09
PL-13119-02-01 oy g Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - .
Kap. 5 DVGW GW 335-B3-B1 2013-02 Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) fiir die Rohre + Formstiicke
Wasserverteilung
2. Beiblatt fir Verbinder aus PA GF zu DVGW GW 335-B3:2011-09
Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung -
PL-13119-02-01 DVGW GW 335-B3-B2 2013-04 Teil B3: Mechamsche Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) fiir die Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Wasserverteilung
Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung -
PL-13119-02-01 Teil B4: Metallene Formstiicke mit mechanischen oder .

Kap. 5 DVGW GW 335-B4 2014-04 Steckmuffenverbindungen fiir die Wasserverteilung - Anforderungen Rokre + Formstiicke

und Prifungen
PL_13};1;,11;)9_§2_01 DVGW GW 541 2004-10 :I?ohre a_u‘?1 nichtrostenden Stahlen fiir die Gas- und Trinkwasser- Rohre
PL-13119-02-01 Schlduche fiir den zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser

Kap. 5 DVGW VP 549 2007-06 Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen fir Schlduche Rohre
PL-13119-02-01 Schlaucharmaturen fiir Schlauche fiir den zeitlich befristeten Transport

Kap. 5 DVGW VP 550 2007-06 von Trinkwasser Armaturen

p- Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW VP 600 2001-07 Werkstoffubergangsvefblnder aus Metall fiir Rohre aus Polyethylen - Formstiicke
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
[ZURUCKGEZOGEN] Drueks heverbindungen
PL-13119-02-01 5o veets 1996-07 aus glasfaserverstirktem Poly Rohre + Formstiicke

Kap. 5 ¥
PL-13119-02-01 Mehrschichten-Verbundrohre aus Kunststoff/Al/Kunststoff fiir die

Kap. 5 DVGW VP 632 2005-05 Trinkwasser- und Gasinstallationen - Gas-Innenleitungen mit einem Rohre

P Betriebsdruck <= 100 mbar
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung;
DVGW VP 640 2003-08 Anforderungen und Priifungen - Rohre aus PE-Xb und PE-Xc, Rohre + Formstiicke

Kap. 5 .

Abschnitt 4 und 5
PL-13K1a1p9-§2-01 DVGW VP 652 2006-05 _IF::Iplferrohrle-l?:Jng .r.mt- ff]St haftendem Kunststoffmantel fiir die Rohre + Formstiicke
PL_1?(L1p9_§2_01 DVGW W 330 2011-03 Einzuklebende Gewebeschlduche fiir Wasserrohrleitungen Rohre + Formstiicke
Wasserzahler - Anforderung und Priifungen
P"'13KLL9'§2'01 DVGW W 421 2009-05 Abschnitt 4 Priffung Armaturen
PL-13119-02-01 Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der Trinkwasser-Installation

Kap. 5 DVGW W 534 2015-07 Abschnitt 12 Verbindungspriifung Formstiicke
PL-13119-02-01 DVGW W 542 2009-08 Mehrschichtverbundrobre in der Trinkwasser-Installation — Rohre

Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 . . P .

Kap. 5 DVGW W 543 2012-03 Druckfeste flexible Schlauchleitungen fiir Trinkwasser-Installationen Rohre
PL_1?(LL9_§2_01 DVGW W 544 2007-05 Kunststoffrohre in der Trinkwasser-Installation Rohre
PL-13119-02-01 DVGW W 578 2012-02 qubinations-EckventiI mit Geréteanschluss; Anforderungen und Armaturen

Kap. 5 Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW W 579 2015-09 Probenrjahmearmaturen in der Trinkwasser-Installation Armaturen

Kap. 5 Abschnitt 4 Baumusterpriifung

Armaturen fir die Trinkwasser-Installation - Teil 1: Anforderungen und
PL-13119-02-01 Prifungen fir Gebaudearmaturen
Kap. 5 DVGW W 570-1 2013-03 Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen Armaturen
Armaturen fir die Trinkwasser-Installation - Teil 2: Anforderungen und
PL-13119-02-01 DVGW W 570-2 2008-01 Prifungen fiir Sicherungsarmaturen Armaturen

Kap. 5

Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen
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PL-13119-02-01

Armaturen in der Trinkwasserinstallation - Gebaude- und
Sicherungsarmaturen und/oder Kombinationen in Sonderbauformen fiir

DVGW W 570-3 2013-12 Einsatzbereich nach DIN EN 806 und DIN EN 1717 in Verbindung mit |Armaturen
Kap. 5
DIN 1988
Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 DVGW W 574 2007-04 ISanit?rgrmaturen als Entnahmearmatgren fir Trinkwasser- Armaturen
Kap. 5 Ir onen - Anforderungen und Prifungen
PL-13119-02-01 DVGW W 583 2016-04 Insta__llation§verteiler in der Trinkwasser—lnstallatiorlmit drucktragenden Armaturen
Kap. 5 Gehauseteilen aus Metall - Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Schweien von thermoplastischen Kunststoffen - .
Kap. 5 DVS 2207-1 2015-08 Ezizelementschweifsen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus |Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 ) Schweien von thermoplastischen Kunststoffen - .
Kap. 5 DVS 2207-1 Beiblatt 1 2005-12 Heizwendelschweien von Rohren aus PE-X mit Rohrleitungsteilen Rohre + Formstiicke
) aus PE-HD
PL-13119-02-01 . . | . .
Kap. 5 FGR Druckpriifung Rohrkupplungen PlastGrip rev 2023-03 FGR Druckpriifung Rohrkupplungen PlastGrip rev 2023-03-09 Kupplungen
PL-13119-02-01 ) . . .
Kap. 5 GMW15803 2015-04 Performance Test for Connections Used in Charge Air Systems Rohre + Formstiicke
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffrohrleitungssysteme fiir
PL-13119-02-01 Entwésserungssysteme und Ab leitungen mit und ohne Druck - .
Kap. 5 1SO 10467 2018-06 Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis Rohre + Formstiicke
von ungesattigtem Polyesterharz (UP)
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffrohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 Wasserversorgung mit und ohne Druck - Glasfaserverstarkte .
Kap. 5 1O 10639 2011-03 duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesattigtem Rohre + Formstiicke
Polyesterharz (UP)
PL-13119-02-01 1SO 17885 2021-06 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Formstiicke fiir Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Druckrohrsysteme - Festlegungen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kunststoffrohrleitungssysteme -
Kap. 5 ISO 18553 2002-03 Thermoplastische Mehrschichtverbundrohre und ihre Verbindungen fiir |[Rohre + Formstiicke
) die Wasserversorgung
PL-13119-02-01 Kunststoffrohrleitungssysteme - Thermoplastische
Kap. 5 ISO 18553 2025-03 Mehrschichtverbundrohre und ihre Verbindungen fiir die Rohre + Formstiicke
) Wasserversorgung
PL-13119-02-01 [Z_URUCKGEZOGEN] V_erfah_ren zur Bewertung__des Grades der i
Kap. 5 1ISO 18553 AMD 1 2007-08 Pigment- oder RuBverteilung in Bohren, Formstiicken und Rohre + Formstiicke
) Formmassen aus Polyolefinen; Anderung 1
PL'13KLL?'22'°1 ISO 21004 2006-11 Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table Rohre
PL_1?(LL?_§2_O1 ISO 4065 2018-01 Rohre aus Thermoplasten — Universelle Wanddickentabelle Rohre
PL-13119-02-01 Plastics piping systems of PE-RT intended for underfloor heating
Kap. 5 KIWA BRL 5602 2016-10 Section 4 Requirements and determination methods Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 KIWA BRL 5603 2016-10 Plastlics piping systems of PE-X intended for \lJnderroor heating Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Section 4 Other requirements and determination methods
PL-13119-02-01 Pla§tic piping sy§tems of PE-X/AL intended for heating installations: .
Kap. 5 KIWA BRL 5610 2016-10 radiator connections Rohre + Formstlicke
) Section 4 Other requirements and determination methods
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PE-RT/AL intended for heating installations: .
Kap. 5 KIWA BRL 5611 2016-10 radiator connections Rohre + Formstlicke
) Section 4 Other requirements and determination methods
Evaluation guideline for the Kiwa technical approval with product
certificate for plastics piping systems for water supply with or without
PL-13119-02-01 KIWA BRL K17605 2016-10 pressure — Glass-reinforcgd thermosetting plastics (GRP) based on Rohre + Formstiicke
Kap. 5 unsaturated polyester resin (UP)
Section 4 Performance requirements and test methods of the piping
system
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PP-R intended for transport of hot and cold .
Kap. 5 KIWA BRL K536 part B 2011-12 drinking water Rohre + Formstiicke
) Section 3 Requirements and determination methods
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PB intended for transport of hot and cold .
Kap. 5 KIWA BRL K536 part C 2011-12 drinking water Rohre + Formstiicke
) Section 3 Producteisen en bepalingsmethoden
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PE-X/Al intended for transport of hot and cold
Kap. 5 KIWA BRL K536 part E 2011-12 drinking water Rohre + Formstiicke
) Section 3 Producteisen en bepalingsmethoden
PL-13119-02-01 Plastic piping systems of PE-RT/Al intended for transport of hot and
Kap. 5 KIWA BRL K536 part G 2011-12 cold drinking water Rohre + Formstiicke
) Section 4 Product requirements and and test methods
Evaluation guideline for the KOMO® quality declaration for Plastics
piping systems for draining and sewerage with or without pressure —
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated
PL-13119-02-01 polyester resin (UP) .
Kap. 5 KIWA KOMO BRL 52204 2016-12 Section 4 Performance requirements and test and methods of the Rohre + Formstiicke
piping system
Section 5 Product requirements: pipes
Section 6 Product requirements: fittings
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Plastics Piping System Components and
NSF/ANSI 14 2012 Related Materials Rohre + Formstiicke
Kap. 5 N R N .
Section 5: Phsyical and performance requirements
PL-13119-02-01 NSF/ANSI 14 2024 Plastlics Piping lSystem Components and Related Materials Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Section 5: Phsyical and performance requirements
Rohrleitungssysteme fiir Wasserkraftwerke - Rohre, Rohrverbindungen
und Formstlicke aus glasfaserverstérkten duroplastischen
PL-13119-02-01 ONORM B 5165 2022-04-15 Kunststoffen (GFK) auf der Basis von ungesattigtem Polyesterharz Rohre + Formstiicke

Kap. 5

(UP)
Abschnitt 5: Einsatzstoffe und Werkstoffe
Abschnitt 7: Rohrleitungssysteme fiir Kraftwerksleitungen
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PL-13119-02-01

ONORM B 5161

2022-01-15

Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung sowie fir
Abwasserleitungen und -kanale mit oder ohne Druck - Rohre,
Rohrverbindungen und Formstiicke aus glasfaserverstarkten
duroplastischen Kunststoffen (GFK) auf der Basis von ungesattigtem

Rohre + Formstlicke

Kap. 5 Polyesterharz (UP) - Ergénzende Anforderungen zu den OENORMEN
EN 1796 und EN 14364 sowie Verfahren fiir den Nachweis der
Normkonformitat
Abschnitt 5: Anforderungen und Priifungen
Gasrohrsysteme aus Polyethylen PE 80, PE 100 und PE 100-RC, Teil
PL-13119-02-01 OVGW QS-G392/1 2022-07 1: Werkstoff(?;“Anforderungen und Prifungen fir die Zuerkennung der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 OVGW-Qualitatsmarke
Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen
Gasrohrsysteme aus Polyethylen PE 80, PE 100 und PE 100-RC, Teil
PL-13119-02-01 OVGW QS-G 392/2 2022-07 2 Rohre, Anfq_rderungen und Prifungen fir die Zuerkennung der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 OVGW-Qualitatsmarke
Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen
Gasrohrsysteme aus Polyethylen PE 80, PE 100 und PE 100-RC, Teil
PL-13119-02-01 OVGW QS-G 392/3 2022-07 3: Formstuckﬁ; Anforderungen und Prifungen fiir die Zuerkennung der Rohre + Formstiicke
Kap. 5 OVGW-Qualitatsmarke
Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen
Rohrleitungssysteme aus Polyethylen PE 100-RC fiir nicht
PL-13119-02-01 g ¥ konventionelle Verlegetechniken in der Trinkwasserversorgung Teil 1: .
Kap. 5 OVGW Qs-W405/1 2018-01 Rohre aus Polyethylen PE 100-RC (Resistance to crack) Rohre + Formstiicke
Abschnitt 9 Arten und Durchfiihrung der Priifung
Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE 40, PE 80 und PE 100) fur
PL-13119-02-01 OVGW QS-W406/1 2016-02 die T.rlnkwasser.yersorgung Teil 2: PE-Formstiicke und kraftschlissige Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Verbindungen fiir Polyethylenrohre
Abschnitt 7 Arten und Durchfiihrung der Priifungen
Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE 40, PE 80 und PE 100) fir
PL-13119-02-01 OVGW QS-W406/2 2016-07 die Tlnnkwasserlyersorgung Teil 2: PE-Formstiicke und kraftschliissige Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Verbindungen fiir Polyethylenrohre
Abschnitt 7 Arten und Durchfiihrung der Priifungen
PL-13119-02-01 . Rohre, Formstiicke, Vortriebsrohre und Rohrverbindungen aus GF-UP
Kap. 5 OVGWI/GRIS QS-W407 2018-01 fiir die Trinkwasserversorgung Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 9 Arten und Durchfiihrung der Priifungen
SAE Information Report - Protocol for Evaluation of Long Term
PL-13119-02-01 Permeation - Barrier Durability on Non-Metallic Fuel Tanks
Kap. 5 SAE J1769 2002 Section 3.2 Test Protocol Steps Tanks
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Quick Connect Coupling Specification for Liquid
Kap. 5 SAE J2044 2009-08 Fuel and Vapor/Emissions Systems Kupplungen
p- Section 7 Design Verification/ Validation Testing
PL-13119-02-01 Quick Connect Coupling Specification for Liquid Fuel and
Kap. 5 SAE J2044 2025-05-05 Vapor/Emissions Systems Kupplungen
p- Section 7 Design Verification/ Validation Testing
PL-13119-02-01 .~ Heizungsrohre aus vernetztem Polyethylen PE-X
Kap. 5 SKZHR 3.2 2022-10 Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen Rohre
PL-13119-02-01 Heizungsrohre aus PP-R und PP-RCT
Kap. 5 SKZHR 3.3 2015-04 Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen Rohre
PL-13119-02-01 Heizungsrohre aus PB
Kap. 5 SKZHR 3.4 2013-05 Abschnitt 3 Anforderungen und Prifungen Rohre
PL-13119-02-01 Heizungsrohre aus HDPE/AL/HDPE-Verbundrohr .
Kap. 5 SKZHR 3.12 2021-08 Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 " Heizungsrohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte PE-MDX .
Kap. 5 SKZHR 313 2018-05 Abschnitt 3 Anforderungen und Prifungen Rokre + Formstiicke
PL-13119-02-01 _ Heizungsrohre aus Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit
Kap. 5 SKZHR 3.16 2015-04 Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen Rohre
PL-13119-02-01 Priif- und Uberwachungsbestimmungen; Rohre und Rohrleitungsteile
Kap. 5 SKZ HR 3.26 2022-10 aus PE 100 fir Erdwarmesondenrohrsysteme Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 4 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Priif- und Uberwachungsbestimmungen; FuRbodenheizungsrohre aus
Kap. 5 SKZ HR 3.35 2011-04 Polyethylen mit erhdhter Temperaturstabilitat Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Priif- und Uberwachungsbestimmungen; Druckrohre aus
Kap. 5 SKZ HR 3.42 2009-04 MehrschichtverbundrohrenPE 80, PE 100, PE-X Rohre
p- Abschnitt 3 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Spezifikation fiir Gas- und Trinkwasserrohre aus Polyethylen PE 100
Kap. 5 Spezifikation der Thiiga AG fiir PE-Rohre 2016-10 und PE 100-RC Rohre
p- Abschnitt 4 Zulassung und Priifung
PL-13119-02-01 Rohre und Rohrleitungsteile aus Kunststoff fiir die Gas- und
Kap. 5 SVGW ZGW101 2019-01 Trinkwasserversorgung Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 7: Priifung, Prifstellen
PL-13119-02-01 Rohre und Rohrleitungsteile aus Kunststoff fiir die Gas- und
Kap. 5 SVGW ZW101 2022-07 Trinkwasserversorgung Rohre + Formstiicke
p- Abschnitt 7: Priifung, Prifstellen
PL-13119-02-01 g Apparateanschluss- und Eckabsperrventile
Kap. 5 SVGW ZW 106 2016-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Absperrarmaturen
Kap. 5 SVGW ZW 110-1 2022-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Entleerventile
Kap. 5 SVGW ZW 110-2 2022-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Trinkwasserverteilsysteme mit Rohren aus PE-X
Kap. 5 SVGW ZW 125/1 2016-01 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Trinkwasserverteilsysteme mit Rohren aus PB
Kap. 5 SVGW ZW 125/3 2022-01 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 SVGW ZW 125/2 2022-01 Tnnkwalsservenellsysteme mit Mehrschicht-Verbundrohren Armaturen
Kap. 5 Abschnitt 4 Anforderungen
PL-13119-02-01 Metallverbinder flir Gewindeverbindungen
Kap. 5 SVGW ZW 148 2016-07 Abschnitt 4 Anforderungen Armaturen
PL-13119-02-01 Bestéandigkeit gegen Korrosion metallischer Werkstoffe
VDA 230-207 2013-03 Werkstoffliche und oberflachentechnische Untersuchungsmethode, Metallische Werkstoffe
Kap. 5 e Do "
Abschnitt 3: Priifbedingungen
PL‘13KLL9'§2'°1 DIN 16893 2019-10 Rohre aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte (PE-X) — Mafe Rohre
PL-13119-02-01 g Rohre aus Polyethylen erhdhter Temperaturbestandigkeit (PE-RT) - PE|
Kap. 5 DIN 16834 2023-10 RT Typ | und PE-RT Typ Il - Mae Rofre
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urkunde
PL_K?(LLQ_SOZM DIN 16969 2012-11 Rohre aus Polybuten-1 (PB-1) - PB 125 — MaRe Rohre
PL—1’;"(1a1p9-é)2-01 DIN 16895 2011-04 Rohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte (PE-MDX) — MaRe |Rohre
PL_K?(LLQ_SOZM DIN 16982 1974-09 Rohre aus Polyamid (PA); MaRe Rohre
P"'13KL1’)9'§2'°1 DIN 8074 2023-10 Rohre aus Polyethylen (PE) - PE 80, PE 100 — Mafe Rohre
PL_K?(LLQ_SOZM DIN 8077 2008-09 Rohre aus Polypropylen (PP) - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT — MaRe [Rohre
P"'13KL1’)9'§2'°1 DIN 8080 2009-10 Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC/C) — Mafe Rohre
[ZURUCKGEZOGEN] Priifen von Schweiverbindungen an Tafeln und
PL-13119-02-01 DVS 2203-1 2010-08 Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen Prifverfahren — Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Anforderungen
PL-13119-02-01 Prifen von SchweilRverbindungen an Tafeln und Rohren aus
Kap. 5 DVS 2203-1 2024-08 thermoplastischen Kunststoffen Priifverfahren — Anforderungen Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Warm- und
Kap. 5 1ISO 10508 AMD 1 2018-09 Kaltwasserinstallation - Leitfaden fiir die Klassifizierung und Rohre + Formstiicke
p- Bemessung
" Kunststoffrohr- und Verbundrohrsysteme fiir Warmwasser-
PL-18119-02-01 |DIN CERTO ZP Kurlststoffrohr— und 2019-03 Flachenheizungen und Heizkérperanbindungen Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Verbundrohrsysteme . -
Abschnitt 4 Priifung
PL-13119-02-01 |\ CERTCO zP Kunststofirohrsysteme* 201903 Kunststoffrohrsysteme (Abwasserkanale und -leitungen) Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Abschnitt 5 Priifung
PL-13119-02-01 1py CERTCO ZP ,Kunststoffrohrsysteme* 2015-03 Kunstst.offrohrﬁysteme (Druckrohre- und -formstiicke) Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Abschnitt 5 Priifung
PL-13119-02-01 Rohre und Formstiicke aus Polyethylen (PE 100, PE 100 RC) fir
Kap. 5 DIN CERTCO ZP 23.6.1/8 2012 Geothermie Rohre + Formstiicke
P Abschnitt 4 Priifung
PL-13119-02-01 ASTM D1505 2018 Plrufmethotlje fiir die Dichte von Kunststoffen nach dem Werkstoff
Kap. 5 Dichtegradientenverfahren
[ZURUCKGEZOGEN] Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
PL-13119-02-01 Trinkwassers gegen Verschmutzung durch RiickflieRen -
Kap. 5 DIN EN 12729 2003-02 Systemtrenner mit kontrollierbarer druckreduzierter Zone - Familie B, Armaturen
Typ A
PL-13119-02-01 Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
DIN EN 12729 2023-07 Verschmutzung durch RiickflieBen - Systemtrenner mit kontrollierbarer |Armaturen
Kap. 5 . -
druckreduzierter Zone - Familie B, Typ A
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Gebaudearmaturen - Handbetétigte Kugelhdhne
Kap. 5 DIN EN 13828 2003-12 aus Kupferlegierungen und nicht rostenden Stahlen fir Armaturen
P Trinkwasseranlagen in Geb&uden - Priifungen und Anforderungen
PL-13119-02-01 Gebaudearmaturen - Handbetéatigte Kugelhdhne aus
DIN EN 13828 2025-04 Kupferlegierungen und nicht rostenden Stéhlen fiir Trinkwasseranlagen|Armaturen
Kap. 5 . x .
in Gebauden - Priifungen und Anforderungen
Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-
PL-13119-02-01 DIN EN 1717 2011-08 In_stallatloneq u_nd allgemeine Anfo_(derungen an Armaturen
Kap. 5 Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von
Trinkwasserverunreinigungen durch RiickflieRen
PL-13119-02-01 Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil 1:
Kap. 5 DIN EN 12266-1 201208 Druckpriifungen, Priifverfahren und Annahmekriterien Armaturen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN]Standard Test Method for External Pressure
ASTM D 2924 2017-09 Resistance of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting- Rohre
Kap. 5 . .
Resin) Pipe
PL-13119-02-01 Standard Test Method for External Pressure Resistance of
Kap. 5 ASTM D 2924 2024 "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Rohre
PL-13119-02-01 Lét-, Ubergangs- und Gewindefittings aus Kupfer und
Kap. 5 DVGW GW 6 2014-03 Kupferlegierungen in der Gas- und Trinkwasser-Installation; Formstiicke
p- Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Teil 1: 2000-07 Armaturen fir die Wasserversorgung - Anforderungen an die
Kap. 5 DIN EN 1074-1 /-2 /-3 Teil 2: 2004-07 Gebrauchstauglichkeit und deren Priifung - Teil 1: Allgemeine Armaturen
p- Teil 3: 2000-07 Anforderungen Teil 2: Absperrarmaturen Teil 3: RickfluRverhinderer
PL-13119-02-01 Absperrarmaturen, Ruckflussverhinderer, Be-/Entliiftungsventile und
DVGW W 363 2010-06 Regelarmaturen aus metallenen Werkstoffen fiir Armaturen
Kap. 5 e .
Trir versorgungsanlagen — Anforderungen und Priifungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedirger
PL-13119-02-01 R . und hoher Temperaturen) innerhalb der Gebaudestruktur - .
Kap. 5 DIN EN 14511 2018-10 Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und Rohre + Formstiicke
das Rohrleitungssystem
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN CEN ISO/TS 15874-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Polypropylen (PP) - Teil 7: Empfehlungen fiir ~ |Rohre + Formstiicke
P: die Beurteilung der Konformitat
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN CEN ISO/TS 15875-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X) - Teil 7: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 L ¥ L
Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kap. 5 DIN CEN ISO/TS 15876-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Polybuten (PB) - Teil 7: Empfehlungen fiir die |Rohre + Formstiicke
p- Beurteilung der Konformitst
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
DIN CEN ISO/TS 15877-7 2019-04 Kaltwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 7: Rohre + Formstiicke
Kap. 5 L . L
Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir
Kap. 5 I1SO 4427-3 2019-08 Entwasserungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Formstiicke
P- Teil 3: Formstiicke
PL-13119-02-01 g . [ZURUCKGEZOGEN] Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen fiir den
Kap. 5 1SO 4437-2 2014-01 Transport gasférmiger Brennstoffe - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 g . Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen fiir den Transport gasférmiger
Kap. 5 IS0 4437-2 2024-02 Brennstoffe - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre Rohre
PL-13119-02-01 . . . . . .
Kap. 5 DVGW W 534 2015-07 Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der Trinkwasser-Installation ~ [Rohre + Formstiicke
[ZURUCKGEZOGEN] Fernwérmerohre — WerkmaRig geddmmte
PL-13119-02-01 DIN EN 253 2020-03 Verbundmantelrohrsysteme fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Fernwarmerohre

Kap. 5

Verbund-Rohrsystem, bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-
Warmedammung und AuRenmantel aus Polyethylen
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PL-13119-02-01

Fernwarmerohre — WerkmaRig gedammte Verbundmantelrohrsysteme
fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze — Verbund-Rohrsystem,

Kap. 5 DIN EN 253 2024-10 bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Warmedammung und Fernwérmerohre
AuflRenmantel aus Polyethylen
Fernwarmerohre - Einrohr-Verbundsysteme fiir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernwarmenetze - Teil 1: Werkseitig hergestellte
DIN EN 488 2025-07 Absperrarmaturbaueinheit aus Stahl fur Stahl-Mediumrohre, Fernwarmerohre
Kap. 5 A « N
Warmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Fernwarmerohre - Einrohr-Verbundsysteme fiir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernwarmenetze - Teil 1: Werkseitig hergestellte
DIN EN 488-1 2025-07 Absperrarmaturbaueinheit aus Stahl fir Stahl-Mediumrohre, Fernwarmerohre
Kap. 5 M « N
Warmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Fernwarme- und Fernkalterohre - Verbundrohrsysteme fiir erdverlegte
Fernwarme- und Fernkaltenetze - Teil 2: WerkmaRig hergestellte x
PL-13119-0201  IpiN EN 488-2 2025-07 Armaturbaueinheiten aus Stahl fiir den Netzbetrieb firr Stahl- Fernwarmerohre
Kap. 5 . . .. . . Fernkalterohre
Mediumrohre, einer Warmedammung aus Polyurethan und einer
Ummantelung aus Polyethylen
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Bestimmung des
DIN EN ISO 9080 2013-02 Zeitstand-Innendruckverhaltens von thermoplastischen Rohre
Kap. 5 N
Rohrwerkstoffen durch Extrapolation
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und Formstiicke aus .
Kap. 5 1SO 10928 2024-03 glasfaserverstarkten Kunststoffen (GFK) - Verfahren zur Rohre + Formstiicke
) Regressionsanalyse und deren Anwendung
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Obtaining Hydrostatic
ASTM D 2837 2013-11 Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials or Pressure Design Rohre + Formstlicke
Kap. 5 . o
Basis for Thermoplastic Pipe Products
PL-13119-02-01 Standard Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for
ASTM D 2837 2024 Thermoplastic Pipe Materials or Pressure Design Basis for Rohre + Formstiicke
Kap. 5 .
Thermoplastic Pipe Products
PL-13119-02-01 ASTM D6653 2013 Standar.d Test Methods for Determining the Effects of High Altitude on Rohre + Formstiicke
Kap. 5 Packaging Systems by Vacuum Method
[ZURUCKGEZOGEN] Fehler an SchweiRverbindungen aus
PL-13119-02-01 thermoplastischen Kunststoffen .
Kap. 5 DVS 22021 2006-07 Merkmale, Beschreibung, Bewertung Rohre + Formstiicke
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Armaturen fiir Trinkwasseranlagen in L .
Kap. 5 DIN 3227 2008-04 Gebauden - Eckventile - Anforderungen und Priifungen Armaturen fiir Trinkwasseranlagen in
PL-13119-02-01 DIN 3227 2023-10 Armaturen fir Trinkwaﬁseranlagen in Gebauden - Eckventile - Armaturen fir Trinkwasseranlagen in
Kap. 5 Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Armaturen fiir Trinkwasseranlagen in Geb&uden - Auslaufventile L .
Kap. 5 DIN 3509 2022-06 (PN 10) - Anforderungen und Prifungen Armaturen fir Trinkwasseranlagen in
PL-13119-02-01 DIN 16893 2019-10 Rohre aus vernetzltem Polyethylen hoher Dichte (PE-X) - MalRRe; Text Rohre aus vernetztem Polyethylen ha
Kap. 5 Deutsch und Englisch
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2025-03 Sanitéra.rmaturen.— Mechanith ginstellbare Mischer (PN 10) - Sanitararmaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 DIN EN 817 2026-01 Sanitéralrmaturenl- Mechanisltl:h ginstellbare Mischer (PN 10) - Sanitararmaturen
Kap. 5 Allgemeine technische Spezifikation
PL-13119-02-01 Sanitararmaturen - Brausen fiir Sanitararmaturen fiir ' .
Kap. 5 DIN EN 1112 2008-06 Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - Allgemeine Sanitararmaturen
) technische Spezifikation; Deutsche Fassung EN 1112:2008
PL-13119-02-01 Sanitararmaturen - Brauseschlauche fiir Sanitdrarmaturen fﬂf .
Kap. 5 DIN EN 1113 2015-06 Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und Typ 2 - Allgemeine Sanitararmaturen
) technische Spezifikation; Deutsche Fassung EN 1113:2015
PL-13119-02-01 Flexible Schlauchverbindungen in Trinkwasser-Installationen -
DIN EN 13618 2017-03 Funktionsanforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung Flexible Schlauchverbindungen in Trit
Kap. 5 i
EN 13618:2016
Fernwarmerohre - Auslegung und Installation von gedammten Einzel-
PL-13119-02-01 DIN EN 13941-1 2022-06 und Dqppelrohr-Verbgndsystemen fiir direkt erdverlegte HeiBwasser- Fernwérmerohre
Kap. 5 Fernwarmenetze - Teil 1: Auslegung; Deutsche und Englische
Fassung EN 13941-1:2019
PL-13119-02-01 DIN EN 17414-1 2020-09 Fernkléillterghre - Werkmé&ig gefertigte flexible R?hrsysteme - Teil 1: Fernkilterohre
Kap. 5 Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Priifung
PL-13119-02-01 Fernkalterohre - WerkmaRig gefertigte flexible Rohrsysteme - Teil 2: .
Kap. 5 DIN EN 17414-2 2020-09 Verbundrohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Fernkalterohre
) Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-01 Fernkalterohre - WerkmaRig gefertigte flexible Rohrsysteme - Teil 3: .
Kap. 5 DIN EN 17414-3 2020-09 Nicht-Verbundrohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff - Fernkalterohre
) Anforderungen und Priifungen
Fernkalterohre - Einrohr-Verbundsysteme fiir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernkaltenetze - Teil 1: WerkmaRig gefertigtes Verbundrohrsystem, x
Kap. 5 DIN EN 17415-1 202111 bestehend aus Stahl oder Kunststoff-Mediumrohr, Polyurethan- Femkalterohre
Warmedammung und einem AuRenmantel aus Polyethylen
Fernkalterohre - Einrohr-Verbundsysteme fiir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernkaltenetze - Teil 2: WerkmaRig gefertigte Formstiickbaueinheiten
DIN EN 17415-2 2021-11 bestehend aus Stahl- oder Kunststoff-Mediumrohr, einer Fernkalterohre
Kap. 5 . « X
Warmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Fernkalterohre - Einrohr-Verbundsysteme fiir direkt erdverlegte
PL-13119-02-01 Fernkaltenetze - Teil_3: V_Verkr?érsig gefertigte ) .
Kap. 5 DIN EN 17415-3 2021-11 Stahlarmaturenbaueinheiten fur Stahl- oder Kunststoff-Mediumrohre,  |Fernkalterohre
. einer Warmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus
Polyethylen
Elektrische Gerate zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage -
PL-13119-02-01 Vermeidun_g von Riicksaugung und des Versagens_ von
Kap. 5 DIN EN 61770 2023-06 Schlauchséatzen (IEC 61770:2008 + A1:2015, modifiziert); Deutsche Elektrische Gerate zum Anschluss ar
’ Fassung EN 61770:2009 + A11:2018 + A1:2019
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohrleitungsteile aus Kunststoffen -
Kap. 5 DIN EN ISO 3126 2005-05 Bestimmung der MaRe (ISO 3126:2005); Deutsche Fassung Kunststoff-Rohrleitungssysteme
) EN ISO 3126:2005
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
PL-13119-02-01 drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 1: "
Kap. 5 DIN EN1SO 11296-1 2018-09 Aligemeines (ISO 11296-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 11296- | Kunststoff-Rohrleitungssysteme
1:2018
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urkunde
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 11297-1 2018-09 Kunststoff—RohrIelitungssysteme .fl'jr die Rz:)novierung von erdverlegten Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Kap. 5 Abwasserdruckleitungen - Teil 1: Allgemeines
PL-13119-02-01 Kunststoffe — Ultrahochmolekulare Polyethylen (PE-UHMW)-
Kap. 5 DIN EN ISO 21304-2 2021-04 Formmassen — Teil 2: Herstellung von Probekdrpern und Bestimmung | Werkstoff
) von Eigenschaften
PL-13119-02-01 ) . . . ) .
Kap. 5 DVGW GW 336-2 2010-09 Erdeinbaugarnituren - Teil 2: Anforderungen und Prifungen Erdeinbaugarnituren
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 1: Kapillarlétfittings fur ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-1 2021-10 I?L;%fzgrohre (Weich- und Hartléten); Deutsche Fassung EN 1254- Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 2: Klemmverbinder fiir ) -
Kap. 5 DIN EN 1254-2 2021-10 Kupferrohre: Deutsche Fassung EN 1254-2:2021 Kupfer und Kupferlegierungen - Fitting
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 3:
Kap. 5 DIN EN 1254-3 2021-07 Klemmverbinder fiir Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre; Kupfer und Kupferlegierungen - Fitting
) Deutsche Fassung EN 1254-3:2021
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 3: Klemmverbinder fir
DIN EN 1254-3 2025-04 Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre; Deutsche Fassung EN |Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
Kap. 5 .
1254-3:2021
PL 13KL1: 2207 |DIN EN 1254-4 2021-10 giﬁzL;gig:?:ﬁg?ﬁ?;gﬂ;2th1mgs Teil 4: Gewindefittings; Kupfer und Kupferlegierungen - Fitting
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 5: Kapillarlotfittings mit ) »
Kap. 5 DIN EN 1254-5 2021-10 geringer Einstecktiefe zum Verbinden mit Kupferrohren mittels Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) Hartléten; Deutsche Fassung EN 1254-5:2021
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 6:
Kap. 5 DIN EN 1254-6 2021-10 Einsteckfittings fiir den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-6:2021
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 6: Einsteckfittings flir den
Kap. 5 DIN EN 1254-6 2025-04 Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) Deutsche Fassung EN 1254-6:2021
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 7: Pressfittings fiir den . "
Kap. 5 DIN EN 1254-7 2021-10 Einsatz mit metallischen Rohren; Deutsche Fassung EN 1254-7:2021 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittiny
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 8:
Kap. 5 DIN EN 1254-8 2021-10 Pressfittings fir den Einsatz mit Kunststoff- und Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-8:2021
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 8: Pressfittings fiir den
Kap. 5 DIN EN 1254-8 2025-04 Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) Fassung EN 1254-8:2021
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil
Kap. 5 DIN EN 1254-20 2021-10 20: Definitionen, Gewindemalie, Priifverfahren, Referenzdaten und Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) erganzende Informationen; Deutsche Fassung EN 1254-20:2021
PL-13119-02-01 Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 20: Definitionen,
Kap. 5 DIN EN 1254-20 2025-04 Gewindemale, Prifverfahren, Referenzdaten und ergénzende Kupfer und Kupferlegierungen - Fittin
) Informationen; Deutsche Fassung EN 1254-20:2021
PL-13119-02-01 o ] ] N
Kap. 5 DIN EN 10242 1995-03 Gewindefittings aus Temperguf3; Deutsche Fassung EN 10242:1994 | Gewindefittings aus Tempergu
Zuriickgezogen: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die " .
PL-13119-02-01 DIN EN 1555-1 2021-12 Gasversorgung - Polyethylen Kynstsloff—Rohrleltungssysteme fiir
- - A ; die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5 (PE); Teil 1: Allgemeines (PE)
(hier: Abschnitt 4: Werkstoffe)
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen  |Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
Kap. 5 DIN EN 1555-1 2026-02 (PE); Teil 1: Allgemeines die Gasversorgung - Polyethylen
: (hier: Abschnitt 4: Werkstoffe) (PE)
[ZURUCKGEZOGEN] Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
Kap. 5 DIN EN 1555-2 2010-12 (PE); Teil 2: Rohre die Gasversorgung - Polyethylen
: (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)
Kun§tsto_ff—30hrlentungssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PLA3119-0201  piN N 1555-2 2026-02 (PE). Teil 2: Rohre die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5 (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)
Zurlickgezogen: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
Kap. 5 DIN EN 1555-3 2021-12 (PE); Teil 3: Formstlicke die Gasversorgung - Polyethylen
: (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)
Kun§tsto_ff—30hrleltupgssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PLA3119-0201 piN N 1555-3 2026-02 (PE). Teil 3: Formsticke die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5 (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften)
Zurlickgezogen: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die
PL-13119-02-01 Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
Kap. 5 DIN EN 1555-4 2021-12 (PE); Teil 4: Armaturen die Gasversorgung - Polyethylen
: (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalisch Eigenschaften)
Kuns.tstqff—l.?ohrlenungssysteme fur die Gasversorgung - Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
PLA3119-0201 IpiN N 1555-4 2026-02 (PE); Teil 4: Armaturen die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5 (hier: Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften und (PE)
Abschnitt 8: Physikalisch Eigenschaften)
PL-13119-02-01 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung - Polyethylen  |Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
Kap. 5 DIN EN 1555-5 2021-12 (PE); Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems die Gasversorgung - Polyethylen
: (hier: Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit) (PE)
PL-13119-02-01 DIN ISO 1502 1996-12 Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung - Lehren und Gewinde
Kap. 5 Lehrung
Kunststoff-Rohrleitungen und -Formstlicke - Verwendung von .
PL-13119-02:01 |\ oiN CENITS 14541-2 2022-09 thermoplastischen Regzyklaten - Teil 2: Empfehlungen f[JrgreIevanle Kunststoff-Rohrleitungen und -
Kap. 5 . Formstiicke
Eigenschaften
PL-13119-02-01 Absperrarmaturen fiir Trinkwasserinstallationen in Grundstlicken und
DIN 3512 2002-10 Gebauden - Ventile in Durchgangsform - Oberteil senkrecht stehend ~ |Absperrarmaturen

Kap. 5

PN 10 (Geradsitzventil); Technische Regel des DVGW
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PL-13119-02-01

Absperrarmaturen fir Trinkwasserinstallationen in Grundstticken und

Kap. 5 DIN 3502 2002-10 Gebauden - Ventile in Durchgangsform - Oberteil, schrag stehend, Absperrarmaturen
) PN 10 (Schragsitzventil); Technische Regel des DVGW
PL-13119-02-01 Plastics pipes and fittings — Decohesion Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir
1SO 21751 2011-04 test of electrofusion assemblies — Stripbend die Gasversorgung - Polyethylen
Kap. 5
test (PE)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 IMA-PV C/1 0 Planung und Auswertung von Ermidungsfestigkeitsversuchen Bauteile

Kap. 2
Teilurkunde PL-

13119-02-01 IMA-PV C/2 2 Priifungen von Bauteilen im Labor Bauteile

Kap. 2
Teilurkunde PL-

13119-02-01 AITM-1-0010 200510 Compression-after tmpact Bauteile und Strukturen

Kap. 2
Teilurkunde PL- Standard-Fest-Method-for

13119-02-01 ASTM-B-5229 2014 Moisture-Absorption-Properties-and-Equilibrium Polymer Matrix Composite Materials

Kap. 2 Conditioning-of Polymer-Matrix Composite-Materials 1
Teilurkunde PL- Luft-—und-Raumfahrt—Faserverstarkte Kunststoffe—Ermittlung-des-

13119-02-01 DIN-EN-2823 204767 Einflusses-der-Auslagerung-in-feuchtem Klima-auf die-mechanischen- |Faserverstarkte Kunststoffe

Kap. 2 und-physikalischen-Eigenschaften
Teilurkunde PL- e . - . .

13119-02-01 DIN-EN-60068-2-14 2010-064 9 9 ’ Ch Werkstoffe/Bauteile

Kap. 2 Femperaturwechsel
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Thermopaare—Teil-2- Grenzabweichungen-der-

13119-02-01 DIN-EN-60584-2 1994-10 Thermospannungen-(IEG-60584-2:1982+A1:1989); Deutsche- Thermopaare

Kap. 2 Fassung EN-60584-2:1993
T(:lil’)l:r;(;_n(;jze_(;b IMA-PV C/4 Py P[ufung von Flugzeugrumpfschalen unter Innendruck- und Flugzeugrumpfschalen

Kap. 2 Langszugkraftbelastung
Teilurkunde PL- - .

13119-02-01 IMA-PV-C/5 [} s GEEUGrIMpISCRaleR uRe eRdruck--LaRgszugkra Flugzeugrumpfschalen

Kap. 2 und-Schubbelastung
Teilurkunde PL-

13119-02-01 IMA-PV-C/6 [} Schalenprifung-unter-innendruck-und-Langsdruckkraftbelastung- Flugzeugrumpfschalen

Kap. 2
Teilurkunde PL- Britiine uen Eliasar e ki

13119-02-01 IMA-PV-J/1 [} - AN L b b Flugzeugrumpfschalen

Kap. 2 Lastaufbringung
Teilurkunde PL- Britfiine uen El st . . e Tail in .

13119-02-01 IMA-PV-C/7 [} ';”"”"" SR TR e g o Flugzeugrumpfschalen

Kap. 2
T(:lil’)l:r;(;_n(;jze_(;b IMA-PV K/1 Jul. 16 Prifung von Abgaskomponenten unter mechanisch-thermischer Gerate und Baugruppen

Belastung

Kap. 2
Teilurkunde PL-

13119-02-01 IMA-PV K/2 Jul. 16 Betriebsfestigkeit von Karosseriebauteilen Gerate und Baugruppen

Kap. 2
Teilurkunde PL-

13119-02-01 IMA-PV-C/8 2012 Zylinderkurbelgehause

Kap. 2
Teilurkunde PL- Titel (deutsch): Bahnanwendungen - Radsatze und Drehgestelle -

13119-02-01 DIN EN 13749 2024-02 Festlegungsverfahren fiir Festigkeitsanforderungen an Radséatze, Drehgestelle

Kap. 2 Drehgestellrahmen; Deutsche Fassung EN 13749:2011
Teilurkunde PL-

13119-02-01 uIC 517 2006 Guterwagen - Teile der Federaufhangung Federaufhéngung
Kap. 2
. Bahnanwendungen - Festigkeitsanforderungen an Wagenkésten von
Teilurkunde PL- Schienenfahrzeugen - Teil 1: Lokomotiven und Personenfahrzeuge
13119-02-01 DIN EN 12663-1 2024-02 . A . Wagenkasten
Kap. 2 (und alternatives Verfahren fir Glterwagen); Deutsche Fassung EN
12663-1:2010
Teilurkunde PL- Titel (deutsch): Bahnanwendungen - Radsétze und Drehgestelle -
13119-02-01 DIN EN 13749 2024-02 Festlegungsverfahren fiir Festigkeitsanforderungen an Radsatze, Drehgestelle

Kap. 2 Drehgestellrahmen; Deutsche Fassung EN 13749:2011

Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 12082 2021-09 Bahnanwendungen - Radsatzlager - Priifung des Leistungsvermdgens;|Radsatzlager
Kap. 2
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN 12082 2026-04 Bahnanwendungen - Radsatzlager - Priifung des Leistungsvermdgens;|Radsatzlager
Kap. 2
Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. Marz 2013
Teilurkunde PL- TSI WAG Uber die technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat des
13119-02-01 EUV 321/2013 2013 Teilsystems ,Fahrzeuge — Gliterwagen*“ des Eisenbahnsystems in der | Teilsysteme von Guterwagen
Kap. 2 Europaischen Union und zur Aufhebung der Entscheidung
2006/861/EG der Kommission
Teilurkunde PL-
13119-02-01 uIC 517 2006 Guterwagen - Teile der Federaufhangung Federaufhdngung

Kap. 2
PL-13119-02-01 cSR 20 : . . . .

Kap. 2 s ’ g
PL-13119-02-01 & . Okt_08 dassifikati B " .

Kap. 2
PL-13119-02-01 o .

Kap. 2 BNV-Ne-2-9-Type-Approval-Programme-5-792:20 Apr—0 Standard-for-Certification Hydraulikversehraubungen
PL-13119-02-01 . ) . - " )

Kap. 2 SAE AS 603B 2009-02 Impulse Testing of Hydraulic Hose, Tubing, and Fitting Assemblies Hydraulikkomponenten
P"'13KLL9'§2'01 SAE AS 2094B 2018-07 Test Methods for Tube-Fitting Assemblies Hydraulikkomponenten
PL-13119-02-01 (R) Assembly, Installation, and Torque for Flareless and .

Kap. 2 SAE AS 5148A 2018-08 Straight Thread Fluid Fittings and Tube Assemblies Hydraulikkomponenten
P |SAE AS 18280H 2021-05 Fittings, 24 Degree Cone Flareless, Fluid Connetion, 3000 psi Hydraulikkomponenten
PL-13K111;)?-§2-01 SAE ARP 1185C 2019-04 Flexure Testing of Hydraulic Tubing Joints and Fittings Hydraulikkomponenten
PL-13119-02-01 Druckpulsationspriifung / .

Kap. 2 Applus+ IMA-PV X/1 0 Druckschwellpriifung an druckbel ' Komponenten Hydraulikkomponenten
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PL-13119-02-01 } g Metallische Rohrverschraubungen fiir Fluidtechnik und allgemeine .
Kap. 2 DIN EN 1SO 8434-1 2018-11 Anwendung - Teil 1: Verschraubungen mit 24°-Konus Hydraulikkomponenten
PL-13119-02-01 DIN 3387-1 2008-11 Losbare Rohrverblndungen fur metallene Gasleitungen - Teil 1: Hydraulikkomponenten
Kap. 2 Glattrohrverbindungen
PL_K?(LLQ_SZM DIN EN ISO 19879 2021-06 Metal. Rohrverschraubungen Hydraulikverschraubungen
PL-13119-02-01 DIN EN 60068-2-6 2008-10 Urﬂgebung§elnflugse - Teil 2-6: Prifverfahren - Gerate und Baugruppen
Kap. 6 Priifung Fc: Schwingen
PL-13119-02-01 VDE 0468-2-6 2008-10 Urﬂgebungselnflus‘se - Teil 2-6: Prufverfahren - Gerate und Baugruppen
Kap. 6 Priifung Fc: Schwingen
PL-13119-02-01 Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: «
Kap. 6 IEC 60068-2-6 2007 Vibration (sinusoidal) Geréate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-27: Prifverfahren - «
Kap. 6 DIN EN 60068-2-27 2010-02 Priifung Ea und Leitfaden: Schocken Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-27: Prifverfahren - «
Kap. 6 VDE 0468-2-27 2010-02 Priifung Ea und Leitfaden: Schocken Geréate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen
Kap. 6 DIN EN 61373 2011-04 - Prifungen fiir Schwingen und Geréate und Baugruppen
P Schocken
PL-13119-02-01 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen
Kap. 6 VDE 0115-106 2011-04 - Prifungen fiir Schwingen und Geréate und Baugruppen
P Schocken
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-27: Prifverfahren - .
Kap. 6 IEC 60068-2-27 2008 Priifung Ea und Leitfaden: Schocken Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-64: Priifverfahren -
DIN EN 60068-2-64 2020-09 Priifung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen Geréte und Baugruppen
Kap. 6 . !
(digital geregelt) und Leitfaden
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-64: Prifverfahren -
VDE 0468-2-64 2020-09 Priifung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen Geréte und Baugruppen
Kap. 6 . !
(digital geregelt) und Leitfaden
PL'13KLL9'52'°1 DIN EN 60068-2-80 2006-05 Fi: Mixed-Mode Vibrationspriifung Gerate und Baugruppen
P"'13KLL9'22'01 DIN EN 60068-2-81 2004-07 Ei: Schocken, Schockantwortspektrum Geriite und Baugruppen
PL'13KLL9'52'°1 DIN EN 60068-2-57 2015-10 Priifung Ff: Schwingen, Zeitlaufverfahren Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 o Umgebungseinfliisse - Teil 2-1: Priifverfahren - x
Kap. 6 DIN EN 60068-2-1 2008-01 Priifung A: Klte Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 . Umgebungseinflisse - Teil 2-1: Priifverfahren - «
Kap. 6 VDE 0468-2-1:2008 2008 Priifung A: Kilte Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 IEC 60068-2-1 2007 Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Geréite und Baugruppen
Kap. 6 Cold
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-2: Priifverfahren - «
Kap. 6 DIN EN 60068-2-2 2008 Priifung B: Trockene Wrme Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Y Umgebungseinfliisse - Teil 2-2: Priifverfahren - x
Kap. 6 VDE 0468-2-2 2008 Priifung B: Trockene Warme Geréte und Baugruppen
PL-13119-02-01 IEC 60068-2-2 2007 Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Gerate und Baugruppen
Kap. 6 Dry heat
PL-13119-02-01 DIN EN 60068-2-14 2010-04 Ur?gebungsemflusse - Teil 2-14: Prifverfahren - Gerdite und Baugruppen
Kap. 6 Prufung N: Temperaturwechsel
PL-13119-02-01 5. Umgebungseinfliisse - Teil 2-14: Prifverfahren - u
Kap. 6 VDE 0468-2-14 2010-04 Priifung N: Temperaturwechsel Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 o Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen; Priifungen x
Kap. 6 DIN EN 60068-2-29 1995 Eb und Leitfaden: Dauerschocken [ZURUCKGEZOGEN] Gerdte und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-30: Prifverfahren -
DIN EN 60068-2-30 2006-06 Priifung Db: Feuchte Warme, zyklisch Geréte und Baugruppen
Kap. 6
(12 + 12 Stunden)
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-31: Prifverfahren -
Kap. 6 DIN EN 60068-2-31 2009-04 Prufung Ec: Schocks durch raue Handhabung, Gerate und Baugruppen
P vornehmlich fiir Gerate
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-31: Prifverfahren -
Kap. 6 VDE 0468-2-31 2009-04 Prufung Ec: Schocks durch raue Handhabung, Gerate und Baugruppen
P vornehmlich fiir Gerate
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-38: Prifverfahren -
Kap. 6 DIN EN 60068-2-38 2010-06 Priifung Z/AD: Zusammengesetzte Priifung, Gerate und Baugruppen
P: Temperatur/Feuchte, zyklisch [ZURUCKGEZOGEN]
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-38: Prifverfahren -
K VDE 0468-2-38 2022-09 Prufung Z/AD: Zusammengesetzte Priifung, Gerate und Baugruppen
ap. 6 .
Temperatur/Feuchte, zyklisch
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-38: Prifverfahren -
Kap. 6 DIN EN IEC 60068-2-38 2022-09 Prufung Z/AD: Zusammengesetzte Priifung, Gerate und Baugruppen
P Temperatur/Feuchte, zyklisch
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-52: Prifverfahren - Priifung Kb:
Kap. 6 DIN EN 60068-2-52 2018-06 Salznebel, zyklisch (Natriumchloridiésung) (IEC 60068-2-52:2017); Gerate und Baugruppen
p- Deutsche Fassung EN IEC 60068-2-52:2018
PL-13119-02-01 Umgebungseinflisse - Teil 2-52: Priifverfahren - Priifung Kb:
3 K -6 3 VDE 0468-2-52 2018-06 Salznebel, zyklisch (Natriumchloridiésung) (IEC 60068-2-52:2017); Gerate und Baugruppen
ap- Deutsche Fassung EN IEC 60068-2-52:2018
Umgebungseinfliisse - Teil 2-53: Prifverfahren -
PL-13119-02-01 Prifungen und Leitfaden - Kombinierte klimatische N
Kap. 6 DIN EN 60068-2-53 2011-02 (Temperatur/Luftfeuchte) und dynamische Gerate und Baugruppen
(Schwingung/Schock) Priifungen
PL-13119-02-01 VDE 0468-2-53 2044-02 Prifungen-und- ¥ rte-klimatisehe "
Kap. 6 {Temperatur/buftieuchte)-und-dynamische Serdte g ©
PL-13119-02-01 Ty N Umgebungseinflisse - Teil 2-78: Prifverfahren - x
Kap. 6 DIN EN 60068-2-78 2014-02 Priifung Cab: Feuchte Wérme, konstant Geréate und Baugruppen
PL-13119-02-01 Umgebungseinfliisse - Teil 2-78: Prifverfahren - N
Kap. 6 VDE 0468-2-78 2014-02 Priifung Cab: Feuchte Warme, konstant Geréte und Baugruppen
PL-13119-02-01 Environmental test specification for electrical,
Kap. 6 DNVGL-CG-0339 2019-12 electronic and programmable equipment and Gerate und Baugruppen

systems

PL-13119-02-01
Kap. 6

DIN EN 60529
VDE 0470-1
IEC 60529

2014-09/ BER2:2019-06
1989/AMD2:2013
/COR1:2019

Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)
Bereich: Erste Kennziffer 0X bis 4X / Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code)

Gerate und Baugruppen
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PL-13119-02-01 Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen; Priifung Ka: Salznebel (IEC .
Kap. 6 DIN EN 60068-2-11 2022-10 60068-2-11:1981); Gerate und Baugruppen
PL-13119-02-01 [ZURUCKGEZOGEN] Korrosionspriifungen in kiinstlichen
DIN EN ISO 9227 2017-07 Atmosphéren — Gerate und Baugruppen
Kap. 6 . .
Salzspriihnebelpriifungen
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 9227 2024-10 Korrosn_)_nsprufung_;_en in kiinstlichen Atmospharen — Gerate und Baugruppen
Kap. 6 Salzspriihnebelprifungen
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestandigkeit gegen
PL-13119-02-01 DIN EN 1SO 6270-2 2018-04 F(-?uchtlgkelt - Tgll 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Beschichtungsstoffe
Kap. 6 Klimakammer mit
geheiztem Wasserbehalter)
PL-13119-02-01 Road vehicles - Degrees of protection (IP code) -
Kap. 6 1ISO 20653 2023-08 Protection of electrical equipment against Schienenfahrzeuge
p- foreign objects, water and access
PLAS119-02:01 | \\1a Py B/3-1 2011-03 IMA-Priifvorschrift — Priifvorschrift fir HC-Permeationsmessungen Kraftstofffiihrende und HC-

Kap. 5 emittierende Bauteile
PL-13119-02-02 X [ZURUCKGEZOGEN)] Zerstérungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung - . x

Kap. 1 DIN EN ISO 16810 201407 Teil 1: Allgemeine Grundsatze (hier nur Punkt 10) Allgemeine Grundsatze
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 16810 2025-01 Zerstonﬂngsfrelle Prifung - Ultraschallpriifung - Teil 1: Allgemeine Allgemeine Grundsitze

Kap. 1 Grundséatze (hier nur Punkt 10)

PL—13K1a1p9-:J2-02 DIN EN ISO 16823 2014-07 Zerste#ungsﬁrefe—PFuiuﬂg—%sehaHpmmng—:Feﬂ% A PN .
X Burchschallungstechnik
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 16826 2014-06 Zerstorung§f_re|e Prifung - Ultrasch?llprufung - Priifung auf Aligemeine Grundsétze

Kap. 1 Inhomogenitat senkrecht zur Oberflache
PL'K:? 19':)2'02 Zerstdrungsfreie Priifung von SchweiRverbindungen -

L 13131pé 0902 DIN EN ISO 17640 2019-02 Ultraschallpriifung - Techniken, Prifklassen und Bewertung (hier: nur [ Schweilverbindungen
3 bl Punkte 7-10 und Anhang A)

Kap. 1
PL-13119-02-02 . g ZfP von Schmiedestiicken aus Stahl -Teil 3: Ultraschallpriifung von

Kap. 1 DIN EN 10228-3 2016-03 Schmiedestiicken aus ferritischem oder martensitischem Stahl Metall
PL-13119-02-02 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl — Teil 4:

DIN EN 10228-4 2016-10 Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und Metall

Kap. 1 " - .

austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl
PL-13119-02-02 DIN EN 12680-1 2003-06 Gleﬁere_lwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgusssticke fir Metall

Kap. 1 allgemeine Verwendung
PL'13KLL9'$2'02 IMA-AN1/26 2019-05 Zerstorungsfreie Prifung (ZfP) — Ultraschallpriifung (UT) Metall
PL-13119-02-02 IMA-PV A7 2019-01 Priifanweisung fiir die Ultraschallpriifung mittels Ultraschall-Scan- Aligemeine Grundsétze

Kap. 1 Anlage LS100
PL-13119-02-02

Kap. 1 _ g Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverpriifung - Teil 1: Allgemeine
PLA311902.:02 DIN EN ISO 9934-1 2017-03 Grundlagen (ISO 9934-1:2001) Metall

Kap. 1
PL'13KLL9'$2'°2 DIN EN 1369 2013-01 GieRereiwesen - Magnetpulverpriifung Metall
PL-13119-02-02 DIN EN 10228-1 2016-10 Zerstérungsfreiei Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: Metall

Kap. 1 Magnetpulverpriifung
PL-13119-02-02 DIN EN ISO 17638 2017-03 Zerstorungsfrelez Prifung von Schweiverbindungen - Metall

Kap. 1 Magnetpulverpriifung
PL_1?(L1p9_102_02 IMA AN1/28 2019-11 Zerstdrungsfreie Priifung (ZfP) — Magnetpulverpriifung (MT) Metall
PL-13119-02-02 DIN EN ISO 3452-1 202202 Zerstorungsfreie Priifung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine Metallische Werkstoffe

Kap. 1 Grundlagen
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 3452-5 2009-04 Ze_rstorungsfrele P[ufung — Eindringpriifung — Teil 5: Eindringpriifung Metallische Werkstoffe

Kap. 1 bei Temperaturen iiber 50 °C
PL-13119-02-02 DIN EN 1SO 3452-6 2009-04 Zerstorungsfrele Priifung - Eindringpriifung — Teil 6: Eindringpriifung Metallische Werkstoffe

Kap. 1 bei Temperaturen unter 10 °C
PL-13119-02-02 R g GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-

Kap. 1 DINEN 1371-1 2012-02 und NiederdruckkokillenguBistiicke Metall
P 2% |DINEN 13712 2015-04 Giefersiwesen - Eindringprifung - Teil 2: FeinguRstiicke Metall
PL-13119-02-02 DIN EN 10228-2 2016-10 Z_erst@irung_sfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2: Metall

Kap. 1 Eindringpriifung
PL-13119-02-02 IMA PV A/14 2005-05 Slpemlelle engaben in fjer Prufalnwelsung fur die fluoreszierende Metall

Kap. 1 Eindringpriifung an Huftgelenkimplantaten
S L 2019-11 Zerstérungsfreie Priifung (ZfP) - Eindringprifung (PT) Metall
PL-13119-02-02 DIN EN 13018 2016-06 Zerstorungsfreie Prifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen (hier: Aligemeine Grundsétze

Kap. 1 nur Punkt 5 und 6)

PL-13119-02-02 DIN EN ISO 17637 2017-04 Zerstorungsfreie Prgfung von SchweiRverbindungen - Sichtpriifung Metallische Werkstoffe

Kap. 1 von Schmelzschweiverbindungen
PL‘13KLL9'$2'°2 AN1/14 2019-06 Durchfiihrung von Sichtpriifungen Metallische Werkstoffe
Teilurkunde PL- . N . . )

13119-02-01 ASTM E1951 2014 Stand}a}rd QU|de for Calibrating Reticles and Light Microscope Metalle

Kap. 1 (reapproved 2019) Magnifications
Teilurkunde PL-

13119-02-01 ASTM E340 2023 Standard Test Method for Macroetching Metals and Alloys Metalle

Kap. 1
Teilurkunde PL-

13119-02-01 ASTM E407 2023 Standard Practice for Microetching Metals and Alloys Metalle

Kap. 1
Teilurkunde PL- . . .

M Ermittlung der chemischen Zusammensetzung von metallischen — . x
131;:[;0?01 AA1/04, Anderung 7 ° Werkstoffen mittels optischer Emissionsspektralanalyse (OES) niedriglegierte Stahle
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 AA1/04, Anderung 7 R Ermittlung der F:hemlschen Zusarpmlensetzung von metallischen hochlegierte Stahle

Kap. 1 Werkstoffen mittels optischer Emissionsspektralanalyse (OES)

Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung der chemischen Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 14726 2019-06 Zusammensetzung von Al und Al-Legierugen durch optische . .
. . Aluminiumlegierungen

Kap. 1 Emissionsspektroskopie mit Funkenanregung
Teilurkunde PL- . .

13119-02-01  |DIN EN 15079 2015-07 Kupfer und Kupferlegierungen - Analyse durch optische Cu-Werkstoffe

Kap. 1 Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung (F-OES)
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Teilurkunde PL-

Standard Test Methods for Estimating the Depth of Decarburization of

2014 ) Stahl
131}(1510%-01 ASTM E 1077 (reapproved 2021) Steel Specimens (Entkohlung)
Teilurkunde PL- B .
0o g Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe (ISO 3887:2017); Deutsche |Stahl
131K139p0§ 01 DIN EN ISO 3887 202312 Fassung EN ISO 3887:2018 (Entkohlung)
Teilurkunde PL- - ; N . P -
13119-02-01 DIN EN 2003-009 2007-07 Luft_— und Raumfahrt - Prufve_rfahren - Tltar) gnd Titanlegierungen - Teil |Titan
Kap. 1 009: Bestimmung der Oberflachenverunreinigung (alpha-case)
Teilurkunde PL- Standard Practice for Measuring Intergranular Attack or End Grain Metalle
13119-02-01 ASTM F 2111 2022 - } Y .
Kap. 1 Pitting on Metals Caused by Aircraft Chemical Processes (Korrosion)
Teilurkunde PL- Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches Werkstoffe mit
13119-02-01 DIN EN ISO 1463 2021-08 Verfahren (ISO 1463:2003) )
Kap. 1 Beschichtung
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Measurement of Werkstoffe mit
13119-02-01 ASTM B487 2020 Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of N
N Beschichtung
Kap. 1 Cross Section
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating | Werkstoffe mit
13119-02-01 ASTM B487 2024 A ) - N - )
Kap. 1 Thickness by Microscopical Examination of Cross Section Beschichtung
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 18203 2026-05 Stahl - Bestimmung der Dicke gehérteter Randschichten Stahle
Kap. 1
Teilurkunde PL- ) . ) .
13119-02-01 ASTM F1854 2015-03 Standarld Test Method for Stereological Evaluation of Porous Coatings Werksltoffe mit
Kap. 1 on Medical Implants Beschichtung
Teilurkunde PL- Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen - Lichtmikroskopische
13119-02-01 DIN 30902 2016-12 Bestimmung der Dicke und Porositat der Verbindungsschichten Stahle
Kap. 1 nitrierter und nitrocarburierter Werkstiicke
Teilurkunde PL- ; . . . .
13119-02-01 1SO 4967 2013-07 Stahl - Ermltltlung des Gehalts an n!cht-metalllschen Einschlissen Stahle
Kap. 1 - Mikroskopisches Verfahren mit Bildreihen
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 ASTM E45 2018 (18a) Standlard Test Methods for Determining the Stahle
Kap. 1 Inclusion Content of Steel
Teilurkunde PL- Metallographische Priifverfahren; Mikroskopische Priifung von
13119-02-01 DIN 50602 1985-09 Edelstahlen auf nichtmetallische Einschliisse mit Bildreihen Stéhle
Kap. 1 [Zuriickgezogen]
Teilurkunde PL- Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren KorngréRe (ISO
13119-02-01  |DIN EN ISO 643 2020-06 rophotograp 9 9 Metalle
643:2020
Kap. 1
Teilurkunde PL- - .
13119-02-01 ASTM E112 2013 [ZURUCKGEZOQEN] Standard Test Methods for Determining Metalle
Average Grain Size
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E112 2025 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size Metalle
Kap. 1
Teilurkunde PL- R ) .
13119-02-01 ASTM E930 2018 Standard Tegt Methpds for Estlmatlng the Largest Grain Observed in a Metalle
Kap. 1 Metallographic Section (ALA Grain Size)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E1181 2002 Standard Test Methods for Characterizing Duplex Grain Sizes Duplexgefiige
Kap. 1
Teilurkunde PL- ) . ) . )
13119-02-01 ASTM E1268 2019 Stanldard Practice for Assessing the Degree of Banding or Oriantation Metalle, insb. Stahle
of Microstructures
Kap. 1
Teilurkunde PL- . . e . .
13119-02-01 DIN EN 1SO 945-1 2019-10 Mlkrostruktur von Gusseisen - Teil 1: Graphitklassifizierung durch Gusseisen
Kap. 1 visuelle Auswertung
13119-02-01 DIN EN ISO 3651-1 1998-08 " " P . ) Stahle
Kap. 1 ferritisch-austenitische (Duplex)-Stéhle; Korrosionsversuch in
) Salpetersaure durch Messung des Massenverlustes (Huey-Test)
Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stéhle gegen
Teilurkunde PL- interkristalline Korrosion - Teil 2: Nichtrostende austenitische und
13119-02-01 DIN EN ISO 3651-2 1998-08 ferritisch-austenitische (Duplex)-Stéhle; Korrosionsversuch in Stahle
Kap. 1 schwefelsaurehaltigen Medien,
Verfahren A (Moneypenny-Strau-Test), B und C
Teilurkunde PL- Standard Test Method for
13119-02-01 ASTM G34 2023 Exfoliation Corrosion Susceptibility in 2XXX and 7XXX Aluminium (2xxx, 7Xxx)
Kap. 1 Series Aluminum Alloys (EXCO Test)1
Teilurkunde PL- - -
0. Standard Test Method for Determining Susceptibility to Stress- -
131K1:p0§ 01 ASTM G47 2020 Corrosion Cracking of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloy Products Aluminium (2xxx, 7xxx)
Teilurkunde PL- ) - .
Standard Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion L
131;:‘;0?01 ASTM G66 2023 Susceptibility of 5XXX Series Aluminum Alloys (ASSET Test) Aluminium (5xxx)
Teilurkunde PL- Standard Test Method for Determining the Susceptibility to
13119-02-01 ASTM G67 2018 Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Aluminium (5xxx)
Kap. 1 Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test)
Teilurkunde PL- Standard Practice for Evaluating Intergranular Corrosion Resistance of
13119-02-01 ASTM G110 1992 Heat Treatable Aluminum Alloys by Immersion in Sodium Chloride + Aluminium 2xxx, 7xxx
Kap. 1 Hydrogen Peroxide Solution
Teilurkunde PL- . . . e .
13119-02-01 DIN EN 1SO 7539-4 1995 Prifung der Spanr}ungsr!ﬁkorrosmn Teil 4: Vorbereitung und Stahle
Kap. 1 Anwendung von einachsig belasteten Zugproben
. [ZURUCKGEZOGEN] Korrosion der Metalle und Legierungen -
Teilurkunde PL- Priifung der Spannungsrisskorrosion - Teil 6: Vorbereitung und
13119-02-01  |DIN EN ISO 7539-6 2018 9 cer Spannungs el o vor 9 Metalle
Anwendung von angerissenen Proben fiir die Priifung unter konstanter
Kap. 1
Last oder Auslenkung
Telurkundo PL- Spanmungarisskorosion- Tet 6 Varoeriting und Anvendng von
13119-02-01  |DIN EN ISO 7539-6 2024-09 pannung n- e ung u ung Metalle
Kap. 1 angerissenen Proben fiir die Priifung unter konstanter Last oder
) Auslenkung
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Teilurkunde PL-

Determination of the Absence of Attack by Stress Corrosion of a Liquid

13119-02-01 AITM 5-0003 1994 N Metalle, Reiniger
Cleaning Agent
Kap. 1
Teilurkunde PL- ) )
0o Standard Practice for Measuring Intergranular Attack or
131K139p0§ 01 ASTMF 2111 2022 End Grain Pitting on Metals Caused by Aircraft Chemical Processes Metalle
Teilurkunde PL- Prifung von Kupferlegierungen Spannungsrisskorrosion mit
13119-02-01  |DIN 50916-2 2023-07 9 upteriegierungen Sp: 9 Kupferlegierungen
Kap. 1 Ammoniak, Prifung von Bauteilen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 1SO 6957 1988-10 Copper alloys - Ammonia test for stress corrosion resistance Kupferlegierungen
Kap. 1
Teilurkunde PL- . -
13119-02-01 ASTM F 1945 2022-09 Sltandard Tgst Methoq for Stre§s—Corr03|on of Titanium Alloys by Titanlegierungen
Kap. 1 Aircraft Engine Cleaning Materials
Teilurkunde PL- Korrosion von Metallen und Legierungen - Bestimmung der
13119-02-01 DIN EN ISO 6509-1 2014-09 Entzinkungsbestéandigkeit von Kupfer-Zink-Legierungen - Teil 1: Messing
Kap. 1 Priifverfahren
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Geometrische Produktspezifikation (GPS) -
13119-02:01  |DIN EN ISO 4287 2010-07 Oberftachenbeschaffenheit. Tastschnittverfahren - Werkstoffe
Kap. 1 Benennungen, Definitionen und Kenngréen der
P Oberflachenbeschaffenheit
. [ZURUCKGEZOGEN] Geometrische Produktspezifikation (GPS) -
Teilurkunde PL- Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren
13119-02-01  |DIN EN ISO 4288 1998-04 eriiachenvescnatiennell. fastschnittveriahren - Werkstoffe
Kap. 1 Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der
P Oberflachenbeschaffenheit
. Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -
Teilurkunde PL- N o .
13119-02-01  |DIN EN ISO 135651 1998-04 Oberfldchenbeschaffennet: Tastschnittverfahren - Werkstoffe
Kap. 1 Oberflachen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften
) - Teil 1: Filterung und allgemeine MeRbedingungen
Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -
Teilurkunde PL- Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren -
13119-02-01 DIN EN ISO 13565-2 1998-04 Oberflachen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften Werkstoffe
Kap. 1 - Teil 2: Beschreibung der Hohe mittels linearer Darstellung der
Materialanteilkurve
Teilurkunde PL- Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -
13119-02-01 DIN EN ISO 21920-2 2022 Oberflachenbeschaffenheit: Profile - Teil 2 Begriffe und KenngroRen | Werkstoffe
Kap. 1 fiir die Oberflachenbeschaffenheit
Teilurkunde PL- . o
g Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -
131;:?%01 DIN EN 180 21920-3 2022 Oberflachenbeschaffenheit: Profile - Teil 3 Spezifikationsoperatoren Werkstoffe
Teilurkunde PL- Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien Kautschuk und
13119-02-01 DIN EN ISO 5470-1 2017-04 - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Kunststoff-
Kap. 1 Teil 1: Taber-Abriebpriifgerat beschichtungen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN ISO 9352 2018-08 Kunststoffe - Bestimmung des Abriebs nach dem Reibradverfahren Kunststoffe
Kap. 1
Tﬁil;rh(;_n(;ize_(;b ASTM F 1978 2022 Standard Test Method for Measuring Abrasion Resistance of Metallische
Kap. 1 Metallic Thermal Spray Coatings by Using the Taber Abraser Beschichtungen
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01 ASTM G195 2021 Standard Guide for Conducting Wear Tests Using a Rotary Platform Kunstsltoffe, Metalle,
Abraser Beschichtungen
Kap. 1
Teilurkunde PL- . . ) )
13119-02-01 ASTM D4060 2025 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by Beschichtungen
the Taber Abraser
Kap. 1
Teilurkunde PL- Polymerpartikel aus
13119-02-01 ASTM F1877 2024 Standard Practice for Characterization of Particles ymerp:
Kap. 1 VerschleiRversuchen
Teilurkunde PL- Wear of implant materials - Polymer and metal wear particles - Polymerpartikel aus
13119-02-01 I1SO 17853 2011 ) o !
Kap. 1 Isolation and characterization VerschleiRversuchen
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Priifung von Kunststoffen; Bestimmung des
13119-02-01 DIN 53754 1977-06 Abriebs Kunststoffe
Kap. 1 nach dem Reibradverfahren
Teilurkunde PL- " . s . .
13119-02-01 ASTME 10 2023 Priifung metallischer Werkstoffe; Hartepriiftung nach Brinell Metalle
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) x . )
13119-02-01 DIN EN 1SO 6506-1 2015-02 Meltalllscrle Werkstoffe - Hartepriifung nach Brinell - Metalle
Teil 1: Prifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E18 2025 Standgrd Testl Methods for Rockwell Hardness of Metalle
Metallic Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) u .
13119-02-01 DIN EN 1SO 6508-1 2024-04 Meltalllscrle Werkstoffe - Hartepriifung nach Rockwell - Metalle
Teil 1: Prifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL- - )
13119-02-01 ASTM E384 2022 Standlard Test Method for Microindentation Hardness of Metalle
Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) u . )
13119-02-01 DIN EN 1SO 6507-1 2024-01 Meltalllscrle Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - Metalle
Teil 1: Prifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL- - . . - .
13119-02-01 DIN EN ISO 4516 2002-10 [ZUlRUClIl<GEZ“OGEN] Metallll§che und andere anorganische Uberziige Beschichtungen
Kap. 3 - Mikrohartepriifungen nach Vickers und Knoop
Teilurkunde PL- [ZURUCKGEZOGEN] Hartetiefe warmebehandelter Teile; Ermittiun
13119-02-01 DIN 50190-3 1979-03 S o ’ 9 |Metalle
der Nitrierhartetiefe
Kap. 3
Teilurkunde PL- - . .
131190201  |DIN EN 10328 2005-04 [ZURUCKGEZOGEN] Eisen und Stah! - Bestimmung der Metalle
Kap. 3 Einhartungstiefe nach dem Randschichtharten
Teilurkunde PL- Stahl
13119-02-01 DIN EN ISO 2639 2003-04 Stahl - Bestimmung und Priifung der Einsatzhartungstiefe N x
Kap. 3 (Einsatzharten)
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Teilurkunde PL-

Zerstorende Priifung von Schweilverbindungen an metallischen

13119-02-01 DIN EN ISO 9015-2 2016-10 Werkstoffen - Harteprifung - Teil 2: Mikroharteprifung an Schweillnahte
Kap. 3 Schweilverbindungen
Teilurkunde PL- ) .
13119-02-01 ASTM C1327-15 2019-07 Standalrd Test Method for Vickers Indentation Hardness of Advanced Keramik
Ceramics
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 18203 2026-05 Stahl - Bestimmung der Dicke gehérteter Randschichten Stahle
Kap. 3
Teilurkunde PL- Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among
b-2012 Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial
13119-02-01 ASTM E 140 Metalle
Kap. 3 (reapproved 2019) Hardness, Knoop Hardness, Scleroscope Hardness, and Leeb
| Hardness
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 18265 2014-02 Metallische Werkstoffe - Umwertung von Hartewerten Stahle
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN-50159-1 2022-06 Metallische- Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM-A1038 2019 Stahle, NE-Metalle, Hartmetall
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) u . e
13119-02-01 DIN EN ISO 4545-1 2024-01 M?talllsche Werkstoffe - Hartepriifung nach Knoop - Teil 1: Metalle
Prifverfahren
Kap. 3
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 ASTM E 92 2023 Stand_ard Test_ Methods for Vickers Hardness and Knoop Hardness of Metalle
Metallic Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . . - .
13119-02-01 DIN EN 1SO 4516 2002-10 [ZU_RUC_I_(GEZ"OGEN] Metallllsche und andere anorganische Uberziige Beschichtungen
Kap. 3 - Mikrohartepriifungen nach Vickers und Knoop
Teilurkunde PL- N .
13119-02-01 ASTM E 384 2022 Stand?rd Test Method for Microindentation Hardness of Metalle
Materials
Kap. 3
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Prifverfahren - Mikrogefiige Kneterzeugnisse
13119-02-01 DIN EN 3114-001 2007-04 von Titanlegierung (a + B) - Teil 001: Allgemeine Anforderungen; Titan
Kap. 1 Deutsche und Englische Fassung
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Prifverfahren - Mikrogefiige Kneterzeugnisse
13119-02-01 DIN EN 3114-002 2007-07 von Titanlegierung (a + B) - Teil 002: Mikrogefiige von Stangen, Titan
Kap. 1 Profilen, Schmiedevormaterial und Schmiedestiicken
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/05 2017-04 Mikrophotographische Bestimmung der scheinbaren Korngrofte
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/09 2017-04 Schliffpraparation von Titan und Titan-Legierungen
Kap. 1
Teilurkunde PL- Bestimmung des Reinheitsgrades — Ermittlung des Gehaltes an
13119-02-01 AA1/14 2017-04 : . - - T aen
Kap. 1 nichtmetallischen Einschlissen in Stahlen
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/15 2017-04 Bestimmung von Schichtdicken
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/16 2017-04 Bestimmung von Korrosions- und Oxidationstiefen
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/17 2017-04 Bestimmung der Auf- bzw. Entkohlungstiefe
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/18 2013-07 Makroéatzung
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/19 2017-01 Vergleichsbilder fiir metallographische Untersuchungen
Kap. 1
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AA1/21 2017-04 Bestimmung der Legierungsverarmungstiefe (Alloy Depletion)
Kap. 1
Teilurkunde PL- . .
13119-02-01 VDI 3822 , diverse Teile diverse Schadensanalyse - Grundlagen und Durchfiihrung einer Schadensanalyse
Kap. 1 Schadensanalyse
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E8/E8M 2024 Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . e
13119-02-01 DIN EN 2002-001 2006-11 Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Prifverfahren - Teil 1: Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Zugversuch bei Raumtemperatur
Teilurkunde PL- . . o
13119-02-01 DIN EN 2002-002 2006-11 Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Prifverfahren - Teil 2: Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Zugversuch bei Hochtemperatur
Teilurkunde PL- . T "
13119-02-01 DIN EN 1SO 6892-1 2020-06 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prufverfahren bei Metallische Werkstoffe
Raumtemperatur
Kap. 3
Teilurkunde PL- . o o "
13119-02-01  |DIN EN ISO 6892-2 2011-05 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prifverfahren bei Metallische Werkstoffe
Kap. 3 erhohter Temperatur
Teilurkunde PL- . m Do L
13119-02-01 DIN EN 1SO 6892-3 2015-07 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 3: Prifverfahren bei tiefen Metallische Werkstoffe
Temperaturen
Kap. 3
Teilurkunde PL- .
13119-02-01  |DIN CEN ISO/TS 6892-5 2025-05 Metallische Werkstoffe - Zugversuch — Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Teil 5: Festlegungen fiir die Prifung von miniaturisierten Proben
Teilurkunde PL- Standard Test Methods for Tension Testing Wrought and Cast Schmiede- und GieRerzeignisse aus
13119-02-01 ASTM B557 2015 . .
Kap. 3 Aluminum- and Magnesium-Alloy Products Mg und Al
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 ASTM E238a 2017 Standard Test Method for Pin-Type Bearing Test of Metallic Materials
Kap. 3 Werkstoffe
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Teilurkunde PL-

Standard Test Method for Young'’s Modulus, Tangent Modulus, and

13119-02-01 ASTM E111 2017 Chord Modulus Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0060 2005-08 AITM Airbus Test Method - T-type tensile test on welded joints Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) ) .
13119-02-01 ASTM B831 2022 Standard Test Method for Shear Testing of Thin Aluminum Alloy Al und AkLegierungen
Products
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM1-0048 2006-07 Compression test method of fibre metal laminates Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- - . .
13119-02-01 DIN 50106 2023-02 Prufgng metalllsgher Werkstoffe - Druckyersuch bei Raumtemperatur Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Testing of metallic materials - Compression test at room temperature
Teilurkunde PL- Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials
13119-02-01 ASTM E9 2019 at Room Temperature Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Priifung metallischer Werkstoffe; Druckversuch bei Raumtemperatur
Teilurkunde PL- 2011
13119-02-01 ASTM B769 Standard Test Method for Shear Testing of Aluminum Alloys Al und Al-Legierungen
Kap. 3 (2016 reapproved)
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 4506 2018-07 Hartmetalle; Druckversuch Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) ) .
13119-02-01 ASTM E466 2021 Stalndardl Practice for Condulctlng Fo'rce Controlled Constant Amplitude Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Axial Fatigue Tests of Metallic Materials
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E606 2021 Standard Test Method for Strain-Controlled Fatigue Testing Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . B N . .
Werkstoffpriifung; Dauerschwingversuch, Begriffe, Zeichen, metallische Werkstoffproben und
13119-02-01 DIN 50100 2022-12 . .
Kap. 3 Durchflihrung, Auswertung Bauteile
Teilurkunde PL- ) .
13119-02-01  |DINEN 6072 2011-06 Luft- und Raumfahrt - Metalische Werkstoffe - Profverfahren - Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Ermiidungstest mit konstanter Amplitude
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ISO 12106 2017-03 Metallic materials - Fatigue testing - Axial-strain-controlled method Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) B ) . - . .
13119-02-01 1SO 12107 2012-08 dMae;;r:lIIl(: materials - Fatigue testing - Statistical planning and analysis of Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 1SO 1099 2017-06 Metallic materials — Fatigue testing — Axial force-controlled method
Kap. 3 Werkstoffe
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01  |ASD-STAN prEN 2002-006 2000 Luft- und Raumfahrt - Metalische Werkstoffe; Prifverfahren - Tell6: e, iche werkstoffe
Biegeversuch
Kap. 3
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 DIN EN ISO 7438 2021-03 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch
Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- Metallische Werkstoffe - Ermiidungsversuch mit Biegebeanspruchung |Metallische
13119-02-01 1SO 1143 2021-07
Kap. 3 am umlaufenden Stab Werkstoffe
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 IGC 04.21.115/D 25.02.2000 METALLIC MATERIALS FATIGUE TEST - ENDURANCE
Kap. 3 Werkstoffe
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-1 2003-11 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau; Technische . .
N . L N Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 1: Strangpresserzeugnisse
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-2 2004-10 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau, Technische Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 2: Platten und Bleche 9 9
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-3 2006-12 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau, Technische Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 3: Gussstlicke 9 9
Teilurkunde PL- Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse fir tragende Aluminium und
13119-02-01 DIN EN 13981-4 2007-02 Anwendungen im Schienenfahrzeugbau - Technische Aluminiumlegierungen
Kap. 3 Lieferbedingungen - Teil 4: Schmiedestiicke 9 9
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 DIN 50113 2018-12 Priifung metallischer Werkstoffe—- Umlaufbiegeversuch
Kap. 3 Werkstoffe
Teilurkunde PL-
13119-02-01
Kap. 3
Teilurkunde PL- Fallgewichtspriifung zur Bestimmung der Nil- Ductility-Temperature
13119-02-01 ASTM E 208 2020 (héchste Temperatur, bei der eine Probe von dem Fallgewicht noch metallische Werkstoffe
Kap. 3 gebrochen wird) fiir ferritische Stéhle
Teilurkunde PL- ) ) L )
13119-02-01 DIN EN 1SO 148-1 2017-05 M?talllsche Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1:[Metallische
Prifverfahren Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 DIN EN ISO 179-1 2010-11 Kunststoffe Bestimmung der Chrapy Schlageigenschaften Kunststoffe/Kunststoff-
Kap. 3 Metallverbunde
Teilurkunde PL- Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Metallische
13119-02-01  |ASTM E23 2018 : P 9
Materials Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- ) . . . . )
13119-02-01 AITM1-0042 2001-06 Bestlmmung der Ermiidungsrissausbreitung in plattierten Aluminiumblech
Aluminiumblechen
Kap. 3
Teilurkunde PL- -
13119-02-01 ASTM E 647 2022 [ZUlRUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Measurement of Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Fatigue Crack Growth Rates
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 ASTM E 647 2024 gtaatr;gard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Metallische Werkstoffe
Kap. 3
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Teilurkunde PL-

Luft- und Raumfahrt - Prifverfahren fiir metallische Werkstoffe -

13119-02-01 DIN EN 3873 2011-11 Ermittlung der Rissfortschritts-Geschwindigkeit an Cornercrackproben |Metallische Werkstoffe
Kap. 3 (Eckanriss); Deutsche und Englische Fassung EN 3873:2010
Teilurkunde PL- Metallische
13119-02-01 1ISO 12108 2018-07 Metallic materials -- Fatigue testing -- Fatigue crack growth method
Kap. 3 Werkstoffe
Teilurkunde PL- T .
13119-02-01  |ASTM F519 2023 Untersuchung der Wasserstoffsprodigkeit aufgrund galvanischer Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Behandlung/Beschichtung und bedingt durch Reinigungsmittel
Teilurkunde PL- Luft- und Raumfahrt - Priifverfahren fiir metallische Werkstoffe - Teil Metallische
13119-02-01 DIN EN 2002-005 2008-09 005: Kriech- und Zeitstandversuch unter konstanter
Werkstoffe
Kap. 3 Zugbeanspruchung
Teilurkunde PL- Metallische Werkstoffe - Einachsiger Zeitstandversuch unter
13119-02-01 DIN EN ISO 204 2019-04 " 9 Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Zugbeanspruchung - Priifverfahren
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM1-0043 2001-06 Determination of Crack Resistance Curve (R-Curve) Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- - . .
13119-02-01 ASTM E399 2020 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Mgthod for Linear-Elastic Plane- Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Strain Fracture Toughness Klc of Metallic Materials
Teilurkunde PL- . . )
13119-02-01 ASTM E399 2024 Standard Test Method fqr Llnear.—EIastlc Plane-Strain Fracture Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Toughness Klc of Metallic Materials
Teilurkunde PL- .
13119-02-01 ASTM E1820 2022 [ZURUCKGEZOGEN] Standard Test Method for Measurement of Metallische Werkstoffe
Fracture Toughness
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E1820 2024 Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . y .
13119-02-01 ASTM B645 2021 Stan.dard Practlge for Linear-Elastic Plane-Strain Fracture Toughness Aluminium-werkstoffe
Kap. 3 Testing of Aluminum Alloys
Teilurkunde PL-
13119-02-01 ASTM E561 2023 Standard Test Method for KR Curve Determination Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01
Kap. 3
Teilurkunde PL- . . i ——
13119-02-01 1SO 12135 2021-07 Meta_lllc materlals -- Unified method of test for the determination of Metallische Werkstoffe
Kap. 3 quasistatic fracture toughness
Teilurkunde PL- . . .
13119-02-01  |DIN EN ISO 15653 2018 Metallische Werkstoffe - Prifverfahren zur Bestimmung der Metallische Werkstoffe
Kap. 3 quasistatischen Bruchzahigkeit von Schweilverbindungen
Teilurkunde PL- Kenstruktionsrichtlinie-fir-Schienenfahrzeuge-und-deren-Kompenenten
13119-02-01 DIN-25201-4 202414 —Sehraubenverbindungen—Teil-4:-Sichern-von- -Sehraubenverbindungen
Kap. 3 Sehraubenverbindungen-
Teilurkunde PL- Luft—und-Raumfahrt—BynamischePriffung-des-Sicherungsverhaltens-
13119-02-01  |DIN-6595+ 2002-08 von-Schraubverbindungen-tnter Querbeanspruchung- -Sehraubenverbindungen
Kap. 3 Mibrationsprifung)-
Teilurkunde PL- Verbindungselemente—Brehmoment/Vorspannkraft-Versueh-(1ISO-
13119-02-01 DIN-EN-1SO-16047 2043-64 16047:2005+-Amd-1:2042)Deutsche-Fassung- ENHSO-16047:2005+| Verbindungselement
Kap. 3 At2012-
Teilurkunde PL-
13119-02-01 NASM 1312-4 2018-11 Fastener Test Methods Method 4 Lap Joint Shear Fastener
Kap. 3
Teilurkunde PL-
13119-02-01 NASM 1312-8 2011-08 Fastener Test Methods Method 8 Tensile Strength Fastener
Kap. 3
Teilurkunde PL- .
13119:02-01  |DIN EN 16843 2019-12 Entwurf- Bahnanwendungen -Infrastuktur_Mechanische isolierte Spurstangen
Kap. 3 Anforderungen an SchienestoRe
Teilurkunde PL- Prisf Sehi astoffen: S Sehi Rstoff
13119-02-01 DIN-53463 1974-04 Fofoln-fZurd 4 ’ isolierte Spurstangen
Kap. 3
Teilurkunde PL- - .
13119-02-01 ASTM E837 2020 Star_\dard Tgst Method for Determining Residual Stresses by the Hole- Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Drilling Strain-Gage Method
Teilurkunde PL-
13119-02-01 AITM 1-0040 2001-06 Residual stress measurement for metallic plates Metallische Werkstoffe
Kap. 3
Teilurkunde PL- Anforderungen und Qualifizierung von Schweillverfahren fiir
13119-02-01 DIN EN ISO 15614-1 2020-05 metallische Werkstoffe Metallische Werkstoffe
Kap. 3 Abschnitt 7.4 der Norm mechanische Priifungen
PL‘13KLL9'$2'°3 DIN EN 60947-1, VDE 0660-100 2022-03 Niederspannungs-Schaltgerate - Teil 1: Algemeine Festlegungen. | Schaltgerste
PL_1?(L1DQ_:]2_03 EN 60947-1 2022-03 Niederspannungs-Schaltgerate - Teil 1: Allgemeine Festlegungen. Schaltgerate
PL-13KLL9'$2'03 IEC 60947-1 2020 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules Schaltgerate
PL_1?(L1DQ_:]2_03 DIN EN 60947-2, VDE 0660-101 2020-11 Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 2: Leistungsschalter. Schaltgerate
PL-13KL1;)9-’?2-03 EN 60947-2 2020-11 Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 2: Leistungsschalter. Schaltgerate
PL_1?(L1DQ_:]2_03 IEC 60947-2, COR1, A1 2019 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers Schaltgerate
PL-13119-02-03 g g . Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 3: Lastschalter, Trennschalter, .
Kap. 1 DIN EN 60947-3, VDE 0660-107 2021-09 Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten. Schaltgerate
PL-13119-02-03 g . Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 3: Lastschalter, Trennschalter, .
Kap. 1 EN 60947-3 2021-09 Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten. Schaligerate
PL-13119-02-03 IEC 60947-3 +AMD1:2025 2020 pr-voltage swnchgearland controlgear - Part 3: Sm{ltches, ‘ Schaligeréte
Kap. 1 disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-4-1, VDE 0660 - 102 2014-02 [ZURUCKGEZQGEN] N|?derspannungs-SchaItgerale - Teil 4.1: Schaltgerite
Kap. 1 Elektromechanische Schiitze und Motorstarter
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PL-13119-02-03 A . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 4.1: .
Kap. 1 EN 60947-4-1 + A1:2012 2010 Elektromechanische Schiitze und Motorstarter Schaltgerate
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-4-1, VDE 0660-102 2020-05 Niederspannungs-Schaltgerate - Teil 4.1: Elektromechanische Schiitze Schaltgerste
Kap. 1 und Motorstarter
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-|
Kap. 1 IEC 60947-4-1 2018/ISH1:2020 1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and | Schaltgerate
P motor-starters
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 4-2:
Kap. 1 DIN EN 60947-4-2, VDE 06660 - 117 2013-05 Schiitze und Motorstarter - Halbleiter-Motor-Steuergerate und -Starter |Schaltgerate
p- fur Wechselspannungen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 4-2:
Kap. 1 EN 60947-4-2 2012 Schiitze und Motorstarter - Halbleiter-Motor-Steuergerate und -Starter |Schaltgerate
p- fur Wechselspannungen
PL-13119-02-03 e ~ | Niederspannungsschaltgerate - Teil 4-2: Schiitze und Motorstarter - .
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-4-2, VDE 0660-117 2024-02 Halbleiter-Motor-Steuergeréte, Starter und Sanftstarter Schaltgerate
PL-13119-02-03 4 ~ _ Niederspannungsschaltgerate - Teil 4-2: Schiitze und Motorstarter - .
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-4-2, VDE 0660-117 2026-06 Halbleiter-Motor-Steuergeréte, Starter und Sanftstarter Schaltgeréte
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and
Kap. 1 IEC 60947-4-2 + AMD1:2024 2020 motor-starters - Semiconductor motor controllers, starters and soft- Schaltgerate
P starters
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 4-3:
Kap. 1 DIN EN 60947-4-3, VDE 0660 - 109 2015-04 Schiitze und Motorstarter - Halbleiter-Steuergeréte und -Schitze fiir | Schaltgerate
p- nichtmotorische Lasten fiir Wechselspannung.
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 4-3:
EN 60947-4-3 2014 Schiitze und Motorstarter - Halbleiter-Steuergeréte und -Schiitze fir | Schaltgerate
Kap. 1 . N .
nichtmotorische Lasten fiir Wechselspannung.
PL-13119-02-03 Niederspannungsschaltgeréate - Teil 4-3: Schiitze und Motorstarter -
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-4-3, VDE 0660-109 2025-10 Halbleiter-Steuergeréte und Halbleiter-Schiitze fiir nichtmotorische Schaltgerate
) Lasten
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and
Kap. 1 IEC 60497-4-3 2020 motor-starters - Semiconductor controllers and semiconductor Schaltgerate
P contactors for non-motor loads
PL-13119-02-03 'y . ¥ [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeréte - Teil 5.1: .
Kap. 1 DIN EN 60947-5-1, VDE 0660-200 2018-03 Steuergeréate und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergerate Schaltgerate
PL-13119-02-03 . Niederspannungs-Schaltgerate - Teil 5.1: Steuergerate und -
Kap. 1 EN 60047-5-1 2017 Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeréte Schaligerate
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-5-1, VDE 0660-200 2022-04 Niederspannungs-Schaltgerate -.Tel| 5.1: Steuergerate und Schaltgerste
Kap. 1 Schaltelemente - Elektromechanische Steuergerate
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit
Kap. 1 IEC 60947-5-1 2016/Cor2:2020 devices and switching elements - Electromechanical control circuit Schaltgerate
) devices
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-5-2, VDE 0660-208 2014-01 [ZURUCKGEZOGEN] N_iederspannungs-SchaItgeréte; Steuergerate Schalgeréite
Kap. 1 und Schaltelemente - Naherungsschalter.
PL-13119-02-03 EN 60947-5-2 + A1:2012 2005 [ZURUCKGEZOGEN] I\!llederspannungs-SchaItgerate; Steuergerate Schaltgerste
Kap. 1 und Schaltelemente - Naherungsschalter.
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-5-2, VDE 0660-208 2023-05 N|_9derspannungs—SchaItgerate; Steuergerate und Schaltelemente - Schaltgeréte
Kap. 1 Naherungsschalter.
PL-13119-02-03 IEC 60947-5-2 2019 LOV\{-voltage sw!tchgear and controlgeellr-l Part '5-2: Control circuit Schaltgerste
Kap. 1 devices and switching elements - Proximity switches
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-6-1, VDE 0660-114 2014-09 [ZURUCK_GEZOGEN] I\_l_lederspannungsschaltgerate - Teil 6-1: Schaltgeréte
Kap. 1 Mehrfunktionsschaltgeréte - Netzumschalter.
PL-13119-02-03 A . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 6-1: .
Kap. 1 EN 60947-6-1 + A1:2014 2005 Mehrfunktionsschaltgerate - Netzumschalter. Schaltgeréte
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 60947-6-1:2023-12 VDE 0660-114 2023-12 Niederspannungsschaltgeréate - Teil 6-1: Mehrfunktionsschaltgerate - Schaltgeréte
Kap. 1 Netzumschalter.
PL-13119-02-03 A X Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function .
Kap. 1 IEC 60947-6-1 + A1:2013 2021 equipment - Transfer switching equipment [ZURUCKGEZOGEN] Schaltgeréte
PL-13119-02-03 Yy ~ ~ [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 6-2: .
Kap. 1 DIN EN 60947-6-2, VDE 0660-115 200712 Mehrfunktions-Schaltgerate - Steuer- und Schutz-Schaltgerate (CPS). Schaltgerate
PL-13119-02-03 Yy . [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungsschaltgeréte - Teil 6-2: .
Kap. 1 EN 60947-6-2 + A1:2007 2007 Mehrfunktions-Schaltgerate - Steuer- und Schutz-Schaltgerate (CPS). Schaltgerate
PL-13119-02-03 A0 _ ~ _ Niederspannungsschaltgerate - Teil 6-2: Mehrfunktions-Schaltgeréte - ..
Kap. 1 DIN EN IEC 60947-6-2:2023-10 VDE 0660-115 2023-10 Steuer- und Schutz-Schaltgerate (CPS). Schaltgerate
PL-13119-02-03 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function
Kap. 1 IEC 60947-6-2 2020 equipment - Control and protective switching devices (or equipment) | Schaltgerate
) (CPS)
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-7-1, VDE 0611-1 2010-03 [ZlURllJClKGEZOGEN]lN|ederspannupgsschaltggrate - Teil 7.1: Schaltgerste
Kap. 1 Hilfseinrichtungen: Reihenklemmen fiir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 EN 60947-7-1 2009 [Z.URL.JC.KGEZOGEN].N|ederspannu?gsschaltggrale - Teil 7.1: Schaltgerte
Kap. 1 Hilfseinrichtungen: Reihenklemmen fiir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-7-1, VDE 0611-1 2026-03 N|§derspannun95§chaltgeratle - Teil 7.1: Hilfseinrichtungen: Schaltgerite
Kap. 1 Reihenklemmen fiir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 IEC 60947-7-1 2009 Low—vqltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment Schaltgerte
Kap. 1 - Terminal blocks for copper conductors
PL-13119-02-03 DIN EN 60947-7-2, VDE 0611-6 2010-03 N|ederspannungsschaltgerate"- Teil 7.2: Hllfselnrlchtungen: Schaltgerite
Kap. 1 Schutzleiter-Reihenklemmen fiir Kupferleiter.
PL-13119-02-03 y Niederspannungsschaltgerate - Teil 7.2: Hilfseinrichtungen: -
Kap. 1 EN 60047-7-2 2009 Schutzleiter-Reihenklemmen fiir Kupferleiter. Schaltgerate
PL-13119-02-03 IEC 60947-7-2 2009 Low—voltgge switchgear anc_i controlgear - Part 7-2: Ancillary equipment Schaltgerte
Kap. 1 - Protective conductor terminal blocks for copper conductors
PL-13119-02-03 . ~ g Niederspannungsschaltgerate - Teil 7-3: Hilfseinrichtungen - .
Kap. 1 DIN EN 60947-7-3, VDE 0611-6 2010-05 Sicherheitsanforderungen fiir Sicherungs-Reihenklemmen Schaltgerate
PL-13119-02-03 ey Niederspannungsschaltgeréate - Teil 7-3: Hilfseinrichtungen - .
Kap. 1 EN 60947-7-3 2009 Sicherheitsanforderungen fiir Sicherungs-Reihenklemmen Schaltgerate
PL-13119-02-03 IEC 60947-7-3 2009 Low-voltage §W|tchgear and contro!gear - Part 7-3: Ancillary equipment Schaltgerite
Kap. 1 - Safety requirements for fuse terminal blocks
PL-13119-02-03 DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-2 2012-06 [ZQRQCKGEZQGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schaltgeréte
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Festlegungen
PL-13119-02-03 EN 61439-1 2011 [ZQRQCKGEZQGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schaltgerite
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Festlegungen
PL-13119-02-03 DIN EN IEC 61439-1 2021-10, B1 2022-06 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 1: Allgemeine Schaltgeréte
Kap. 1 Festlegungen
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PL-13119-02-03 IEC 61439-1 2020, COR1:2021 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General Schaligerite
Kap. 1 rules
PL-13119-02-03 DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2 2012-06 [ZLlJRUCKGE‘ZOGEN] N|(?derspar)nur)gs-SchaItgeratekomblnatlonen * |schatgerate
Kap. 1 Teil 2: Energie-Schaltgeratekombinationen
PL-13119-02-03 EN 61439-2 2011 [ZLlJRUCKGE‘ZOGEN] N|(?derspar)nur)gs-SchaItgeratekomblnatlonen * |schatgerate
Kap. 1 Teil 2: Energie-Schaltgeratekombinationen
PL-13119-02-03 ~ 600 ~ Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 2: Energie- .
Kap. 1 DIN EN IEC 61439-2, VDE 0660-600-2 2021-10 Schaltgeritekombinationen (IEC 61439-2:2020) Schaltgerate
PL-13119-02-03 IEC 61439-2 2020 Low—voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power Schaligerite
Kap. 1 switchgear and controlgear assemblies
PL-13119-02-03 ~ 600 g [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeritekombinationen - .
Kap. 1 DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3 2013-02 Teil 3: Installationsverteiler fir die Bedienung durch Laien (DBO) Schaltgeréte
PL-13119-02-03 ~ [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeritekombinationen - .
Kap. 1 EN 61439-3 2012 Teil 3: Installationsverteiler fir die Bedienung durch Laien (DBO) Schaltgeréte
PL-13119-02-03 . 600 g Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 3: .
Kap. 1 DIN EN IEC 61439-3, VDE 0660-600-3 2025-06 Installationsverteler fiir die Bedienung durch Laien (DBO) Schaltgerate
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Low-voltage switchgear and controlgear
Kap. 1 IEC 61439-3 2012 assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by Schaltgerate
p- ordinary persons (DBO)
PL-13119-02-03 _ Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: .
Kap. 1 IEC 61439-3 2024 Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) Schaltgerate
PL-13119-02-03 ~ 600 ¥ [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - .
Kap. 1 DIN EN 61439-4, VDE 0660-600-4 2013-9 Teil 4: Besondere Anforderungen fiir Baustromverteiler (BV) Schaltgerate
PL-13119-02-03 . Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 4: Besondere "
Kap. 1 EN 61439-4 2013 Anforderungen fiir Baustromverteiler (BV) Schaligerate
PL-13119-02-03 IEC 61439-4 2012 Low-lvoltage switchgear apd controlgear alssen}blles - Part 4: Particular Schaltgerste
Kap. 1 requirements for assemblies for construction sites (ACS)
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen -
Kap. 1 DIN EN 61439-5, VDE 0660-600-5 2015-10 Teil 5: Schaltgeratekombinationen in 6ffentlichen Schaltgerate
p- Energieverteilungsnetzen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen -
Kap. 1 EN 61439-5 2015 Teil 5: Schaltgeratekombinationen in 6ffentlichen Schaltgerate
p- Energieverteilungsnetzen
PLASTI902-03  IpiN EN IEC 61439-5 2024-10, B1 2025-12 | Niederspannungs-Schaligeratekombinationen - Teil 5: Schaltgeréite
Kap. 1 Schaltgeratekombinationen in &ffentlichen Energieverteilungsnetzen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Low-voltage switchgear and controlgear
IEC 61439-5 2014 assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public Schaltgerate
Kap. 1
networks
PL-13119-02-03 IEC 61439.5 2023/COR1:2025 Low-voltlage swnchgearlanld ctlmtrlolgearlassemblles - Part5: Schaltgerste
Kap. 1 Assemblies for power distribution in public networks
PL-13119-02-03 DIN EN 61439-6, VDE 0660-600-6 2013-06 N|e§erspannupgs—Schaltgeratekomblnatlonen - Teil 6: Schaltgerate
Kap. 1 Schienenverteilersysteme (busways)
PL-13119-02-03 EN 61439-6 2012 N|edlerspannur)gs-Schaltgeratekomblnatlonen - Teil 6: Schaltgerste
Kap. 1 Schienenverteilersysteme (busways)
PL-13119-02-03 IEC 61439-6 2012 Low—\_/oltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar Schaltgeréte
Kap. 1 trunking systems (busways)
PL-1?<LL9-:J2-03 DIN EN IEC 61535, VDE 0606-200 2020-08 :Insta!!at!c::zf]teckverblnder fiir dauernde Verbindung in festen Schaltgerste
PL—1iLL9-$2-03 DIN EN IEC 61535, VDE 0606-200 2024-12 :InstalIat?(z:z:teckverbinder fir dauernde Verbindung in festen Schaltgeréte
PL-13119-02-03 DIN EN 61535, VDE 0606-200 2013-08 [ZURUCKGEZOGEN] Installaltlonssteckverblnder fiir dauernde Schaltgerste
Kap. 1 Verbindung in festen Installationen
PL—1iLL9-$2-03 IEC 61535 2019 :InstalIat!o‘:zteckverbmder fir dauernde Verbindung in festen Schaltgeréte
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Isolationskoordination fiir elektrische
Kap. 1 DIN EN 60664-1, VDE 0110-1 2008-01 Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsatze, Schaltgerate- / kombinationen
P: Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-03 [ZURUCKGEZOGEN] Isolationskoordination fiir elektrische
Kap. 1 EN 60664-1 2007 Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsétze, Schaltgeréate- / kombinationen
P: Anforderungen und Priifungen
PL-13119-02-03 Isolationskoordination fiir Betriebsmittel in Niederspannungs-
Kap. 1 DIN EN IEC 60664-1, VDE 0110-1 2020 Stromversorgungssystemen - Teil 1: Grundsatze, Anforderungen und |Schaltgerate- / kombinationen
P Prifungen
PL-13119-02-03 Isolationskoordination fiir Betriebsmittel in Niederspannungs-
Kap. 1 DIN EN IEC 60664-1, VDE 0110-1 2022-07 Stromversorgungssystemen - Teil 1: Grundsatze, Anforderungen und |Schaltgerate- / kombinationen
P Prifungen
PL-13119-02-03 IEC 60664-1 2020 Insulation coordlr\atllonAfor eqmpment within low-voltage supply Schaltgeréte- / kombinationen
Kap. 1 systems - Part 1: Principles, requirements and tests
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter;
PL-13119-02-03 Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose
DIN EN 60999-1 2000-12 Klemmstellen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen und besondere Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 . . . )
Anforderungen fiir Klemmstellen fir Leiter von 0,2 mm? bis
einschlieRlich 35 mm?
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter;
PL-13119-02-03 Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose
VDE 0609-1 2000 Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 . - . )
Anforderungen fiir Klemmstellen fir Leiter von 0,2 mm? bis
einschlieBlich 35 mm?
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter;
PL-13119-02-03 Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose
K EN 60999-1 2000 Klemmstellen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen und besondere Stecker- / Verbinder / Kontakte
ap. 1 . . . )
Anforderungen fiir Klemmstellen fir Leiter von 0,2 mm? bis
einschlieBlich 35 mm?
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety
PL-13119-02-03 IEC 60999-1 1999 rgqunrements fo_r screw-type and §crewless-?ype clamping umts_ - Par_t Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 1: General requirements and particular requirements for clamping units
for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter -
PL-13119-02-03 DIN EN 60999-2 2004-04 Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose Stecker- / Verbinder / Kontakte

Kap. 1

Klemmstellen - Teil 2: Besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fir
Leiter Uber 35 mm? bis einschlieRlich 300 mm?
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PL-13119-02-03

Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter -
Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und schraubenlose

Kap. 1 VDE 0609-101 2004 Klemmstellen - Teil 2: Besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fiir Stecker- / Verbinder / Kontakte
Leiter Gber 35 mm? bis einschlieRlich 300 mm?
Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter -
PL-13119-02-03 EN 60999-2 2003 Slcherheltsanfordgrungen fur Schraubklemmsteller} und schraubenlc}se Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Klemmstellen - Teil 2: Besondere Anforderungen fiir Klemmstellen fiir
Leiter Uiber 35 mm? bis einschlieRlich 300 mm?
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety
PL-13119-02-03 IEC 60999-2 2003 r(-_)qmrelments for lscrew—type and screwles;type clamping units - Part Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35
mm2 up to 300 mm2 (included)
PL-13119-02-03 DIN EN 60998-1 2005-03 Verb_l_ndt{ngsmatenal fir N]ed_erspannqngs—Stromkrelse fur Haushalt Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 und ahnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
PL-13119-02-03 VDE 0613-1 2005 Verbillndl{ngsmatenal fur Nllederspannu.ngs—Stromkrelse fur Haushalt Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 und ahnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
PL-13119-02-03 EN 60998-1 2004 Verb_l_ndt{ngsmatenal fr N]ed_erspannqngs—Stromkrelse fur Haushalt Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 und ahnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
PL-13119-02-03 IEC 60998-1 2002 Connecting devices for Iow-voltgge circuits for household and similar Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 purposes - Part 1: General requirements
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-0203  1piN EN 60998-2-1 2005-03 und ahnliche Zwecke - Teil 2-1: Besondere Anforderungen fir Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
Schraubklemmen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 VDE 0613-2-1 2005 und ;hnllche Zweclke - Teil 2-1 Bgsonderg Anfolrderun'gen fr Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
Schraubklemmen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 EN 60998-2-1 2004 und e}hnhche Zwegke - Teil 2-1 Bgsonderg Anfo.rderun_gen fir Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
Schraubklemmen
PL-13119-02-03 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
Kap. 1 IEC 60998-2-1 2002 purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as |Stecker- / Verbinder / Kontakte
p- separate entities with screw-type clamping units
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-0203  IpiN EN 60998-2-2 2005-03 und ahnliche Zwecke - Teil 2-2: Besondere Anforderungen fir Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
schraubenlosen Klemmstellen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 VDE 0613-2-2 2005 und e}hnhche Zwegke - Teil 2—2:" Bgsonderg Anfo.rderun_gen fir Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
schraubenlosen Klemmstellen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 EN 60998-2-2 2004 und ;hnllche Zweclke - Teil 2-2:" Bgsonderg Anfolrderun'gen fr Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
schraubenlosen Klemmstellen
PL-13119-02-03 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
Kap. 1 IEC 60998-2-2 2002 purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as |Stecker- / Verbinder / Kontakte
P- separate entities with screwless-type clamping units
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 DIN EN 60998-2-3 2005-03 und ghnllche Zwegke - Teil 2—3:" Be.sonderej- Anfo.rderun_gen flr Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 VDE 0613-2-3 2005-03 und §hnllche Zwegke - Teil 2-3:" Bgsonderg Anforderquen fr Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 EN 60998-2-3 2004 und ghnllche Zwegke - Teil 2—3:" Be.sonderej- Anfo.rderun_gen flr Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt
PL-13119-02-03 IEC 60998-2-3 2002 und §hnllche Zwegke - Teil 2-3:" Bgsonderg Anforderquen fir Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Verbindungsmaterial als selbstéandige Betriebsmittel mit
Schneidklemmstellen
PL-13119-02-03 DIN EN 60077-1 2018-05 Balhnanwendur)gen - Elektrlsche Betriebsmittel auf Blahnfahrzeugen - |stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Betriebsbedingungen und allgemeine Regeln
PL-13119-02-03 VDE 0115-460-1 2018-05 Bahnanwendquen - E]ektnsche Betriebsmittel auf thnfahrzeugen ~ | Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 Teil 1: Allgemeine Betriebsbedingungen und allgemeine Regeln
PL-13119-02-03 IEC 60077-1 2017 Railway applllcatlons - Electrlc equipment for rolling stock - Part 1: Stecker- / Verbinder / Kontakte
Kap. 1 General service conditions and general rules
PL-13119-02-03 ~ " Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen - At P
Kap. 1 DIN EN 60077-2 2018-05 Teil 2: Elektrotechnische Bauteile - Allgemeine Regeln Schaligeréte- / kombinationen
PL-13119-02-03 g Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen - . —
Kap. 1 VDE 0115-460-2 2018-05 Teil 2: Elektrotechnische Bauteile - Allgemeine Regeln Schaltgerate- / kombinationen
PL-13119-02-03 IEC 60077-2 2017 Railway applfcatlons - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Schaltgerate- / kombinationen
Kap. 1 Electrotechnical components - General rules
PL-13119-02-03 g g Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen - st —
Kap. 1 DIN EN 60077-3 2020-07 Teil 3: Elektrotechnische Bauteile; Regeln fiir DC-Leistungsschalter Schaltgerate- / kombinationen
PL-13119-02-03 A0 Y Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen - At A
Kap. 1 VDE 0115-460-3 2020-07 Teil 3: Elektrotechnische Bauteile; Regeln fiir DC-Leistungsschalter Schaltgerate- / kombinationen
PL-13119-02-03 IEC 60077-3 2019 Railway appl,catlons - Electric equipment for rglllng stock - Part 3: Schaltgeréte- / kombinationen
Kap. 1 Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers
PL-13119-02-03 . Y Bahnanwendungen - Elektrische Gerate auf Bahnfahrzeugen - Teil 4: At A
Kap. 1 DIN EN 60077-4 2020-07 Elektrotechnische Bauteile - Regeln fiir AC-Leistungsschalter Schaltgerate- / kombinationen
PL-13119-02-03 g Bahnanwendungen - Elektrische Gerate auf Bahnfahrzeugen - Teil 4: . —
Kap. 1 VDE 01154604 2020-07 Elektrotechnische Bauteile - Regeln fiir AC-Leistungsschalter Schaltgerate- / kombinationen
PL-13119-02-03 IEC 60077-4 2019 Railway applfcatlons - Electric equipment for rglllng stock - Part 4: Schaltgerate- / kombinationen
Kap. 1 Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers
PL-13119-02-03 DIN EN 50155 2022-06 Bahpanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Schalgeréte- / kombinationen
Kap. 1 Schienenfahrzeugen
PL-13119-02-03 VDE 0115-200 2018-05 Bahpanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Schaltgerate- / kombinationen
Kap. 1 Schienenfahrzeugen
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PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 50124-1, VDE 0115-107-1

2017-12, B1 2023-06

Bahnanwendungen - Isolationskoordination -
Teil 1: Grundlegende Anforderungen - Luftund
Kriechstrecken fir alle elektrischen und
elektronischen Betriebsmittel

elektrische Betriebsmittel fiir den
Einsatz in Bahnsignalanlagen,
Bahnfahrzeugen und ortsfesten

Bahnanlagen

PL-13119-02-03

Bahnanwendungen —Isolationskoordination -

elektrische Betriebsmittel fiir den
Einsatz in Bahnsignalanlagen,

Kap. 1 DIN EN 50124-2, VDE 0115-107-2 2017-12 Teil 2: Uberspannungen und zugeordnete Bahnfahrzeugen und ortsfesten
SchutzmaRnahmen
Bahnanlagen
PL-13119-02-03 N .
DIN-EN-60898-1 Elektrisches-Install smaterial
Kapt 2006-03
PL-13119-02-03 N .
VDE-0641-11 Elektrisches-Instalt smaterial
Kapt 2006-03
Steckverbinder fiir elektronische
PL-13119-02-03 DIN EN 60512-1-1 2003-01 Elr]rlchtf.lngen - Mess- und Prufverfah_ren - Steckverbinder
Kap. 1 Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen;
Priifung 1a: Sichtpriifung
Steckverbinder fiir elektronische
PL-13119-02-03 IEC 60512-1-1 2002 Eir?richtungen - Mess- und Prifverfahren - Steckverbinder
Kap. 1 Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen;
Priifung 1a: Sichtpriifung
Steckverbinder fiir elektronische
PL-13119-02-03 DIN EN 60512-1-2 2003-01 Elr]nchtungen - Mess- und Prifverfahren - Steckverbinder
Kap. 1 Teil 1-2: Allgemeine Untersuchungen;
Priifung 1b: Maf3- und Gewichtspriifung
Steckverbinder fiir elektronische
PL-13119-02-03 IEC 60512-1-2 2002 Einrichtungen - Mess- und Priifverfahren - Steckverbinder
Kap. 1 Teil 1-2: Allgemeine Untersuchungen;
Prifung 1b: MaR- und Gewichtspriifung
Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen - MeR- und
PL'1f(LL9'?2'03 DIN EN 60512-1-3 1998-02 Priifverfahren - Teil 1: Allgemeine Steckverbinder
! Untersuchungen; Hauptabschnitt 3: Priifung
1c: Kontaktiiberdeckung
Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen - MeR- und
PL'13KLL9'$2'°3 IEC 60512-1-3 1997 Prifverfahren - Teil 1: Allgemeine Steckverbinder
! Untersuchungen; Hauptabschnitt 3: Priifung
1c: Kontaktiiberdeckung
Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
PL-13119-02-03 DIN EN 60512-2-1 2003-01 Teil 2-1: Priifungen des elektrlslchen Steckverbinder
Kap. 1 Durchgangs und Durchgangswiderstandes;
Prifung 2a: Durchgangswiderstand;
Millivoltmethode
Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
PL-13119-02-03 IEC 60512-2-1 2002 Teil 2-1: Priifungen des elektrislchen Steckverbinder
Kap. 1 Durchgangs und Durchgangswiderstandes;
Priifung 2a: Durchgangswiderstand;
Millivoltmethode
Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
PL-13119-02-03 DIN EN 60512-2-2 2004-01 Teil 2-2: Priifungen des elektrlslchen Steckverbinder
Kap. 1 Durchgangs und Durchgangswider- stands -
Priifung 2b: Durchgangswiderstand - Mit
vorgeschriebenem Strom
Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
PL-13119-02-03 IEC 60512-2-2 2003 Teil 2-2: Priifungen des elektrislchen Steckverbinder
Kap. 1 Durchgangs und Durchgangswider- stands -
Priifung 2b: Durchgangswiderstand - Mit
vorgeschriebenem Strom
Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
PL-13119-02-03 DIN EN 60512-2-3 2003-01 Teil 2-3: Priifungen des elektrlslchen Steckverbinder
Kap. 1 Durchgangs und Durchgangswiderstands;
Priifung 2c: Schwankung des
Durchgangswiderstands
Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
PL-13119-02-03 IEC 60512-2-3 2002 Teil 2-3: Priifungen des elektrislchen Steckverbinder
Kap. 1 Durchgangs und Durchgangswiderstands;
Prifung 2c: Schwankung des
Durchgangswiderstands
Steckverbinder fiir elektronische
PL-13119-02-03 Ein.richt_ung.(_an - Mess- und Prgfverfahren - )
Kap. 1 DIN EN 60512-2-5 2004-01 Teil 2-5: Priifungen des elektrlsphen Steckverbinder
Durchgangs und Durchgangswiderstands -
Prifung 2e: Kontaktstérungen
Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
PLAST19:02-03 | ie¢ po512-2-5 2003 Teil 2-5: Priifungen des elektrischen Steckverbinder
Kap. 1 N
Durchgangs und Durchgangswiderstands -
Priifung 2e: Kontaktstérungen
Steckverbinder fiir elektronische
PL-13119-02-03 DIN EN 60512-3-1 2003-01 Elquchtung?n- Mess- und PrLlvaerfahren- Steckverbinder
Kap. 1 Teil 3-1: Priifungen der Isolation; Priifung
3a: Isolationswiderstand
Steckverbinder fiir elektronische
PL-13119-02-03 IEC 60512-3-1 2002 Einrichtungen- Mess- und Prifverfahren- Steckverbinder

Kap. 1

Teil 3-1: Priifungen der Isolation; Priifung
3a: Isolationswiderstand
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PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-4-1

2004-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
Teil 4-1: Prifungen mit
Spannungsbeanspruchung — Prifung 4a:
Spannungsfestigkeit

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-4-1

2003

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren —
Teil 4-1: Prifungen mit
Spannungsbeanspruchung — Priifung 4a:
Spannungsfestigkeit

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-5-1

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 5-1: Priifungen der Strombelastbarkeit;
Priifung 5a: Temperaturerhéhung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-5-1

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 5-1: Prifungen der Strombelastbarkeit;
Prifung 5a: Temperaturerhhung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-5-2

2003-01

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 5-2: Prifungen der Strombelastbarkeit;
Prifung 5b: Strombelastbarkeit (Derating-
Kurve)

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-5-2

2002

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 5-2: Priifungen der Strombelastbarkeit;
Prifung 5b: Strombelastbarkeit (Derating-
Kurve)

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-6-5

2000-10

Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Prifverfahren - Teil 6: Priifung mit
dynamisch-mechanischer Beanspruchung;
Hauptabschnitt 5: Priifung 6e: Schwingen,
rauschférmig

Elektrisch-mechanische
Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-6-5

1997

Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods - Part 6: Dynamic stress tests -
Section 5: Test 6e: Random vibration

Elektrisch-mechanische
Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-10-4

2004-06

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 10-4: Aufprallpriifungen (freie
Bauelemente), Prifungen mit statischer
Last (feste Bauelemente), Dauerprifung
und Uberlastpriifungen - Priifung 10d:
Elektrische Uberlast

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-10-4

2003

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 10-4: Aufprallpriifungen (freie
Bauelemente), Prifungen mit statischer
Last (feste Bauelemente), Dauerpriifung
und Uberlastpriifungen - Priifung 10d:
Elektrische Uberlast

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-13-1

2006-11

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-1: Prifungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Prifung 13a: Kupplungsund
Trennkraft

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-13-1

2006

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-1: Prifungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Prifung 13a: Kupplungsund
Trennkraft

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-13-5

2006-11

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-5: Prifungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Priifung 13e: Polarisation
und Kodierung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-13-5

2006

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 13-5: Prifungen der mechanischen
Bedienbarkeit - Prifung 13e: Polarisation
und Kodierung

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

DIN EN 60512-15-6

2009-03

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 15-6: Mechanische Priifungen an
Steckverbindern - Prifung 15f: Wirksamkeit
von Steckverbinder-Verriegelungen

Steckverbinder

PL-13119-02-03
Kap. 1

IEC 60512-15-6

2008

Steckverbinder fiir elektronische
Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren -
Teil 15-6: Mechanische Prifungen an
Steckverbindern - Priifung 15f: Wirksamkeit
von Steckverbinder-Verriegelungen

Steckverbinder

PL-13119-02-01
Kap. 6

LV 123

2014-02

Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten
von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen

Hochvolt-Komponenten in
Kraftfahrzeugen

PL-13119-02-01
Kap. 6

BMW GS 95023

2016-11

Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten
von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen

Hochvolt-Komponenten in
Kraftfahrzeugen

PL-13119-02-01
Kap. 6

Mercedes MBN LV 123

2014-03

Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten
von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen

Hochvolt-Komponenten in
Kraftfahrzeugen

PL-13119-02-01
Kap. 6

Volkswagen VW80303, VW 80302

2014-06

Elektrische Eigenschaften und elektrische Sicherheiten
von Hochvolt-Komponenten in Kraftfahrzeugen
- Anforderungen und Priifungen

Hochvolt-Komponenten in
Kraftfahrzeugen
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Priif- bzw, Kalibrierverfahren

(Norm / Hausverfahren/ Kundenspezifikation)

Ausgabedatum /
Version

Titel

Priif- bzw. Kalibriergegenstand

PL-13119-02-01

Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5

Elektrische und elektronische

LV 124 2013-02 Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 t 351
PL-13119-02-01 Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
Ka. 6 BMW GS 95024-2-1 2010-01 Kraftfahrzeugen Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
p- Elektrische Anforderungen und Prifungen 3,5t
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
Elektrische und elektronische
PL-13119-02-01 | gyivy gs 95024-2-2 2011-02 Kraftfahrzeugen . Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Elektrische Anforderungen und Priifungen 351
Erganzende Anforderungen zu GS 95024-2-1 !
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
) Elektrische und elektronische
PLASTS02:01 gy Gs 95024-3-1 201307 Kraftfahrzeugen bis 3.8t Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Allgemeine Anforderungen, Priifbedingungen 351
und Priifungen !
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
) Elektrische und elektronische
PL-13119-02-01 BMW GS 95024-3-1 2023-02 Kraftfahrzeugen bis 3,5t N ) Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Allgemeine Anforderungen, Prifbedingungen 351
und Priifungen !
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
) Elektrische und elektronische
PLASTIS02:01 gy Gs 95024-3-1 2024-12 Kraftfahrzeugen bis 3.8t Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Allgemeine Anforderungen, Prifbedingungen 351
und Priifungen !
PL—1(}3(1a1p9-éJ2-01 BMW GS 97073-2 2015-10 Vibrationspriifung Motoranbauteilen
Elektrische und elektronische Komponenten in
PL-13119-02-01 Personenkraftwagen bis 3,5t - Allgemeine Anforderungen, Elektrische und elektronische
Kap. 6 Mercedes MBN LV 124-1 2013-01 Prifbedingungen und Priifungen Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
P Teil I: Elektrische Anforderungen und Priifungen 35t
12 V Bordnetz
Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
PL13119-02:01 |\ 1o cedes MBN LV 124-2 2013-08 Personenkraftwagen bis 3,5t - Allgemeine Anforderungen, Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 Prifbedingungen und Priifungen
) 3,5t
Teil 2: Umweltanforderungen
PL-13119-02-01 Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 Elekirische und elektronische
Kap. 6 VW 80000 2022-12 t P 9 "~ |Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
. 35t
PL-13119-02-01 Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
VW 80101 2009-03 Kraftfahrzeugen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
Kap. 6 - . .
Prifbedingungen und Priifungen 35t
Elektrischer und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen48 V . .
PL-13119-02-01 LV 148 2012-03 Bordnetz, Priifbedingungen und Elektrischer unld elektronische
Kap. 6 . Komponenten in Kraftfahrzeugen
Prifungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . .
PL-13119-0201 ypa 320 2014-08 Kraftfahrzeug 48 VV Bordnetz, Prifbedingungen Elekirische und elektronische
Kap. 6 . Komponenten
und Priifungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . .
PL-13119-0201 Np\w G 95026 2013-05 Kraftfahrzeug 48 VV Bordnetz, Prifbedingungen Elekirische und elektronische
Kap. 6 . Komponenten
und Priifungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
PLA3119-0201 I\ tercedes MBN LV 148 2013-11 Kraftfahrzeug 48 \V Bordnetz, Prifbedingungen Elekirische und elektronische
Kap. 6 . Komponenten
und Priifungen
Elektrische und elektronische Komponenten in . )
PLAST19:02-01 |\ g2148 2019 Kraftfahrzeug 48 V Bordnetz, Priifbedingungen Elekirische und elekironische
Kap. 6 . Komponenten
und Priifungen
PL-13119-02-01 StraRenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und
Kap. 6 ISO 16750-2 2023-07 Priifungen fiir elektrische und elektronische Stralenfahrzeuge
p- Ausrlstungen - Teil 2: Elektrische Beanspruchungen
StraRenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und
PL-13119-02-01 Prifungen fiir elektrische und elektronische
Kap. 6 IS0 16750-3 2023-07 Ausriistungen - Teil 3: Mechanische Straenfahrzeuge
Beanspruchungen
Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausriistung . .
PL13119-02-01 1565 167504 2023-07 - Umgebungsbedingungen - Teil 4: Elekirische und elektronische
Kap. 6 . Kraftfahrzeugausristung
Klimatische Beanspruchungen
Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausriistung . .
PLA3119-0201 5 46750.5 2023-07 - Umgebungsbedingungen - Teil 5: Elekirische und elektronische
Kap. 6 N Kraftfahrzeugausriistung
Chemische Beanspruchungen
P"'13KLL9'g2'01 LV 214 2010-03 Kfz-Steckverbinder Kfz-Steckverbinder
PL‘13KLL9'22'°1 BMW GS 95006-7-1 2010-05 Kfz-Steckverbinder - Priifvorschrift Kfz-Steckverbinder
PL'1f(LL9'g2'O1 Mercedes MBN 10384 (LV 214) 2010-11 Kfz-Steckverbinder - Prifvorschrift Kfz-Steckverbinder
PL-13119-02-01 Elektrische und elektronische Komponenten in Elektrische und elektronische
Kap. 6 Mercedes MBN 10306 2020-06 Kraftfahrzeugen — Umweltanforderungen und Komponenten in
P Prifungen Kraftfahrzeugen
PL-13KLL9'S 2-01 Volkswagen VW 75174 2010 Kfz-Steckverbinder - Priifvorschrift Kfz-Steckverbinder
PL'1f(LL9'g2'O1 Porsche PTL 12100-A1005 2010-05 Kfz-Steckverbinder - Prifvorschrift Kfz-Steckverbinder
PL-13119-02-01 LV 215 2013-03 quh-VQIt-Steckverblnder im KFZ - Anforderungen und Kiz-Steckverbinder
Kap. 6 Priifbedingungen
PL-13119-02-01 Volkswagen VW 80302 (LV215-2) 2013-02 Hoch—\(_olt—S?eckverblnder im Kfz - Anforderungen Kfz-Steckverbinder
Kap. 6 und Prifbedingungen
PL-13119-02-01 . ) )
Kap. 6 Volkswagen VW 80304 (LV215-1) 2013-02 Elektrik/Elektronik - Anforderungen an HV Komponenten Kfz-Steckverbinder
PL-13119-02-01 Volkswagen VW 80332 2019-1 Hoch—\(_olt—S?eckverblnder im Kfz - Anforderungen Elektrische und elektronische
Kap. 6 und Prifbedingungen Komponenten
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Diese Ubersicht fasst alle im Priiflabor verifizierten und validierten Priifverfahren zusammen und beinhaltet sowohl alle Priifverfahren der aktuellen Anlage der Akkreditierungsurkunde, als auch alle Verfahren
die im Rahmen der flexiblen Akkreditierung angewendet werden kénnen. Gestrichene Verfahren sind in der Akkreditierungsurkunde als akkreditiert angegeben, werden aber nicht mehr angewendet.

This overview summarises all test methods verified and validated in the testing laboratory and includes both all test methods listed in the current annex to the accreditation certificate and all methods that may
be used within the scope of flexible accreditation. Methods marked with a strikethrough are listed as accredited in the accreditation certificate but are no longer used.
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